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I N T R 0 0 U C T I � N 

Technique ancestrale,  l e  stockage d ' eau de pluie en citerne suscite un regain 
d'intérêt. Bien que l ' approvisionnement en eau soit reconnu comme prioritaire, 
une étude de 1 'OMS portant sur 71 pays en développement, montre que 78 % de la 
population rurale  n ' a  pas de fac i l i tés d 'accès A 1 'eau potable. 

Situation très grave à laquelle l e  recueil d ' eaux de pluies peut apporter sa 
part de solutions. Nous pensons en priorité aux zones privées d ' eaux souter
raines accessibles : 

- régions montagneuses, petites 1les. 

- les régions à habitat dispersé où les systèmes coll ectifs seraient trop 
coûteux. 

- les régions semi-arides où vivent 600 mi l l i ons de personnes. I l  ne faut 
pas oublier que 300 mm de pluviométrie annuelle représentent 3000 m3 d ' eau 
deversés par hectare,qu 'on peut recueil l i r en partie si  l 'on s 'en donne 
les moyens. 

Cet ouvrage s ' adresse aux techniciens, aux responsables de v i l l age ou de projet 
pour les aider à prendre les décisions, à choisir parmi l e  vaste éventai l des 
techniques possibles. I l  indique les précautions à prendre pour que les instal
lations soient fiables et sûres. 

Ce dossier se fonde sur l ' expérience de mul tipl es réalisations ou expérimenta
tions qui ont fait l ' objet de publi cations. Nous avons confronté ces i nforma
tions à notre expérience propre que nous avons acquise surtout en Haïti. 

Sachant que ce dossier est malgré tout incomplet, que beaucoup d'informations 
ne nous ont pas été transmises, nous avons réservé les deux dernières pages 
de l ' ouvrage à nos lecteurs . . .  

Qu'i l s  veu i l l ent bien y noter leurs remarques, leurs exper1ences sur l e  sujet 
et nous les retourner pour que l a  prochaine édition en soit enrichie. 
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1. RECUEIL DE L'EAU 

L 'eau de pluie qui va être stockée doit d ' abord être interceptée sur une surface 
appelée IMPLUVIUM que 1 'on peut juger suivant deux critères : l a  salubrité et le 
coeffi cient de ruissellement. 

1. 

le coeffi cient de ruissellement est le rapport entre la quantité d'eau recueil l ie et 
celle de l 'eau tombée sur la surface de l ' impluvium. 

les pertes sont dues à plusieurs causes : infi l tration , écl aboussures , évapora
tion, imprégnation. 

11. LES TOITURES 

la to1ture est en général l a  surface l a  plus pratique de réception. Etant 
surélevée, elle est à 1 'abri des sal i ssures dues au passage des hommes et des 
bêtes. Par contre, el le  n'est pas protégée des déjections d 'oiseaux, d ' in
sectes et des débri s portés par l e  vent .  De nombreux matériaux sont uti l isés 
pour les to1tures et donnent des résultats sensiblement différents. 

111. To1ture en tôle ondulée 

El les sont idéales pour la récupération d'eau. Elles se nettoient faci
lement lors de l a  première pluie et donnent ensuite une eau de bonne 
qualité. 

Légères, e l les n 'exigent pas une charpente importante. Du point de vue 
confort, elles sont bruyantes lors des averses, et chaudes au solei l .  En 
zone côtière, où l ' air  est corrosif, les tôles a l uminium sont beaucoup 
plus résistantes que les tôles galvanisées qui durent peu. 

le coefficient de ruissellement des tôles est élevé, i l  atteint facile
ment 95 %. C'est donc un matériau i ntéressant pour la collecte d'eau , 
mais d·ont le prix reste encore i nabordable pour beaucoup de paysans du 
Tiers-Monde. 

112 .  To1ture en tuiles ou ardoises 

C'est également une to1ture adaptée à l a  collecte d'eau car e l le  se net
toie ai sément à l a  première pluie. Le coefficient de ruissel lement est 
élevé. Son poids important nécessi te �ne charpente solide. 

113. To1ture en chaume ou en pai l le (Réf. 29) 

Ce type de to1ture est encore très répandu, si ce n'est le plus répandu 
dans les zones rurales. 
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Ses avantages,outre son coût,sont ses excellentes qualités thermiques. 
Il est cependant peu intéressant pour la récupération d'eau de pluie 
car il absorbe une partie de l'eau reçue. Son coefficient de ruisselle
ment est faible, souvent inférieur â 50 % pour les pluies inférieures à 
20 mm. Il s'améliore avec des averses plus fortes. 

La pose de gouttière n'est pas aisée car la retombée du to1t est très 
large. La difficulté est accrue si la to1ture est ronde. 

L'eau recueillie est impropre à la boisson sans décantation et une sé
rieuse désinfection. 

La paille retient très facilement tous les agents de pollution amenP.s 
par le vent. Elle est souvent le repaire des insectes ou même parfois 
de souris ou rats. Dans le cas d'un foyer à bois intérieur, la fumée 
traversant la to1ture peut donner une saveur désagréable à l'eau. 

La tofture elle-même s'érode et ce sont plusieurs kilos de débris qui 
sont emportés par l'eau et se retrouvent dans la citerne chaque année. 

La to1ture en paille n'est donc pas l'impluvium idéal, loin s'en faut, 
mais cependant elle peut s'avérer utile lorsque l'eau est destinée à 
l'arrosage par exemple. 

Des essais réalisés au Sénégal (réf. 6) ont montré qu'il fallait,pour 
obtenir une eau potable recouvrir le chaume d'une feuille mince de plas
tique (po lyéthylêne} qui:. assure une bonne récolte de l 'eau avec, 2 i neon-

'"'• \. vénients =le coût du plastique qu'il faut remplacer très fréquerrment et 
une diminution du confort, la maison étant plus chaude. On peut en partie 
pallier cet inconvénient en ne recouvrant qu'un pan du to1t,ce qui per
met une certaine �érati�n de la to1ture. Cette méthode ne peut être con
seillée que pour apporter une solution provisoire à une situation 
d'urgence. 

114. To1ture en amiante-ciment 

Bien que ce soit un matériau très pratique et durable, des réserves doi
vent être apportées à son utilisation pour la collecte d'eau potable. 
Les risquesd'entraTnement de débris d'amiante par l'eau ne sont pas ex
clus et peuvent donc être néfastes pour la santé. 

115. To1ture en fibro-ciment 

Ce type de to1ture est par contre bien adapté à la collecte d'eau car 
les fibres végétales (sisal, fibres de coco) ne représentent aucun 
danger. 

116. Terrasses en terre ou en béton 

L'inconvénient de la terrass� c'est que les premières pluies n'ont pas 
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l 'effet de nettoyage qu'el l es ont sur les to1ts pentus. Si un accès faci
le (escalier ou échel le) permet de la balayer et de la mainten i r  propre, 
e l l e  peut devenir un impluvium adéquat. 

l'installation de gouttières n'est alors pas nécessaire car l 'évacuation 
se fait général ement par une goulotte au point bas de la terrasse. 

117. �arques 

Si on ne récupère l ' eau que sur un pan du to1t, on choisira,de préfêren
ce, celui exposé aux vents humides, car i l  est mieux arrosé. On évi tera de 
recueil l i r  l ' eau sur les to1ts qui ont reçu une peinture au plomb. 

12. RECUEIL DE l'EAU AU SOL 

le recueil de l 'eau sur to1ture n ' est pas toujours possib le  : to1 tures i nsuf
fisantes ou non adaptées à l a  collecte d ' eau. I l  est donc nécessaire de créer 
des surfaces propres a l a  réception de l 'eau. 

C'est général ement le cas des zones à pluviométrie fai ble.  Pour contrebalan
cer l a  faiblesse des précipitations, on doit disposer de l arges surfaces de 
réception. Cette méthode permet de collecter et de stocker 1 ' eau,même dans 
les zones où l a  pluviométrie est i nférieure à 300 mm. 

Nous n 'envi sageons ici que 1 ' aménagement d ' impluvium de petite surface ( i nfé
ri eure à quelques centaines de m2) car les techniques di ffèrent pour l es sur
faces plus larges. 

- nécessité de protéger l ' impluvium 
les risques de contamination sont a priori plus élevés au sol que sur les 
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to1tures qui sont naturel lement protégées. La protection des impluvium devra 
donc être une préoccupation première. 

- La pose d'une clôtur� pour éviter l 'approche d'animaux et l e  passage des 
gens,est indispensabl e. 

- L'eau recue i l l i e  transite par un bassin de décantation qui va re�enir l�s 
impuretés plus l ourdes que l ' eau. Le bassin sera conçu de façon a pouvo1r 
être nettoyé ai sèment. . . . 
L'eau s' écoulera ensuite dans l e  réservo1r ou l a  c1terne qu1, dans l a  plu-
part des cas, devra être enterré . 
Si l ' install ation est disposée sur une pente naturel le ,  on peut alors cons
truire une ci terne non enterrée en contrebas de l'impl uvium. 

On pourra donc util iser avec profit les  déblais du creusement de l a  citerne 
pour constituer 1 ' i mpluvium et le ceinturer d'un petit talus de protection. 
L'i�pluvium aura une pente de 1 'ordre de 10 %. En effet une pente plus forte 
augmenterait l'érosion (dans le cas de surfaces érodables); et une pente dé
croi ssante d ' amont en aval (profil d ' équi l i bre) est trop difficile à cons
truire (réf. 36).  I l  est bien sOr préférable d ' uti l i ser une pente naturelle 
pour l ' installation l orsque cela est possible, tournée d e  préférence face aux 
pluies dominantes. 

La surface de revêtement de l'impluvium peut être préparée suivant différen
tes techniques ; le choix se fera d ' après les éléments suivants : disponibi l i 
té des matériaux et de main d ' oeuvre, coat d ' investi ssement, qualité de l 'eau 
recherchée, coefficient de ruissel lement, durabil ité de l ' insta l l ation. 

121 . Revêtement en terre imperméable damée 

Sur l a  surface de l ' impluvium soigneusement damée, on di spose une couche de 
4 à 5 cm de terre fine (par ex.  argile + terre de termitière) . Tasser, damer, 
arroser et puis l i sser à l a  truel le , tasser à nouveau avec planchette et mar
teau ; goulot de sortie cimenté pour éviter l'érosion. On peut espérer un 
coeffi cient de ruissel l ement de 1 ' ordre de 60 %. D ' un coat en matériel peu 
élevé, il demande cependant un entreti en régulier (réf. 36) . 

122. Revêtement en béton de terre 

Le revêtement est constitué d'un mélange intime terre-ciment (9 volumes de 
terre pour 1 de ciment) sur une épaisseur de 4 à 5 cm. Si l a  terre chois i e  
est bien adaptée , si u n  débrouss�i l lage préal abl e  a été fait, si le damage 
est effectué soigneusement,  on obtient des résultats satisfaisants. 

123. Impluvium cimenté 

Un revêtement de béton mai gre avec en finition un enduit au mortier fi n 
pour facil iter le nettoyage de l a  surface et �ugmenter l e  coefficient de 
ruissel lement qui peut dans ce cas dépasser 80 %. 
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124. Matériaux synthétiques 

La pose de film p l astique polyéthylène noir traité anti U.V. sur une surface 
convenablement préparée peut être une solution rapidement mise en oeuvre mais 
A durée de vie limitée (2 ans).  Le coefficient de ruissellement atteint 90 %. 
Pour protéger le  plasti que des effets du vent et des radiati ons du solei l ,  on 
pourra l e  recouvrir d ' une mince couche de gravi l l ons. 

D ' autres matériaux, tel le butyl , sont beaucoup plus résistants mais demandent 
des investissements olus importants. 

125.  Surfaces aménagées pour d ' autres usages 

On signale au Botswana l ' ut i l i sation pour l a  collecte d'eau de surfaces pré
vues pour battre l e  grai n .  Recouvertes d ' un mélange (argi l e  J bouse de vache) ,  
elles sont résistantes et imperméables. D ' autres surfaces sont également uti
lisables : aire cimentée de marché, glacis de séchage de café ou céréales, 
piste compactée , route asphaltée etc . . .  L ' ea�bien sO� ne peut être uti
l isée pour l a  boisson mais peut être très utile pour 1 ' abreuvement du bétai l  
o u  1 'arrosage. 

A;.-,.. cl.o. bo"rto�o. 
1-n�c!it:o,.,n<.\le 
( o.o-<3,1� • bo»:>o. do. vack) 

13.  IMPLUVIUM NATUREl. 

131. Roche-mère 

� 1o à 25 ml 1 1 
1 - - - - - - 1 1 -- 't ,,. ;' ,_ 

Dans certaines régions (en montagne par ex. ) ,  l e  rocher peut apparaitre oar pla
ques, en surface .C'est alors une surface d ' i mpluvium idéale : peu coûteuse, ré
sistante et dotée d ' un bon coefficient de ruisse l lement. 

132. Les arbres 

Traditionnel l ement dans certains pays d 'Afrique (Sénégal - Ghana . . .  ) les ar
bres sont uti l i sés comme impl uvium. Les feui l les l arges peuvent déverser dans 
des récipients installés à leur extrémité. 

La collecte de l 'eau le l ong des troncs (baobab, cocotier) est également pos
sible sur le côté tourné au vent. On enta i l l e  alors le tronc pour fixer un mor
ceau de tôle qui récupère 1 'eau de ruissel lement pour rempl ir  des canari s.  
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2. DIMENSIONNEMENT DE LA CITERNE 

Les premières données nécessaires au calcul du volume de stockage sont bien sûr 
les valeurs des précipi tations. 

21. Données pluviométri ques 

Il est souhai table d ' avoir l e s  données sur des péri odes suffi samme nt longues 
: 5 à 10 ans' car les écarts annuels peuvent être importants. On pourra s ' ad
resser à tout organisme suscepti ble d ' avoir fait ces relevés dans la région 
: servi ces météorol ogiques, aéroports, centres d ' expérimentation agri cole ,postes 
mi l i taires, missions etc ... Les relevés mensuels seront d ' une précision suf
fisante pour dimensionner les réservoi rs. 

On véri fiera que les relevés ont été fai�en un point peu éloigné et très 
simi l ai re à l a  zone qui vous i ntéresse (même alti tude , même ensemble géogra
phique). Si ces relevés ne sont pas disponi bles, i l  va donc falloir l e s  fai
re soi -même. 

Il existe pl•!sieurs types de pl uviomètres : 

- le pluvi omètre "Association". L'eau recue i l li e  dans le pluviomètre est me
surée dans une éprouvette graduée (diamètre de réception : 226 mm. Surface 
de réception : 400 cm2). 

sut"Fac� de 
caph>�ion 

/ . ..,.".....--11---- E��onnoi1"" 

P LUVIOMEïRE 

- les pl uviomètres "Spiea" ou "Po
tasse d ' Alsace" sont à l ecture 
di recte et sont moins préci s. 

- les pl uvi omètres -enregisteurs 
( pluviographes) sont assez vulné
rables et ne sont pas vraiment 
utiles dans l e  cas qui nous i nté
resse. 

Les pl uviomètres sont instal l és de 
manière que leur surface de capta
tion soit rig oureusement horizonta
le et à une hauteur adéquate {en 
général de l ' ordre du mètre par 
rapport au sol ) .  L'empl acement du 
pl uviomètre peut avoi r une influen
ce sensi ble sur les mesures (proxi
mité de bâtiments ou encore d ' ar
bres ayant grandi depuis son instal
lation). On peut également se con
fecti onner son pl •Jviomètre e t  son 
éprouvette graduée soi -même . 

Si on ne di spose pas de temps pour 
fai re ces relevés , i l  va donc être 
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nécessaire d ' estimer l a  pluviométrie. 

Le calendrier des travaux agricoles, l e  type des plantes et de cultures pra
tiquées dans la régi on, des interviews auprès d' agri culteurs doivent permet
tre de se donner une idée sur l a  pluvi ométri e, l es durées de saisons sèches 
et humides et les variations annuel les. 

·-----·-· 

D . . 

r::=l 
� 

[Zj 
a 
• 

250 à soo ........... 

1000 à 1500rrwn 

1 500 à zooo "'""' 

• pi\Js de 2ooo .,,., 

PlUVlOI'\HR 1 E AKNUE:LLE MOY:ENNi: - -'Fit\ QUE: 
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22.  Les besoins domestiques en eau 

Les besoins sont très variables avec cependant un minimum indispensable à l a  
survie. I l s  sont très l i é s  a u  degré d'accessibilité à l 'eau. Pour reprendre 
l a  c l assifi cation de ffissen-Petersen ( 22 ) ,  celui-ci distingue 4 niveaux de 
consommation domestique : 

- habitation éloignée de 
15 km d ' un point d ' eau 

éloignée d ' l  km 

point d'eau à proximité 
- habitation équipée de 

robinets, douches et WC 
à l ' i ntérieur 

2 à 3 l itres/jour/personne 

3 à 6 

10 à 20 

60 à 80 

La construction d ' une citerne risque donc dans beaucoup de cas de provoquer 
un accroissement de ces besoins par rapport à la situation antérieure. 

Pour être complet, i l  faut également comptabili ser 

l ' abreuvement du bétail vivant sur l a  concession 

- l ' arrosage éventuel d ' un petit jardin potager. 

23. Dimensionnement de l a  citerne 

Trois cas de fi gures se présentent 

a) Le constructeur a peu de moyens financiers. I l  construira une citerne 
dont le vol ume est l imité par ses possibi l i tés de dépenses. 

b) Le constructeur veut satisfaire tous ses besoins en eau. Il n 'est pas 
l imité par l a  surface de réception dont i l  dispose en quantité ou est 
prêt à se munir. Il n ' est pas limité par ses moyens financiers. 

c) Le constructeur dispose d'une to1ture (ou d'un impluvium donné ) .  I l  
veut construire une citerne proportionnée à l a  quantité d ' eau qu ' i l  
recue i l l e  sur sa toiture. 

Nous n 'étudierons que ce troisième cas en détai l  car i l  est très courant. 
D ' autre part i l  donnera les éléments pour résoudre le cas précédent. 

On connaît donc 

- l a  surface de réception S 

- l e  coeffi cient de ruissel l ement : pourcentage d 'eau tombant sur l a  tol-
ture qui entre effectivement dans l a  citerne. Les pertes sont dues aux 
fuites, à l a  mauvaise pose des gouttières, aux effets de chasse du vent 
etc . . .  
Dans le cas de tôles ondulées, on admettra K = 0,9 si les gouttières 
sont convenablement posées. 

- les moyennes des précipi tations mensuelles de l 'endroit. 



Construction de citernes ��----------�------------------���� 

Pour chaque mois, on calcule l a  quantité d ' e a u  qui pénètre dans l a  citerne. 
Exempl e  : si en janvier, il est tombé 0,2 rn et que la surface de l a  to1ture 
est de 30 m2 - Q Janvier = 30 m2 x 0,200 -m x 0,9 = 5 ,4  m3. 

en Q..,a..,\i� cl'�'-'" 
rn� rec.�,lli� V..o'lv� 

.,.,ois por lo C:o�rne 

�ln , .. ,.;� 
6o 

� 

4o 

?>o 

2.o 

lo 

lz) Coorbe des. "l�o..l',l�s 
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9. 

On peut tracer l a  courbe des quantités d ' eau recuei l l ies chaque mois. Le premier 
mois n ' est pas janvier mais octobre qui dans ce cas correspond à la période à 
1 a que 1 1  e 1 a citerne col11llence à se recharger après avoir été asséchée 1 e mois 
précédent. 

On reporte sur le même graphe 
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- l a  courbe du cumul des quantités d ' eau reçues par l a  citerne (2)  pour chaque 
moi s,  l a  quantitê d'eau reçue dans l e  mois, additionnée aux quantités recuei l 
l i es l es mois précédents. 

- l a  courbe des consommations cumulées (3)  
Dans ce cas nous avons considéré que la  consommation était régu l i ère et que 
l ' on consommait sur l ' année l ' ensemb l e  de 1 ' eau captée (pas de stockage pluri
annuel ) .  

l 'écart maximum entre l es 2 courbes (4) correspond au volume de stockage à pré
voir, donc au volume de l a  citerne. Ce résul tat n ' est qu'une indication car 
tous l es calculs ont été menês à partir des moyennes pluviométriques. En réali
té, l es préci pi tations effectives s 'é l oignent souvent sensibl ement de cette 
moyenne. 
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Abaque : 

Pluie recueillie (en litres) pour un coefficient de ruissellement de 100 % 

Surface impluvium (en m2) 

Précipitations (en mm) 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

100 

;o 20 30 40 50 
�--

60 70 80 

. ._.-,,..-,__..,.--..,...,.. RE"F". n P. MARTi N 

... . 

. . . 

90 100 110 i20 .i..mpiuv.i.um (mZ) 
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3. QUEL TYPE DE CITERNE ADOPTER ? 

31 .  FAUT-IL ENTERRER LA CITERNE ? 

La citerne enterrée et la c iterne hors-sol présentent toutes les deux des 
avantages et des inconvénients divers que nous avons essayé de résumer dans 
ce tableau. 

citerne enterrée 

- empl acement : peu encombrante, 
s'1ntègre de façon discrète dans 
les locaux existants. 

- protection : bien protégée de l 'ex
térleur, par contre se prémunir 
des racines d ' arbre. 

- rempl i ssage : lorsque l e  recueil 
de 1 'eau se fait au sol , une ci
terne enterrée s ' i mpose. 

- main d ' oeuvre : l e  travail de ter
rassement est i mportant, devient 
très difficile si l e  sol n ' est 
pas tendre. 

- exhaure de 1 'eau : pour se servir 
en eau, il est déconse i l l é  d ' uti
l i ser un seau descendu par l a  
trappe ( contamination possibl e ) .  
On peut installer une petite pompe 
ou creuser un escalier adjacent à 
l a  citerne qui permet de s'ali men
ter au robinet dans la partie 
basse de l a  citerne. 

- contamination : se prémuni r  des 
r1sques de contamination des eaux 
souterraines ; pas de proximité de 
latrines. En France, construction 
i nterdite à moins de 100 rn d ' un 
c i metière. 

- étanchéité : en cas de fuites, i l  
est plus diffi cile de les 
détecter. 

- température : température de l 'eau 
constante, généralement plus 
fraîche en cl i mat tropi cal ,  pro
tégée du gel en cl i mat froid. 

citerne hors-sol 

- nécessite un espace au sol dispo
nible près de l ' habitati on. 

- plus vulnérable aux actes de 
vanda l i s me.  

- le haut de la  citerne doit être plus 
bas que le  niveau des gouttières ce 
qui l i mi te parfois l a  hauteur de la  
citerne. 

- pas de travaux de terrassement. 

- en généra l ,  un robinet au bas de 
l a  ci terne. 

- hors de danger des infil trations 
souterraines . 

- les fuites éventuel les se détectent 
facil e ment. 

- variations de températures p l us im
portantes qui peuvent à l a  longue 
endommager les matériaux de cons
truction. 
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- résistance : le mouvement éventuel 
des terres encerclant l a  citerne 
doit être pris en compte dans les 
calculs ( terres instables ou mou
vantes) et peut amener un surcoOt. 

32. QUELLE FORME LUI DONNER ? 

- calculée à partir de l a  poussée des 
eaux et de son poids propre unique
ment. 

Les deux formes les plus courantes sont le cylindre ou le parallélépi pède 
rectangl e .  

La forme cyl indrique est p lus  économique en matériaux ( plus grand volume pour 
la même surface de murs) surtout si l e  diamètre est proche de l a  hauteur. 
C'est également une forme plus  résistante aux efforts. El le  demande une tech
nicité plus él evée pour l a  construction des paroi s et la confection des 
enduits. 

La forme rectangulaire est beaucoup plus faci le  à construire;ce qui se tra
duit souvent par un gain de temps et moin s  de ri sques de malfaçons. Des 
précautions doivent être prises aux angles qui sont généralement les en
droits d ' où proviennent les fuites. 

33. QUELS MATERIAUX UTILISER ? 

Les matériaux utilisables sont très nombreux argile, bois, sable ,  roche, 
ciment, tôle, pl astique etc . . .  

Les matériaux disponibles sur place, l e s  ecOts, les savoir-faire, les exi
gences de l a  construction varient de pays à pays. Nous essaierons donc dans 
le chapitre suivant de présenter un éventail très l arge de solutions qui ont 
été adoptées dans différents pays , qui tte au l ecteur de s'en inspirer pour 
"inventer" l a  solution la mieux adaptée à ses besoi ns et ses moyens. 

34. CITERNE COUVERTE OU DECOUVERTE ? 

Si l a  ci terne est prévue pour l ' eau de boisson , une couverture est indispen
sable pour éviter toute contamination extérieure lors du stockage. Une trappe 
d' accès sera prévue pour permettre un nettoyage régulier de l a  citerne. 

Pour des stockage d ' eau à utili sation agricole, les réservoirs ne nécessitent 
pas de couverture. Dans le cas de réservoir à ciel ouvert, il faut al ors 
compter les pertes d'eau par évaporation qui nesontpas négligeables dans les 
pays chauds (5 à 10 mm par jour). 
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35. COUTS DE CONSTRUCTION 

L' analyse des coûts de construction est un élément important pour l e  choix du 
type de construction adoptée. I l  faut bien avoir en vue que la construction 
d ' une citerne est un investissement à long terme au même titre que 1 'habitat, 
que sa durée de vie excède souvent le temps d'une génération. 

L ' analyse des coûts ne doit pas se l imiter à estimer l e  coat de l ' investissement 
initial mais prendre en compte l a  durée de vie estimée de 1 ' ouvrage et l e  coût 
d' entretien annuel . 

Nous proposons donc de calculer l e  prix de revient annuel (P .R.A.)  

P R A = Coût de construction • d '  t · 1 · · · Ourêe de Vle (en années) + cout en ret1en annue 

On s ' aperçoit alors que les citernes jugées a priori chêres (en béton armé 
par exemple) sont économiques sur l e  long terme. 

Ce critère n ' est souvent pas app l icable car bien sûr ce sont généralement les 
disponibi l ités financières i mmédiates qui déterminent le choix et alors seul 
le  coût de construction initial  est pris en compte. 

- Coûts de construction 

Sont à prendre en compte 

1) le  coût des matériaux 

2 )  l ' amortissement de 1 'outi l l age et des moules divers 

3) l a  main d ' oeuvre (en distinguant l a  main d ' oeuvre payée de l a  main 
d ' oeuvre fournie gratui tement) 

4) les coûts de transport : transports de matériaux, visi tes de chantier 

5) coûts annexes qui souvent ne sont pas négligeables et sont fonction du 
degré de complexité de la technique uti l i sée : coûts de supervision, 
coûts de formation d ' artisans 

- Coûts d ' entretien 

I l s  sont généralement faibles et concernent plus souvent les accessoires 
robinet, pompe, fil tre , gouttières, etc . . .  
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Exemple USA - Prix 1979 - (réf 79 - Mr Yu-Si Fok\ 
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Le calcul doit être fait cas par cas, car dans chaque région les disponibilités 
et prix des matériaux varient, le coût de l a  main d ' oeuvre égal ement. 

D'autres paramètres aussi importants que les coûts ne doivent surtout pas être 
oubliés : le savoir-faire exis tant des artisans et les désirs des util isateurs . 

15. 
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4, TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 

41.  METHODES ANT I QUES ( 1 )  

le stockage de l ' eau est devenu très tôt une nécessité pour le  développement 
des peuples dans les zones à été chaud et sec. On trouve donc des traces de 
nombreux ouvrages dans les grandes civi l i sations bordant l a  Méditerranée ou 
au Moyen-Orient. 

les techni ques utilisées étaient souvent très ingénieuses et ce n'est pas sans 
admiration que l ' on redécouvre des citernes de pl usieurs millénaires encore 
en état de fonctionnement de nos jours. 

411. En Phénicie (début du 2éme mi l l énaire avant J . C . )  

les citernes phéniciennes complétées par un système de décantation 
étaient rectangul aires. Creusées dans le roc, el les étaient couvertes de 
grandes dalles de calcaire ou d ' un pl ancher de bois. l'êtanchéitê était 
réa l i sée avec du bitume, de la poix ou de la résine, cette dernière ap
pl i quée seule ou sous forme de mastic qui était un mélange à chaud de 
cendres, de matières minérales pulvérisées et au besoin d ' un peu de 
graisse. 

Dans l a  campagne de Tyr, on a rencontré également des ci ternes à goulots 
étroits en forme de bouteil l e .  

,.;..---

�--- --

Cih!rnct Cruvs�ct en f'orme. 
clet \:.o\J�Co\lct ( ôna\�ve OV>( 
c"orerne..5o p<>lt.s�;n;ctnn�s. d� 
G cz 3ozr) 1 "•mpctrmé�b, \i sée 
�ron cz.nclv".t lippliqo' sur 
lozs pOrois. . 

412. la Palestine (2ème et 3ème mil lénaire avant J.C . )  

les fou i l l es d�un& habitation de Jéricho ont révélé un bel exempl e  de 
ci terne et du procédé de décantation en usage. 

1 1l Se .ll.éo�eJt à .e.• exc.e.Uent ouvJt.a.ge de. M. VAR LAN "L' Uanchüté da.M ta c.on.&butc..U 
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17.  

L'eau des terrasses dirigée vers une ci terne par un condui t ,  traversait  
d ' abord un  petit bassin carré cimenté situé dans l a  cour au nord de  l a  
citerne. Là ,  l e s  impuretés étaient recueillies et retenues pour permettre 
à l 'eau purifiée de couler dans l a  ci terne par une ouverture spéciale 
qu'on pouvait fermer avec une dalle de pierre. Lorsque l a  ci terne était 
p leine ,  1 'arrivée d ' eau purifiée était donc coupée et le  trop-pl ei n  
s 'écoul ait alors par un conduit vers un réservoir supplémentaire. 

413. Entre le Tigre et l ' Euphrate (à  partir du 4ème mi l l énaire avant J . C . )  

Absolument indi spensables pour constituer des réserves en eau potable ou 
domesti que , les ci ternes avaient de préférence une forme circulaire. 
L ' étanchéité était généralement assurée par des produits bitumeux ou 
asphalti ques que 1 'on trouvait dans des gi sements l ocaux. 

Les citernes étaient construites à l ' aide de briques cuites jointoyées 
et enduites d ' un mastic d'asphalte ou parfois d'un mortier d 'argi l e  or
dinaire. On retrouvera cette même technique dans l a  Perse Anti que avec 
des ouvrages importants : citerne de Persépol i s  profonde de plus de 23 rn 
avec une couverture pl ate en planches reposant sur des poutres encas
trées. 

414. La Crête ( 2ème mil lénaire avant J . C . )  

A l 'époque minoenne, chaque maison était équipée d ' une ci terne d'eau.po
table recuei l l i e  sur l a  terrasse. 

On commençait par creuser dans le sol une fosse ronde et profonde plus 
l arge que l a  future citerne. Les parois de la fosse étaient revêtues 
d ' une maçonnerie de 65 cm d 'épaisseur formant un parfait cyl indre creux. 
Le fond était protégé par un l i t  de pierres brutes noyées dans un ciment 
de chaux et de sable remonté comme enduit sur toute la hauteur des pa
rois verticales. Un escalier permettant d ' al ler puiser l'eau était ména
gé dans l e  mur circulaire. En un point du rebord, i l  y avait une rigole 
en "porcs" par où tombai t  l 'eau dans la citerne. Lorsque celle-ci était 
vi de, le jet venai t  se briser sur une épaisse da 11  e de "po ros" qui pro
tégeait le fond. Lorsque l 'eau était amenée de lo in ,  i l  y avait souvent 
un petit bassin de décantation quadrangulaire. 

A l ' origine, ces ci ternes possédaient une couverture qui n 'était autre 
qu' une toiture-terrasse appli quée au niveau du sol. Les supports étaient 
des poutres en bois dont les extrémités étaient garnies de plomb pour 
les protéger de l ' humidité. 

415. Chez les Romains 

Les anti ques ci ternes étrusques étaient tai l lées dans l e  roc et revêtues 
d ' un endui t de stuc (mélange de chaux éteinte, de pl âtre fin et de pous
s ières de marbre ou de craie ) .  

Les ci ternes situées près de Scalae Caci i l lustrent une deuxième étape 
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les parois étaient en minces dalles de cappellacio posées debout et lais
sant un interval le  entre e l l es et l a  fou i l l e  qui était rempl i  d'argile. 
le radier était en béton (cai l l oux de concassage de roches noyés dans un 
mortier de 5 parties de sable pour 2 de chaux) ,  et les parois avaient 
reçu une couche de stuc. 

A 1 'époque classi que romaine, Vitruve a décrit les procédés de fabrica
tion : on creuse une tranchée cernant l e  vol ume de l a  ci terne et d ' une 
profondeur égale. On rempl i t  cette tranchée d 'un mortier composé de cinq 
parties de sable "i.e. piLL6 â.p11.e. qui �>oU", et de deux parties de chaux 
"fu piLL6 601t . .te. po.6.6..i.bi.e". On y inclut des cail loux de moins d ' une l i vre 
et on tasse fortement avec une masse de fer. lorsque le  mortier a fait 
sa prise, on évacue la terre qui est a l ' i ntérieur et on exécute de l a  
même façon l e  fond qui est accordé avec l e s  murs. 

-; / pôrli� CV'oc.u�e 
lors9uot. \q !YI.Jr 
c.!:llindr;'lv<l. sera � 
C.ou\q 

-

1\in!.i ·,\ ';! o 2ooo ons 
lo paro't mo1Jiée1 r12&t
Coulfer�« par l�s 'Irali4!.n� 

·,1 ':!a <Jn4!. 1-c-enra;t�Q. d'ann�� 
.... \._ , • ' 1 �TQi� de,1o <Jbli s�e. _ 

Sur les parois intérieures étaient appliquées deux ou trois couches d ' en
duit composé de poudre de tuileaux et de chaux. 

Vitruve recommandait les ci ternes doubles ou triples de teti.e .60�� 
qu 1 il pu...iA.6 e. IJ a. v oÂ.Jr. de i. ' une a .t ' a.u.t11. e. .tlt.a.n.6m..i.M..i.o n pa1t dl!ca.n.t.a.t.i.o n 
.6uccu6..i.ve p<Vtce qu 1 eti.u donneJtont une. ea.u pl.u6 .6a.lub.11.e et .6ua.ve". 

A Sfax (Tunisie) à 1 'époque romaine, chaque maison de l a  v i l l e  était 
pourvue d ' une ci terne calculée de façon à pouvoir l 'alimenter pendant 
trois ans. De plus,  i l  existait une réserve collective consti tuée de 
597 ci ternes de 15 m3 chacune, entourées d ' un mur de clôture. Au dessus 
de chacune d ' e l l e  , existait une aire en maçonnerie, dont l a  concavité 
dirigeait l es eaux de pluie vers un trou central bordé d'une warge l l e .  

416. Empire Byzantin 

les réservoirs et citernes permettaient de pourvoir aux besoins des 
vi 1 1  es et des forteresses. 

leur construction se faisait par masse de béton avec revêtement exté
rieur de briques. le fond et les parois intérieures en béton recevaient 
un double chemisage : d ' abord une couche de charbon pi l é  mêlé avec de 
l a  chaux, ensuite une couche de ciment très fin pol i ,  avec une applica
tion d ' huile de l in .  l ' imperméabi l i té ainsi obtenue était remarquable. 
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la couverture était assurée par des voûtes de pierre. 

417. Au Moyen-Age 

Pour des raisons stratégiques, abbayes, cité et châteaux médiévaux 
étaient situés sur des coll ines ou des escarpements très souvent dépour
vus d ' eau de source, d ' où la  nécessité de recueil l i r  les eaux pluviales 
dans de vastes citernes. 

Presque toutes les citernes médiévales avaient un citerneau destiné à 
recevoir tout d'abord les eaux et les rejeter clari fiées dans l a  citerne. 
Le citerneau, placé à un niveau supérieur à celui du fond, se composait 
d' une auge percée de trous latéraux et remplie  de gravier et de charbon. 
l ' al imentation était assurée par les toitures au moyen de descentes en 
plomb ou en poterie. 

la citerne médiévale classique était généralement creusée en sous-sol à 
même l e  roc ou l a  maçonnerie. E l le  formait de véritables �alles souter
raines divisées en nef par des pi l iers supportant des voûtes. 

L 'étanchéité était assurée par des enduits soi gneusement appliqués, ou 
parfois de l ' asphalte ( comme l a  ci terne du Palais des Papes en Avignon). 
Les citernes maçonnées en pierre de taille pouvàient être jointoyées au 
plomb pour les rendre imperméables. 

418. Renaissance 

Les ci ternes étaient généralement voûtées avec un orifice de puisage au 
niveau du sol. 

Le fond et les parois recevaient une application d ' argile fine pétrie ,  
puis une maçonnerie. 

Pour 1 'enduit d' imperméabil isation, Otivi� deS�� recommandai t  l a  
recette suivante : fabriquer un ciment composé e n  égale proportion d 'écu
me de fer, de verre, de cai l l oux de rivière, etc . . .  et d ' un pourcentage 
de tuiles équival ent à 1 ' ensemble des autres composants. Tout ce l a ,  une 
fois réduit en poudre et compressé, était mélangé avec du bon vi naigre 
ou du vin, puis avec de l a  chaux neuve fusée sans eau. Au moment de l a  
mise en oeuvre, on pouvait y ajouter des bl ancs d ' oeufs. 

le ciment était étendu en une couche de 27 mm d ' épaisseur sur l e s  parois 
et le  radier. 

Un autre type de ci terne consistait à appliquer sur l e  fond de 1 'argile 
pétrie sur 32 cm d 'épaisseur, surmontée d ' un l i t  de gros sable de 1 6  cm. 
Les parois étaient en briques ou en pierres sèches sans mortier ni  ciment, 
protégées par un rempart d ' 3rgile.  
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42. METHODES TRADITIONNELLES AFRICAINES 

421. Utilisation des arbres 

M. Pierre Martin signale (cf 36) l a  collecte le  long des troncs de bao
bab , du côté tourné vers l e  vent en plantant dans l 'écorce un fer 
d ' i ler pour l e  remp l issage de canaris (pays Sérer au Sénégal ) .  Au Soudan, 
dans l a  province de Khordofan, on uti lise des troncs de baobab creusés 
comme réservoi rs ,  l e  terrain autour servant d ' impluvium. 

422. Les cases annuaires à impluvium 

Ce type de case était largement répandu dans l a  zone forestière de l 'Afri
que de l 'Ouest, en Casamance chez les Diola, en Côte d ' Ivoire chez les 
Di da. 

Coup� cie lo cose 
ànnullirll 

423. Réservoir au Sahara Occidental 

�f-711-..o---::.._ Mlir �,., 
piQrre.s 
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C ' est une case ronde en forme 
de couronne avec un toit à 
double pente. la face intéri
eure du toit tombe en enton
noir et déverse les eaux dans 
une auge centrale ou des ca
naris disposés à terre. 

la valeur du stockage est donc 
faib le .  D ' un i ntérêt certain 
au cours de l a  saison pluvi
euse, l ' impluvium est ineffi
cace d�rant toute la saison 
sèche. 

l ' i ntérêt primordial de ce ty
pe d 'habitat était de défense. 
Avec une seule porte sur l 'ex
térieur, i l  pouvait devenir 
une forteresse pouvant abri ter 
l e  bétail dans l a  cour inté
rieure. 

Un type de construction qui n'util i se 
que des matériaux l ocaux : de l 'argi
le et des pierres. 

On dame l 'argile pétrie derrière l e  
mur de maçonnerie e n  pierre sèche au 
fur et à mesure aue l ' on monte la 
construction. les pierres protègent 
l ' argi l e  des chocs et assurent son 
maintien. 

43. 
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43. STOCKAGE DE PETITE CAPACITE 

431. Fabrication de jarres en ciment ou fi bro-ciment 

Le stockage de l ' eau de pluie dans les jarres s ' avère pratique pour des 
vol umes de moins d ' un mètre cube. 

Peu coûteuses, de fabrication simple et rapi de, e l l e s  peuvent rendre de 
grands services. De tous les ouvrages, e l l e s  sont certainement plus éco
nomiques pour un coût ramené au m3 de stockage. 

Elles remplacent avantageusement les fûts de 200 1 .  métal l iques qui sou
vent se revendent cher et ont une durée de vie l i mitée. 

Le choix de l a  jarre se comp�end parfai tement lorsqu'on ne dispose que 
d ' une faible surface de captage (ex.  : petite toiture) qui ne justifie 
pas la construction d ' une citerne. 

Choix de la forme de l a  j arre 

On définit les cotes de l a  jarre dési rée : 

Fabrication du sac en toi l e  

L a  première étape e s t  l a  fabrication d ' un 
moule qui donnera l a  forme intérieure de 
l a  jarre. 

Le moule est un sac de toi l e  rempl i  d' her
bes sèches ou de sciure. Sur ce moule, on 
applique à l a  truel l e  deux couches d ' un 
mélange de mortier et de courtes fibres 
de sisa l .  Les fibres de sisal ont l a  pro
priété d ' augmenter sensi b l ement l a  mania
b i l ité et l a  résistance du morti e r .  

Le sac est composé d e  2 morceaux:  un morceau rectangulaire qui fait l a  
paroi du sac et un morceau circulaire pour l e  fond. 

Le morceau rectangu laire a pour l ongueur l a  ci rconférence de l a  jarre 
à son plus grand di amètre auquel on ajoute 4 cm pour la couture. 

La l argeur est égale à l a  hauteur de l a  jarre suivant la courbe de son 
profil à l aquel l e  on ajoute 6 cm ( 2  cm pour l a  couture du fond et 4 cm 
pour 1 'ourlet qui sert à fermer l e  sac).  

De façon à obtenir une forme resserrée à l a  base de la  jarre, on coud 
8 pinces. 

2 1 .  
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Préparation du mortier 
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Rempli ssage du sac 

On bourre le sac de façon uniforme 
d ' herbes sèches (ou de sciure, son 
de riz . . .  ) en tassant très fort. 

On referme le haut du sac. 

le mortier peut être un mortier simple (sable + ciment) ou un mortier dans lequel 
on a ajouté des fibres courtes (fibro-mortier).  

l ' avantage des fibres est qu 'e l les limitent l a  micro-fissuration inévitable qui 
apparaît lors de la prise du ciment. 

le fibro-mortier est de ce fait un m�tériau qui  a une plus grande résistance aux 
chocs. 

Des fibres végétales peuvent être uti l i sées : sisal , fibre de noix de coco etc . . .  

PROPORTIONS 

2 mesures de sable fin + 1 mesure de ciment + 1/10 mesure de sisal 
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23. 
Construction de citernes 

• on mél ange bien à sec le sable fin et le ciment 

. on moui l le  pour donner au mélange l a  consistance d ' une soupe épaisse 

. on coupe le sis�l en morceaux courts (3 à 4 cm) 

• on sème au fur et à mesure les fibres dans l e  mortier tout en mél angeant . .  

Préparation de l a  base 

!n pose le sac sur la base encore 
"raîche. On arrose le sac ; on rabat 
e surplus du mortier sur le côté 

.=u sac. 

Jn applique une première couche de 
�rtier (de 6 à 8 mm d ' épaisseur) 
4 l a  true l l e  sur le sac en partant 
du bas. 

La prem1ere couche terminée , on en 
applique une deuxième de l a  même 
épaisseur. 

On fait un disque de mortier de 
2 cm d 'épaisseur et de di amètre 
Dl + 20 cm 

Encol ure 

On découpe 2 b�ndes dans une vie i l le tôle 
ondulée de facon à en faire 2 cercles. On 
coule 1 ' encolÙre entre ces 2 cercles. 

Veiller à ce que l a  jarre soit à l ' ombre 
et arroser régulièrement. 

Après deux jours , vider l e  sac de son 
contenu et l e  retirer. 

Pour une meil leure étanchéité, on fait un 
petit enduit à l ' i ntérieur de la jarre 
(1 mesure de sable très fin pour 1 mesu
re de ciment) . 
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FabriQuer un couvercle à l ' aide des 
2 bandes de tôle. 

Continuer à arroser l a  jarre régulièrement. 
Après 2 semaines, l a  jarre est prête à 
1 'emp 1 oi . 

) --)� ou 

,/ 

432. Jarre en ciment avec moule en terre 

Une variante pour l a  fabrication de 
petites jarres : c'est façonner l e  
moule intérieur avec de l a  terre, 
tête de la jarre en bas. 

Lorsque l ' enduit est dur, on vide 
la  jarre de son contenu. 

433. Jarres en arg i l e  cuite 

1 
� ........ _ _ _  _ 

Pour retirer l ' eau de l a  jarre sans 
avoir à soulever le couvercle fré
quemment, ce qui peut être une cause 
de contamination de 1 'eau, on peut 
prévoir l e  passage d ' un tuyau souple 
pour syphonner ou scel ler un robinet 
à l a  base de la jarre. 

Elles sont très adaptées au stockage de l ' eau ; el l es ont aussi l ' avantage de 

l a  garder fraîche lorsqu'elles sont poreuses. Leur capacité malheureusement 

est réduite car e l l e  est l imitée par l a  tai l l e  du four de cuisson et l a  con

sommation de bois. 

Au Mal i ,  on fabrique des jarres de p lusieurs centaines de l i tre en terre 

cuite grâce à un procédé astucieux. La jarre est divisée en plusieurs éléments 
cuits sépar ément qui sont assemb 1 és et recol lés après cuisson. 
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434. Jarre Ghala 
(Réf. 2, 18) 

Construction de citernes 
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La jarre Ghala est née en Afrique de 1 ' Est de la  synthèse de la  technique des 
jarres en ciment et la  technique de fabrication des paniers . 

Un pan ier tressé (osier, joncs, brindi l les) forme 1 ' ossature de la jarre et 
reçoi t  un enduit intérieur de 2 , 5  cm ( 2  volumes de sable pour un vol ume de 
ciment) .  

435. Fûts métall iques 

, · �-----�-· 



26. Construction de ci ternes 
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Les fûts de 200 1 apportent une solution rapide au problème de stockage. 
Ils demandent à être nettoyés parfaitement avant usage. Une peinture de pro
tection (non toxique) aussi bien à l ' i ntérieur qu 'à  l ' extérieur les prot�ge
ra de la  corrosion. La soudure des tuyaux de raccord est délicate car la 
tôle est très fine. 

Vu leur durée de vie faible et leur prix d ' achat relati vement élevé, les 
fûts sont une réponse relativement coûteuse au problème de stockage. I ls  
n 'offrent en  outre pas de grandes garanties pour la  qualité de l 'eau 
car la rouille apparaît très souvent .  

44. CITERNE MACONNEE 

441. En maçonnerie de parpaings 

Le modèle étudié est équipé d' unescalier d ' accès au robinet. La trappe de 
visite n ' est donc ouverte que pour les opérations de nettoyage. Les risques 
de contamination par les récipients sont donc évités. 

Le terrassement 

- - - --

-=--·-

- - -
e::::::::=- -- -----

Lo�s de la  foui l le ,  on peut éviter de mélanger les différents horizons de 
terre (terres ferti les de surface et les terres stériles souterraines ) ,  
cela pP.rmet de réuti l iser par la  suite la  bonne terre pour l 'épandre dans 
un endroit où elle sera utile. Pour une ci terne de 12 m3, i l  faudra retirer 
environ 20 m3 car i l  faut tenir compte du volume des murs et de 1 'escalier. 

Dimensions de la  ci terne 

La citerne mesure environ 2 rn x 3 rn sur 2 rn de hauteur ( dimensions intéri
eures) .  On calculera les dimensions de façon à tomber sur un nombre entier 
de parpaings. On évite ainsi le gaspi l l age de matériaux et on économise du 
temps à la pose. 
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Fabrication du mortier 

Construction de citernes 
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avec des parpaings de 15 x 20 x 40 
et des joints de 2,5  cm 

dimensions extérieures 

L (7 x 40) + (1 x 15) + (7 x 2 ,5 )  

L 313 cm 

(5  x 40) + ( 1  x 15) + ( 5  x 2 ,5) 

227 cm 

27. 

Le dosage conseil lé  est de 3 brouettes de sable par sac de ciment de 50 kg portland 
325. Une brouette jauge 60 l .  

- Le sable doit être propre. On peut vérifier q u ' i l  ne contient pas trop de 
l imon en secouant un bocal rempli  de sable et d'eau. Laisser décanter. Les 
particules vont se déposer par couches successives suivant leur grosseur. 
On peut ainsi évaluer l e  pourcentage de particules très fines contenues 
dans le sable. 

- Ne pas uti l i ser d'eau trop sale ou des eaux savonneuses dans la préparation 
du mort�er. 

Préparer une place propre rour l e  gâchage. 

Les fondations 

La solidité des fondations dépend de l a  nature du terrain où est implantée 
1 a citerne. 

Sur une base de roche dure et stable ,  el les sont pratiquement inuti les .  lin 
simple béton de propreté et de mise à niveau suffira. 

Sur des terrains i nstab 1 es ou hétérogènes ,  il sera né cessai re de ferrai 11er 
les fondations. 

Dans beaucoup de cas, une fondation de béton non armé sera satisfaisante. 

Elévation des murs 

L?rs de la pose des parpaings, on veil lera à rempl i r  les joints (de 25 mm enVlron) avec beaucoup de précautionsspécialement du côté de l a  face extérieure du mur· On éviter a aussi ce qu 'on  appe 1 1  e "les coups de sabre" c ' est-à-di re 1 'a l ignement de 2 ou plusieurs joints verti caux. 
' 



Construction de ci ternes 
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. " Le robinet et . l e  tuyau d ' al imentation 
seront scellés dans la maçonnerie 
ainsi que l e  tuyau de trop p l e i n  au 
cours de la construction. 

Bien garnir de tcrr.es stP.riles ou graviers le vide el'ltr� le terrassement et 
la maçonnerie au fur et � mesure de l a  constructi on. Bien garnir les joint$ 
extérieurs ; bien resserrerà l a  true l l e  en lissant avec un mortier bien dosé. 

Le radier 

Le béton est coulé sur une
épaisseur de 8 J 10 cm 

Deux chevrons de 1 'épaisseur 
du radier sont calés avec une 
légère pente , de façon à ce 
que le point bas du radier 
soit à 1 ' ap l omb de la trappe 
de v i s i t e .  Cela faci l i tera 
les opéra:tions de nettoyage 
de l a  citerne. 

1 
1 1 

1! 
1 ' 

1 . \ 1 \ " 
i ! ' . \ 

. . . 

• c_ouc.nli.' d; iovol\on:s, Ces chev;-ons serviront de 
support à l a  règle de bois 
u t i l i sée l ors du coul age 
du béton. 

. . cla..;�s ' -

Les enduits : cf. chapitre sur l ' étanchéité ( 53 ) .  
Dal l e  de couverture 

la d a l l e  de couverture doit avoir une pente de 1 %  pour que les eaux de ruis 
sel lement s ' évacuent facilement. L ' o.rientation de cette pente doit être choi 
sie de façon à être l a  moins gênante� Ne pas 1 ' orienter par exemple vers 
1 'e.scalier où les eaux pourraient ensuite stagner. On donnera au coffrage 
de l a  dal le l a  pente désirée, ce qui permettra de couler une dal l e  d ' épais-

Plan de 
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l ' escalier 

l ' escalier est un endroit humi de ,  il est préférable de laisser la  surface 
des marches rugueuse pour éviter qu'elles soient glissantes. 

442. Citerne enterrée en maçonnerie de roches 

La méthode de construction est identique à 441 avec l a  di fférence que les 
murs sont plus épais (40 à 45 cm d ' épaisseur) . la pose de moel l ons demande 
une certaine qualification. L ' uti l i sation d ' un cadre méta l l i que démontable 
qu'on installe dans le trou de la citerne simplifie cette opération. Il 
suffit de remplir  de roches et de mortier l ' espace compris entre l a  p lanche 
de coffrage et l e  mur de la foui l le .  

Au fur e t  à mesure que l ' on monte l a  maçonnerie ,  on remonte l a  planche de 
coffrage que l ' on fixe à l ' aide de 2 fiches sur les cornières-poteaux. 

Outre le gain de temps et 1 a faci l i té d 'exécution, cette méthode apporte un 
avantage sérieux pour l ' enduissage. 

les murs intérieurs de l a  citerne sont déjà, grâce à la pl anche de coffrage, 
bien dressés et présentent une surface presque l i sse nécessitant une épais
seur moindre d 'enduit . 

443. Cit1 
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443. Citernes en maçonnerie de briques 

Pour les cit�rnes rectangulaires, l a  méthode est identique à celles des 
parpaings (cf. 441 ) .  

Nous ne citerons ici que deux exemples de citernes en briques ayant chacune 
une caractéristique originale. 

E l les sont toutes les 
'
deux cylindriques, il faut apporter une attention 

particulière dans l e  garnissage des joints verticaux des parois ,  ceux-ci. 
étant plus ouverts vers l ' extérieur. 
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Construction de ci ternes 

4431. Citerne à dôme · 

(présentée par Martin Whiteside réf. 4l) 
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Cette ci terne a l ' avantage de ne pas nécessiter de d a l l e  de couverture. 

Un vieux pneu dans lequel on a coulé du béton sert de couvercle. 

� CITER 

La tee 
tion c 
ti6n 1 
sont j 
de moj 
de po 

Contr 
homo� 
tien 



lsso3e ra"iers 
trru 
'\u 

rerture. 

Construction de �iternes 

4432. Réservoir en bri ques renforcées au fil de fer barbelé 

(voir réf. 47 , 71 et 22) 

d;:.pos·,t;F pernoeltt."'� $. powr 
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Pour des réservoirs de grand di amètre (4 rn et p l us ) ,  on peut éviter 
d ' uti l i ser l e  béton armé en faisant une ma.çonnerie armée. Entre chaque . 
rangée de briques, on étire du fil  de fer barbelé ( 1  ou 2 rangées) noyé 
dans le  mortier du joint. 

45. CITERNES EN FERRO-CIMENT ENTERREES 

La technique du ferro-ci ment a été l argement éprouvée depuis un siècle : construc
tion de bateaux, d ' édifices, de s i l os etc . . .  E l l e  a trouvé un terrain d 'app l i ca
tion privt1égié dans l a  construction de citernes où ses qualités d ' étanchéité 
sont particulièrement appréciées . . Le ferrà-ciment se définit  comme une fine paroi 
de mortier de ciment renforcée par un gri l l age de fil de fer fin (type gri l l age 
de poul a i l l er ) .  

Contrairement à l a  maçonnerie ,  l a  structure ferro-ciment est l égère, flexib l e ,  
homogène en surface (pas de joints ) ,  c ' est donc u n  matériau adapté à l a  fabrica
tion de récipients (réservoi rs, ci ternes) . 



Construction de citernes 

Dans tout mortier, au moment de l a  prise du ciment et du séchage , i l  se produi t 
des fissurations dues au retrait.  Ces fissures ne sont pas toujours visibles 
mais sont néfastes à l 'étanchéité du matéri au.  Dans le  ferro-ciment, le gri l l age 
réduit sensiblement l e  dével oppement de ces fissures. Leur l ongueur ne peut excé
der l a  l argeur d ' une maille.  Ces fissures ( 1  à 2 centi èmes de large) ne sont plus 
dangereuses pour l ' étanchéité. 

Le gri l l age sert également d ' armature qui reprend de façon très uni forme les 
�fforts de traction de la paroi dus à la pression de l 'eau. 

Le coût du gri l l age peut être un obstacle à l ' uti l isation de ce matéri au. Celui
ci doit être comparé aux économies effectuées sur l ' uti l i sation des autres maté
riaux et au gain de temps d ' exécution q u ' i l  procure. · Son application est rapide 
mais nécessite un moule.  

La citerne enterrée a pour principal avantage d ' éviter l ' util isation d ' un moule, 
l ' application du mortier se faisant di rectement sur l a  paroi de la foui l le.  

Cela nécessite une terre ayant une bonne tenue, pouvant se creuser S(ins s ' ébouler 
les parois pouvant se dresser sans trop de difficultés. Les · terrains trop sableux 
ou rocheux ne répondent pas à ces exigences. Dans ce cas,on construira dé préfére 
ce une citerne en maçonnerie. 

451 . Ci terne enterrée type "Salagnac" - 10 m3 

Après avoir égalisé le  terrai n ,  un anneau de béton est coulé dans une tran
chée circulaire creusée au sol . Son di amètre intérieur est égal au diamètre 
de l a  citerne. I l  est tracé à l ' aide d ' un piquet enfoncé dans le  sol . 

1 
1 

Après 48 h . ,  cet anneau va permettre d'effectuer le terrassement de 1 a ci-
terne avec précision, il  évitera aussi l ' éboulement de l a  bouche du 
cylindre. Il servira également de fondation al!x parpaings qui. surélèveront 
l a  citerne et l a  mettront à 1 'abri du ruisse l l ement des eaux de surface. 

/ 
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Construction de citernes 

On procède ensuite successivement aux opérations sui vantes 

- 1er crépissage (renformi s )  qui permet de rattraper les défauts de foui l l e  
et corrige l a  verticalité des parQis .  le mortier est a lors très faiblement 
dosé en ciment. 
un enduit d ' environ 15 mm d 'épaisseur dosé a 2 brouettes di sable par sac 
de ciment. Cet enduit est laissé rugueux pour faci l i ter l ' accrochage de la 
couche suivante. · ' 

- pose du gri l l age fixé sur l a  paroi à l ' aide de cavaliers ou clous mis en 
forme de U .  Un recouvrement de 5 à 10 cm est assuré à la jonction des 
bandes de grillage. 

35 .  

- un  enduit de même composition recouvre l e  gri l l age (10  à 15 mm d'épaisseur). 
- /un enduit de finition au _sable tamisé, taloché et l i ssé à l a  true l l e .  

les enduits seront effectués avec u n  interva l l e  d e  2 4  h entre chaque. 

la chappe de béton au sol sera également armée de gri l l age bien amarré au 
gri l l age des parois (de préférence par recouvrement) .  
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452. Ci ternP enterrée "modèle Père Hégron" - 22,5 m3 

ossist du 

Le texte qui suit est un extrait de " Comment con6.tlt.u.Ute. une. c.Uellne" du Père 
Hégron publié par l 'ENDA. On s ' y  réferrera pour plus de détai l s .  

Agglomérés. 

On fabrique des agglomérés dans un moule cintré, fait spécialement à cet 
usage. Le ·cintre est tracé à partir d ' un rayon de 1 ,60 m ,  ceci pour obtenir 
exactement le galbe intérieur de la citerne. I l s  font, ces aggl omérés 8 ou 
9 cm d ' épaisseur. S ' i l s  font 30 cm de lcng et 15 cm de hauteur, i l  en faut 
de 200 à 220 pour une citerne. I l s  sont composes de sable, gravier et ciment 
à raison de 350 kgjm3. 

Tracé du premier cercle .  

O n  trace au compas u n  rayon de 1 ,80 m.  Puis on procède à l a  première fou i l l e  
On creuse dans cs rayon jusqu'à ce qu'on trouve l a  roche mère ou au moins un 
terre compacte qui puisse supporter en enduit (cf. fig . ) .  

Toute l a  terre de surface, terre arable et terre gravi l l onneuse facile à 
creuser est enlevée. On doit enlever ainsi , ordinairement de 60 � 70 cm. Si 
on trouve la roche dure on doit arrêter avant, et dans ce cas on utilisera 
moins d'agglomérés. Mais si le sous-sol est sableux, alors i l  faudra descen
dre jusqu'au plus bas niveau du sable, et i l  faudra beaucoup plus de 200 
aggl omérés. 

Muret 

Quand on a trouvé l e  dur, on arrête donc de creuser, et on pose sur l ' assise 
de ce pourtour un muret circulaire d ' agglomérés cintrés. Le rayon intérieur 
du muret est impérativement de 1 ,60 m. On uti l i se le compas pour la pose de 
chaque aggloméré, ceci pour obtenir un cercle parfait.  Le muret doit sortir 
de 20 à 30 cm au-dessus du sol . Dans le rang supérieur de ces agglomérés on 
pose un tube de 10 cm. de di amètre qui servira à évacuer le trop-plein d ' ea 

rod-e ,..,..,ërc O\,\ 
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37.  
Construction de citernes 

Deuxième foui l le 

Quand le muret est posé,on termine la foui l l e  e n  prenant pour rayon 1,60 rn, 
celui du muret. Pour régul ariser bien la paroi on utilise une règle et un ni
veau vertical ou l e  fil  à plombnn descend jusqu'à 3,20 rn au-dessous du niveau 
supérieur du muret. Arrivé à 3,20 m. de profondeur on pratique au centre un 
trou de la  forme d' une grande cuvette, pour servi r de puisard. 

Les enduits 

Si la paroi n'est pas réguli ère, si elle présente des trous; on la régul ari
se en jetant du mortier ordi naire. 

Puis on projette un premier enduit de mortier riche en ciment. 

N .B .  Cet enduit, comme les autres sera projeté et non étendu à la truel l e ,  
de façon à bien rèmplir tous l e s  vides. Cet enduit doit recouvrir toute la 
paroi depuis le fond jusqu 'au sommet .  Pour ces enduits on utilise du sable 
de bonne qualité, ce qui veut dire du sable granuleux, du sable qui fait 
du bruit quand on marche dessus; et non pas du sable gras qui colle. Cette 
remarque est très importante. Car les maçons, tâcherons de vi l lage ont l ' ha
bi tude d ' uti l i ser du sable gras . Le sable gras contient d ' autres �léments : 
argi 1 e blanche ou rouge, ou humus, qui le rendent impropre à ce genre de tl·a
vai l .  Les maçons sus-dits aiment utiliser ce sable gras pour les raisons 
suivantes : mêlangé à très peu de ciment i l  adhère facilement aux parois à 
enduire, de plus i l  donne un aspect lisse. Mais quand on fait une citerne on 
ne cherche pas un travail facile à exécuter, on cherche à obtenir une 
paroi qui soit étanche. 

Cet enduit n ' est pas taloché, mais simplement réglé. Il doit rester très 
rugueux. l� SJ l  I$S$SS§SS$SSSSSSS1 roiv�Clù <iu .sol � '>'>- .SSSS fS>SSI 
_j - �' 1 "'-"" - m r""f' �>'�'"' dolle svper"i�vre 
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38. 
Construction de citernes • 

Pose du gri l lage 

On déploie sur cet enduf t :.un gri l l age q u ' on maintient en p l ace avec des peti 
tes pointes fixées dans 1 a  paroi . On utilise du gri l l age galvanisé, triplè 
torsion, mai l l e  de 41 mm. Pour les jonctions i l  suffit que le  gri l l age se 
recouvre de 4 a 5 cm. On uti l i se du gri l l age de 1,50 rn de large. Deux lar
geurs nous donnent 3 . 00 rn moins 5 cm de recouvrement soit 2 ,95 m. Il faudrait 
donc encore 30 cm de l arge (25 + 5 de recouvrement) pour arriver au sommet 
de 3,20 m.  Mais i l· est inutile d'en rajouter pour ça. On commence donc par 
l e  poser par l e  fond. 

Deuxi ème et troisième enduit 

Sur l e  gri l l age posé on projette un enduit riche en ciment, peu épai s ,  juste 
pour faire adhérer l e  gri l l age au premier enduit. On régularise cet enduit 
grossièrement, mais on ne taloche pas. 

Avant que ce deuxième enduit soit sec, le  l endemain,  on projette encore un 
enduit riche en ciment et on le  règle puis on 1 'unifie parfaitement à l a  ta
loche. On obtient ainsi une paroi qui fait environ 5 cm d ' épaisseur. 

Appl ication de lait  de ciment (M) 

Envi_ron 12 heures après le dernier enduit on applique à 1 'aide d ' un gros 
pinceau un lait  de ciment sur l a  paro i .  Cette appli cation doit se faire quan 
l e  dernier enduit est "gelé" et pas sec. Cette appli cation de lait  de ciment 
a pour but de fermer les fissures qui auraient pu se former. 

Dalle du fond 

On procède ensuite à l a  dal l e  du fond. Gravier, sable, ciment. On ménage un 
puisard au centre en forme d ' une fUVette d ' une capacité de 25 à 30 l i tres. C 
puisard servira à vidanger l a  ci terne pour l a  nettoyer. La dal l e  doit ètre 
légèrement inclinée vers l e  centre pour faci l iter . cette opération de nettoya 
ge. Puis on revêt l a  dal l e  d ' un gri l l age, comme les paroi s.  Ensuite on procè 
de à l a  chappe qu'on saupoudre de ciment et qu 'on l i sse parfaitement à 1 'aid 
de la true l l e .  

A l a  jpnctjon de l a  dalle e t  des parois on relève l e  mortier de l a  chappe 
sur l a  paroi et on arrondit ce joint. Ceci pour assurer l ' étanchéité entre 
les deux. (�) 

Etayage coffrage 

On met en place les .étais et le  coffrage comme i l  convient. On prévoit au 

(�) Se référer au chapitre "Etanchéité" de cet ouvrage pour plus de préci
sions ou pour des variantes à cette technique. 
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Construction de citernes 

centre un trou d'homme de 60 cm. C'est par ce trou qu'on puisera. Si on doit 
construire des citernes en série, on préfabriquera un coffrage réuti l isable . 

Dal l e  supérieure 

On ferra i l l e  avec des barres de di amètre 8 mm comme barres de résistance, et 
des fers de diamètre 6 mm comme barres de répartition. L'écartement entre 
les barres est de 15 cm. Mais si les tâcherons trava i l l ent bien, si les fers 
sont dressés, si les crocnets sont bien exécutés ,  et les barres bien répar
ties, un écartement de 2� cm suffit largement. 

39. 

On coule la dalle comme i l  convient et on lui donne 12  cm d 'épaisseur. Autour 
du trou d ' homme on fait une bordure large de 4 â 5 cm surélevée de 2 ou 3 cm 
par rapport au niveau de la dal l e .  Ceci pour éviter que l 'eau de ruisselle
ment et les poussi ères accumulées sur la  dalle ne s ' écoulent vers l ' i ntéri
eur. On donne aussi une 1 égère pente à partir du centre vers 1 '  extérieur de 
l a  dal l e ,  pour l a  même raison. 

Au moment de couler l a  dalle on met en place deux tubes de 10 cm de diamètre, 
à l 'endroit précis où viennent s ' adapter les descentes de chenaux. 

dalle 
fers onc..r� dan.s 
1� Ferrail\��c 

Deux boucles de fer l i ées au ferrail l age de la dalle peuvent être prévues 
pour permettre la fermeture du couvercle ( i dentique au système de fermeture 
des cantines méta l l iques ) .  

-
453. Ci terne enterrée type "Kitow" - Nouvel les Hébrides - 1 9 m3 

(Réf. 14 et 60) 

Cette méthode se distingue par le coulage de l a  dalle de couverture qui ne 
nécessite aucun coffrage. E l l e  est donc avantageuse l orsque l e  bois est rare 
et cher. 

- on creuse une tranchée annuaire de 3 ,60 rn de diamètre intérieur. La terre 
de déblai est rejetée à l ' intérieur pour donner une forme de dôme. 



Construction de ci ternes 

On recouvre le  dôme d ' une couche de mortier de 10 mm d ' épaisseur. 

La tranchée est ferrail lée à l ' aide de 4 fers à béton horizontaux de � 12 mm 
soutenus par des cadres 20 x 30 de fer � lO, tous les 45 cm. 

Le dôme est également armé : lO . fers radiaux � 6 mm maintenus par des fers 
en forme de cercle. Il est recouvert de 3 couches de grillage (mai lle de 
5 cm environ) .  On coule le béton dans l a  tranchée. Le dôme est recouvert 
d ' un mortier de 5 cm d ' épaisseur. 

Deux es·paces diamètralement opposés sont réservés sur le dôme pour les 
t�appes �e visite (60 x 60) . 

Après une semaine on peut commencer à creuser l a  citerne en dessous du dôme 
maintenant durci . La ' terre est reti rée au fur et à mesure par les trappes 
de visite. 
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Construction de citernes 

La foui l l e  a une forme conique, ce qui rendra les enduits intérieurs plus 
aisés à appliquer. 

::tilt-- cavQ\'te.rs po\Jr occ.ro<her le 
grill<>ge sur la Froi ' 

2- coo<..�e� de gcillase 
( .,�;\le de. 2.s""'"") 



42. 
Construction de citernes 

46. CITERNE FERRO-CIMENT HORS-SOL 

461. Choix du moule 

La construction d ' une 
citerne ferro-ciment 
nécessite une forme ou 
un moule sur l equel on 
pourra fixer le gril
lage et effectuer les 
enduits. 

Ce moule devra être 
prévu pour être démonté 
facilement. 

Des tOles galvanisées 
ondulées (util isées 
pour les conduites bu
sées) peuvent servir 
a cet effet; 

Une ossature en fer à béton permet 
d'éviter 1 'uti l isation d ' un moule. 
Le ferrai l l age rend la structure 
auto-portante et sera inclus dans 
les enduits comme le grillage. 
Il renforce sensiblement la · 
résistance de la structure. 

moule 
.... tôl� �\ on4vl 

s.� 

Un moule en pl anches peut également 
étre construit. 

Pour économiser le nombre de plan
ches, on peut tapisser 1 'ossature 
de bois avec des nattes. 

462. ModèlE 
(Réf. 

Une co 
du f i l  
nisé ( 
basse 
la ti on 
rieur 
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Construction de ci ternes --------------------------�-

462 . Modèle 10 m3 avec moule 
(Réf. 12,  S .B .  Watt} 

lbctfll,..,a.t du 
3..-;1\Q�e. ��i� vef".s. l';,tùievr' 

/ 
_ ,.. 

• • . • 0 ' 

f=,\ de fe,. 
- enroùlé outo<lr 

c\Q moule 

btton ( 1 li'l'len�, 'I.SQb\t 
L. �(•Iii�) - e""' cl'ir•�llr 

Une couche de gri ll age est appliquée sur le moule (maille 50 mm ,  diamètre 
du fil 1 mm) . Un renforcement est obtenu en enroulant du fil de fer galva
nisé (0 2,5 mm) autour du moule, 2 tours par ondulation dans la partie 
basse du moule, 1 tour dans la partie hqute et 2 tours au sommet à l ' ondu .. 
lation supérieure. Deux enduits sont sùccessivement appliqués de l 'exté
rieur (3 vol umes de sable pour 1 volume de ciment) de façon à ce que les 
fils de fer soient recouverts d ' une couche de 15 mm de mortier. Après 24 
heures, le moule i ntérieur est décoffré et un enduit intérieur vient 
remplir les ondulations. 

1 
cof'"Ç'"<�soa povr 
c.oul�r \Q 
Covll'ltr hJnz. 



44. 
Construction de citernes 

Un mortier de 5 cm est coulé au sol . I l  ne nécessite pas de renforcement 
si le  sol est jugé stable. 

Le coffrage doit être constitué d 'éléments suffi samment petits pour pouvoir 
sortir par l a  trappe de visite prévue dans la couverture. 

463. Modèle de 150 m3 
(Réf. 12,  S . B .  Watt) 

Dans l e  cas d ' une citerne de diamètre 10 rn et d ' une hauteur 2 rn, l e  principe 46' 
de construction est presque i dentique,avec une di fférence importante : un 
joint de di latation étanche est prévu entre la  base et les paroi s .  Celui-ci 
est nécessaire pour encaisser les mouvements relatifs entre les 2 parties 
qui sinon fissureraient la construction. 

Vu ses dimensions, cette citerne est à ciel ouvert. 

t.-.·, 1\;s ..... �1-al\;"''ve. 
ma\ lie. .2o" io c:.-. 
f•'" <? 5 --

Bé�o ... 
( '�!'"""\ � c;,..,..\ your 

2.!,a.\:.\� tl- l.t�f"Q-.1;,., ) 

Avant de couler l a  base, on réserve 1 ' espace du joint de di latation avec 
un matériau que l 'o n  pourra extraire facilement (polystyrène expansé, 
carton . . . ) . 
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Construction de ci ternes 
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(Réf. 11 -International ferrocement i nformation center) 

45.  

,..,.,pl;,. � j .,;..t- de �011clron 
� 

l '  I . F . I . C. de Bangkok est un institut spéci al i sé dans l ' uti l i sation du 
ferro-ciment et a étudié en détail la fabrication de citernes. 

- ferrai l l age 

0 Rl = 0,60 rn 

� R2 Rl + R3 
JI 2 

cou verde 

0 R4 

0 R3 
= di amètre intérieur + épaisseur de paroi 

2 
di amètre intérieur 



Construction de ci ternes 

Les fers B de la base forment un treillis à mai l le carréè. 

Les retours d 'équerre verticaux de B1 mesu·rent 1 m. 

Les retours d 'équerre verticaux de 62 mesurent 0,15  m.  

Les fers v6 on un retour d ' équerre norizontal de 20 cm. 

- Pose du gri l lage 

Pour les ci ternes de moins de 10 m3, deux couches de gri l l age sont appli
quées, une à l ' i ntérieur, l ' autre à l 'extérieur du squelette métallique 
(y compris l a  base et la couverture) .  

Pour les ci ternes de 10 m3 et plus, 4 couches sont nécessaires, 2 à l ' in
térieur et 2 à l 'extérieur. 

Le gri l l age utili§é a une mai l l e  de 12 mm, gauge 18 ou 20. 

Composition du morti er : 50 kg de ciment 

- Appl ication du mortier 

-

pour 100 kg de sable 
et 20 1 .  d 'eau 

De l ' extérieur, on applique le  mortier à l a  truel le  sur les parois.  Pour 
que l 'enduit ne retombEi! pas de l ' autre côté de 1 a paroi , une personne ap
pl ique une p lanche de 1 ' i ntérieur de la ci terne en suivant l e  déplacement 
de l a  true l l e .  

L a  1ère couche termi né'e e t  durcie ,  o n  peut a pp 1 i quer une couche de fi ni
tion à l ' i ntérieur et une couche de finition .à l 'extérieur. 

La ci terne sera ensuite recouverte
' 

de sacs ou de vieilles toi les que l ' on 
aspergera régulièrement pendant au moins une sèmaine pour que l a  prise du 
ciment se fasse dans de bonnes condi tions. 

- Déta i l s  supplémentaires 

-
Le mortier de la base est coulé sur une feui l l e  de p lastique pour ne pas 
être soui l lé ni d-esséché par le sol . 

,_ 
On n ' oubliera pas d ' i nstaller robinet, trop-plein, arrivée de l a  descente 
d'eau au cours de l a  construction. 
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48. Constructi_on de citernes 

47. CITERNE EN BETON ARME 

Ce type de construction nécessite un coffrage ou un moule pour la  fabrication 
des paroi s.  

Il  n 'est donc économique que pour une construction en série de citernes. Ceci 
est d ' autant plus vrai pour les c iternes cylindriques oO un moule métallique 
(tôle cintrée) est préférable. 

La durée de vie des citernes en béton armé est pratiquement i l l imitée. Calculée 
sur le long terme, c'est donc une construction économique même si l ' investisse
ment de départ est un peu plus important. 

471. Citerne cylindrique 

Nous reprendrons ici les i ndications données par l 'ONPR ( Office national 
promotion rurale de Côte d ' Ivoire) pour le calcul des ferraillages. 

Les calculs exposés ici considèrent l a  citerne enterrée, c'est un cas dé 
vorable car i l s  tiennent compte de la  poussée des terres. Ces calculs pou 
ront donc être repris pour les citernes en surélévation qui est un cas pl 
favorabl e  . 

. dosage en ciment 250 kg/m3 pour le radier 
350 kg/m3 pour les parois et la dalle 

épaisseur du radier : 12 cm 
épaisseur des parois et de 1 a dalle 8 cm 
fers à béton : acier doux (FE e 22) 
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Construction de ci ternes 

F E R R A I LLAGE 
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Construction de citernes 

Les tableaux sui vants donnent les calculs des ferrai l l ages pour des citernes 
ayant un d iametre intérieur compris entre 2 et 6 rn et une hauteur comprise ent 
1 et 5 m. 

b) 

a) ferrai l l age du radier 
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Construction de ci ternes 

ferr a i l l age horizontal des parois 

Le ferrail'lage devient plus dense avec la profondeur de la citerne. La citerne 
est divisée par tranches d ' un mètre et on calculera le ferrai l l age nécessaire 
pour chaque tranche. Par exemple, pour une citerne de 4 rn de haut, on calcule
ra successi vement le ferrai l l age de la  partie supérieure (2one de 0 à 1 rn) , 
des parties intermédi aires ( zone de 1 à 2 rn et 2 à 3 rn) puis de la partie 
basse de la par?i (zone de 3 _à 4 rn ) .  
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Construction de citernes 

d) fers verticaux de répartition (parois) 

Ha-*evr de.. 
la o��trl'"lli!. 

'1 m 
2 ...... 
.3 ""'  
4 ,  
5 W>  

472. Citerne rectangu l aire 

(cf. réf. 13) 

</> dv ft... ë e 5.po ce r>1 tnt 
bah>V> entre 2 borr�s 

6 """"� 25 � ..... 
6 """" 2o c..-. 
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Le principal avantage d'une ci terne rectangulaire en béton armé est l a  faci
lité de construction du moule.Celui-ci peut être confectionné en p lanches. 

Nous ne reprendrons pas ici les calculs de ferrai l l age. Ceux-ci seront calcu
lés en tenant compte de la pression statique de l ' eau, du poids propre de l a  
structure. 

Dans les régions où les écarts de température (diurnes ou saisonniers) sont 
importants , i l  y a lieu de renforcer le ferra i l l age qui doit supporter les 
effets de l a  di l atation. Le choix de l 'emp l acement de l a  citerne (a l ' ombre 
ou en plein solei l )  est donc important. 

Le coulage des parois de l a  citerne ne peut souvent être fait en une seule 
fois (par manque de bois de coffrage, manque de main d'oeuvre ou socle de l a  
citerne encore frais ne pouvant supporter l e  .Poids intégral des parois ) .  

Dans ce cas pour assurer l 'étanchéité de l a  reprise, on procédera comme l e  
conse i l l e  Henk Kreijne. 
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Construction de citernes 

48. CITERNES EN BUSES DE BETON NON ARME 

(Réf. 25 et 22) 

Une méthode, mentionnée par S. Watt, est uti l i sée dans des écoles thaïlandaises. 
E l l e  consiste à empiler des buses de béton sans aucune armature méta l l ique. Ces 
buses sont achetées ou sont fabriquées sur pl ace et dans ce cas ,coulées l 'une sur 
l ' autre de façon à élever l a  citerne. 

� 
fl'lôule. ;..,hz.ri�tur eou1 .. 3� 01!. '" z'- bù�e (en �p<>(h·es) 

� ( 

-] '.;:-, -.;:. : l�'·  � . ·· � .. .. � ,, 
s ...... >:• ' 

;· . 5 � .: 

� .. ·.\ 1 ·' · V) 

Une base de fondation de 10 cm est préparée séparément. Une. couche de mortier de 
5 cm d 'épaisseur est coulée sur l a  base durcie juste avant de couler l a  1ère buse. 

La composition -du béton e�t de 1 ciment pour 2 sable et 3 grav�er. 

Une grande attention sera portée au dosage et au mal axage du béton, car le béton , 
n ' étant pas armé , doit être de très bonne qualité. 

ort olt On attendra une journée entre l e  coulage de chaque buse. On ne dépassera pas l e  
n� �v nombre de 4 buses empilées car l e  béton ne supporterait pas une trop forte pres

sion d ' eau. 

Un enduit intérieur est appliqué pour l 'étanchéité (1 ciment pour 3 sable).  
1 

Les citernes sont très bon marché surtout si les moules sont amortis sur une 
grande série de cons tru ct ion.  ,_ 
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49. CITERNE EN BAMBOU-CIMENT 
(Réf. 84, 70) 

Construction de citernes ·. 

L'uti l i sation du bambou comme substitut au gri llage pour le renforcement du mo� 
tier est une pratique réçente. Elle semble avoir démarré en 1979 en Indonésie 
dans le projet de Yayasan Dian Oesa. Nous nous appuierons essentie l l ement sur 
leur expérience qui est la plus ancienne. Une natte de lanières de bambou tres
sées sert d 'armature. Enduite de mortier sur les deux faces, la paroi atteint 
une épaisseur de 3 à 4 cm. La natte de bambou sert donc de support aux enduits 
et évite l 'utilisation de moule. 

Le bambou a également une très bonne résistance à la traction et permet donc 
d ' encaisser ces efforts que ne peut supporter le mortier seul. Cependant cette 
reprise des effortsest gênée par le  fait suivant : les fibres de bambou accro
chent très mal dans la  matrice de mortier. Si sous des efforts importants la 
paroi craque, les baguettes de bambou ne se briseront pas,car elles sont très 
résistantes mais elles risquent de glisser et sortir de la  gaine de mortier 
dans laquelle elles sont incluses. 

On comprend donc que cette technique ne peut être intéressante que si  elle arri 
a assurer un très bon accrochage entre le  bambou et le  mortier qui l 'insère. 

Les nattes tressées uti l i sées pour les parois cyl indriques amél i orent grandemen 
l ' accrochage, les lanières de trame passant successivement dessus et dessous de 
lanières transversales , prennent une forme ondulée. Si elles sont suffi samment 
longues , elles font le  tour de la  citerne et constituent .des cerclages. 

La technique du bambou-ciment s ' est vulgarisée depuis quelques année s ,  mais ell 
n ' a  pas toujours été bien appliquée. Face aux difficultés q u ' i l s  rencontraient, 
les uti l isateurs ont augmenté l 'épaisseur des parois jusqu'à 8 à  10 cm. Le bambo 
devient alors inutile, les efforts peuvent alors être repris intégralement par 
l ' épaisse couche de béton de la  paroi . 

Dans l 'état actuel des connaissances sur ce matériau, deux précautions doivent 
être prises : 

- un contrôle très strict de toutes les étapes de fabrication doit être assuré 

- se limiter à la construction de citernes de moins de 5 m3. 

Préparation du bambou 

Le bambou uti l i sé en Indonésie est le Gigantochloa apus ou le  G .  bolong. Le 
bambou doit avoir au minimum 2 ans. Une fois coupé, i l  est séché durant 2 à 3 
jours, pas plus de façon à ce qu ' i l  reste flexible. 

Le bambou a une écorce extérieure plus dure, l ' intérieur étant plus pulpeux. 
C ' est cette écorce extérieure que 1 'on va utiliser en découpant des bandes de 
2 cm de large sur 2 mm d ' épaisseur. 

Si on utilise du bambou trop jeune , il se rétractera au sein du mortier et 
n ' aura plus d ' accrochage suffisant avec celui-ci. 
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Construction de citernes 

Tressage des nattes de bambous 

Assembl age des nattes 
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· Construction de citernes 
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Au sol ,  sur une surface préparée et tapissée de p l astique ou de papier de sacs 
de ciment on coule un mortier de 2 ,5 cm d ' épaisseur ( 1  part de ciment, 2 parts 
de sable, 0,4 part d'eau en poids) .  On pose l ' ossature de bambou sur l a  fonda
tion. On recouvre, cette fois-ci de l ' intérieur, le fond de l a  citerne d'envi ron 
2 , 5  cm de mortier en s ' assurant que le  mortier pénètre bien et rempl i sse toute 
les fentes du tressage du bambou. 

Enduits des parois 

On c011111encera par l ' enduit intérieur. l ' ossature de bambou sera enveloppée de 
l 'extérieur par des nattes flexibles � tressage serré. Ceci permettra d 'enduire 
de l ' intérieur sans que le mortier ne s 'échappe par les mailles du bambou tre,

ssé 

Deux couches successives sont appliquées,d 'une épaisseur totale de 2 cm. Termi
ner par une couche de peinture au lait de ciment pur. 

On retire les nattes qui enveloppaient l e  cylindre pour enduire l 'extérieur 
d ' une couche de 2 cm. 

la couverture 

Un coffrage est confectionné avec des poteaux ou piquets, planches ou nattes. 

Des petites cales pl acées entre le coffrage,et l ' ossature de bambou permettront, 
en enduisant de l 'extérieur,de commencer à remp l i r  sous le tressage. 

Un moule en bois permettra de coffrer la bouche de la trappe de visite. 

J 

Après l 
rieur. 

On rem1 
dité SI 
une di: 

N.B. B 
rn 
e 



a cs 
rts 

a
viron 

te 

de 
ui re 
ressé. 

rmi-

�s .  

tront, 

Construction de ci ternes 

Après 3 A 4 jours, on peut décoffrer le plafond et terminer l 'enduit de l ' inté
rieur. 

On remplira le fond de la citerne de 10 cm d ' eau pour maintenir un degré d'humi
dité suffisant à l ' intérieur. la citerne sera protégée du dessèchement pendant 
une dizaine de jours : arrosages réguliers, couverture de vieux sacs. 

N .B .  Bien vérifier que 1 ' armature de bambou a été recouverte entièrement par l e  
mortier. I l  suffit d ' un seul point exposé pour que les termites pénètrent 
en rong:!ant le bambou de l ' i ntérif;!ur. 

57 
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4 . 10 CITERNE EN ADOBE ET REVETEMENT DE CIMENT 

(Réf. 12.  S.S .  Watt) 

rnvr en adobe 

Au Mal i ,  les Dogons construisent traditionnel l ement des silos à grain en adobe 
(briquesde terre crue séchées au solei l ) .  

Ces silos peuvent être transformés facilement en citerne en appliquant un revête
ment de mortier renforcé de gri l lage sur les parois intérieures. Le fond est éga
lement consol idé par un mélange terre-ciment avec des coins bien arrondis. Après 
application des enduits, le si lo  est recouvert d ' une feui l l e  de plastioue, tout 
en laissant un seau plein d'eau a 1 ' intérieur pour garantir une humi dité suffi
sante durant toute l a  durée de prise et de cure du mortier. 

La couverture traditionne l l e  peut être améliorée (dalle en béton armé ou dôme 
en ferro-ciment).  

:1. CITE� 
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Con�truction de ci ternes 

CITERNES AVEC MATERIAUX PLASTIQUES 

4.11 .1 .  Le sac .à eau 

(Réf. 83 - IRFEO) 

Le stockage est réalisé dans un 
puits dont l ' étanchéité est assurée 
par une gai-ne en polyéthylène fermée 
hermétiquement à une extrémi té. 
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Construction de ci t�rnes 
--------------�--------�-� 

Etapes de construction 

- tracer sur le sol deux cercles concentriques de 0,60 et 0,80 rn de 
rayon 
creuser une tranchée annuaire de 20 cm de profondeur entre ces deux 
cercles . La tranchée est rempl i e  d ' un béton maigre. 

- Creuser un trou cyl i ndrique à l ' intérieur de cette fondation annuaire 
en coupant les racines , en régularisant les bords et en enlevant tout 
cai l l ou pointu. 

- Un crépi de banco corrige les défauts _ importants de la paroi. 
- Le fond est tai l lé en ogive et garni de sable. 
- Une margel l e  est réali sée• en parpaings (� extérieur n'excède pas 

1,35 in pour pouvoir repl ier la gaine autour} . 
- Un abri de protection ( contre la di vagation des animaux et les i ntem 

péries} est souhaitable. 
- l igature du fond du sac : 

On uti l i se la corde nylon : une première l igature sur 30 cm, replier 
vers le  haut, l igaturer à nouveau sur 30 cm, retourner la  gaine .de 
façon à ce que l a  l igature se trouve à l ' i ntérieur. 

Le sac à eau n 'a  pas eu la d]ffùsion attendue pour deux raisons 

le  prix du pl astique a sensiblement augmenté depuis le  choc 
pétrolier 
sa durée de ·vie est très limitée (1 à 2 ans ) ,  détérioration nature 
l e  du polyéthylène, choc du seau de puisag,e sur l a  paroi , percemen 
du plasti que par des rongeurs. C 'est  un matériau trop frag i l e  pour 
les conditions de vie en milieu rural . Cependant le sac à eau peut 
dans certains cas apporter une réponse rapide à un besoin en eau 
urgent et temporaire. 

4 . 1 1 . 2 .  Bassin type "Botswana" 
(cf. Réf. 27 CIEPAC et documentation ITOO} 

Cette méthode mise au point par le  bureau DOXIADIS et uti l i sée 
au BOTSWANA et au SOUDAN n ' es t  actuel lement plus  uti l i sée. 
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61.  
Construction de ci ternes 

E l le  s'est avérée peu fiable. les feui l l es de polyéthylène assurant 
l 'étanchéité peuvent se percer faci l ement et l a  réparation est diffi ci le .  

D 'autre part le  prix du  polyéthylène s ' étant accru considérablement au 
cours de l a  dernière décennie. e l l e  a perdu son intérêt premier qui était 
son faible coût. 

Nous ci tons néanmoins cette méthode car e l le  est le fruit de beaucoup 
d ' ingéniosité. et qui sait. e l le  pourra peut être inspirer d 'autres 
inventions. 

.9 5"5 .... 

C'est un réservoir enterré. pour l e  stockage d'eau destinée à des usages 
agricoles ou artisanaux (pas pour l 'eau de boisson!) .  I l  peut être a l i 
menté par une to1ture ou par un impluvi�m construit a cet effet. 

Nous étudierons ici un réservoir de 50 m3 al imenté par un impluvium. 

Calculs préliminaires : 

Le calcul de la surface de l ' impluvium se fera suiyant les indications 
du chapitre 2 .  

On tiendra compte également de l 'évaporation qui n'est pas négligeable 
dans les pays chauds (5 a 10 mm d ' hauteur d 'eau par jour). La surface 
du bassin est a inclure dans l a  surface de l ' impluvium. 
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Impluvium 

L ' impluvium est construit avec les débl ais du réservoir, une pente de 
10 % permet un bon écoulement des eaux vers le bassin. Les terres de 
l ' impluvium sont convenablement compactées et planées. 

Le revêtement peut être fait avec un béton de terre (5 volumes de terre 4 . 1 1 .  
pour 1 ciment) de 4 cm d ' épaisseu�avec un enduit de ciment pour l a  fin 
tion. Il peut également être fait avec une feuille de plastique mainte-
nue par des pierres contre les effets du vent. 

Bassin 

Après l a  foui l l e ,  on dispose successivement : 

1 première couche de film polyéthylène de 200 microns d'épaisseur 
de préférence traité anti ultra-violet 

une couche de banco compacté dans le  fond (5 cm) 

une deuxième feu i l l e  de polyéthylène 

pose des boudins. 

Les boudins sont réal isés à partir de gaine en polyéthylène coupée et 
soudée, de 80 microns d ' épaisseur pour une largeur à pl at de 14 cm. 

Les sachets ainsi formés ont un 0 de 9 cm et une l ongueur de 70 cm 
(60 cm effectifs en tenant compte de l a  l igature). 

Les boudins sont remp l i s  d ' un mélange ciment/sable (dosage 1/10e) .  Les 
boudins sont percés de 20 petits trous sur une face. Les boudins sont 
trempés 2 mn dans l 'eau avant l eur pose. Pour les parois ,  les boudins 
sont liés entre eux avec du fi l de fer galvanisé (7/10e mm) tous les 
mètres. 
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Construction de ci ternes 

Une cl ôture protège l 'ensemble du bassin et impluvi�m contre l a  divaga
tion des animaux. 

Un fossé de contour permet 1 'évacuation des eaux de ruissel l ement . 

4.11.3.  Autres matériaux plastiques 

D'autres matériaux plastiques beaucoup plus rési stants peuvent être uti
lisés pour l a  collecte et le stockage d'eau tel le  butyl en membrane 
flexible . I l  se répare facilement et a une durée de vie beaucoup plus 
l ongue que le polyéthylène et le vinyl.  Son coat est cependant élevé. 

Des fi rmes proposent des réservoi� souples pour eau potable de 3 à 100 m3 
en forme de gros coussins gonflables . Les membranes sont réalisées à par
tir de tissus polyestères enduits de néoprène . 

Ces réservoirs sont repliables 
pour le transport . 

Le prix de tels réservoirs est 
très élevé par rapport à une 
construction locale. 

Les réservoirsrigides en fibre de verre et résine deviennent de plus en 
plus courants. Légers, ils ont le  désavantage d'être fragiles et deman
dent à être protégés. 

63. 
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Construction de ci ternes 

4 . 12 .  CITERNE EN TOLE ONDULEE GALVANISEE 
(Réf. 32) 

Les citernes surélevées peuvent 
atteindre des capacités de 10 m3. 
Les tôles sont assemblées . par 
rivetage ou par une soudure appro
priée, ce qui nécessite des arti
sans qualifiés et un peu 
d ' équipement. 

Les tôles doi vent être roulées 
avec une machine spéciale. Le 
faire manuel l ement demande dU 
savoir-faire. 

Le gros inconvénient de ce matériau est l a  roui l l e .  I l  faut donc contrôler 
régulièrement les tôles. 

Dans les régions côtières, l ' air est très corrosif. Ce type de citerne ne 
résiste alors pas plus de 3 ou 4 ans. 
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4 .13 .  CITERNE VENITIENNE 

(Réf. 82, 78, 37) 

Construction de ci ternes 

Ce type de construction que l ' on uti l i sait à Venise est fort intéressant 
c'est en fait une citerne-fil tre à sable. 

On commence à creuser en terre une grande cavité de forme tronconique ou tronc 
pyramida 1 .  Puis sur les parois du trou, on app l i_que un revêtement d ' argile 
épais d ' une trentaine de centimètres,en commençant par le fond et en procédant 
par addition de boules d ' argile pétrie, serrées les unes contre les autres , l a  
masse étant finalement bien battue. 
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La dal l e  inférieure reçoit ensuite une dalle à cavité arrondie (pi erre dure ou 
béton) capable de résister aux ·chocs répétés des seauxet dont le pourtour sert 
de fondation pour élever un mur. 

Ce mur circulaire qui s 'élève jusqu'au dessus du sol pour former la marge l l e , · 
se construit en briques pleines. Celles du bas sont percées de trous coniques 
pour l e  passage de l 'eau. · 

On monte ce mur en même temps que l e  revête_ment d ' argi l e  des talus par assis.e 
de 30 cm de haut. Avant de passer à 1 '  as si se sui vante on tasse, entre le mur du 

, puits central et les talus, une couche de sable bien lavé. 

Avant d'établir le dal l age du sol ,  on di spose à chacun des angles de la pyra
mide un regard où pourront pénétrer les eaux de ruissellement. 
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Vue de dessus de l a  citerne vénitienne 

Can;lfe..v r&l;ant t�s r�s , O:wl!>Tr 
<Zn bri��u ns.seMI:.\é'u 4 S�<.. p<>\lr �•sser filtrru 
O. �""'"ers \�s. jo;n'ts 

Vingt kilos de charbon de bois concassé (pour une citerne contenant 20 m3 
_d 'eau) sont répandus dans les caniveaux pour l e  filtrage. 

l 'eau de ruissellement transite ensuite par l ' êpaisse couche de sable, pênêtre 
dans l e  puits par l e  fond où elle peut être puisêe au seau. 

Basé sur le principe du fil tre â sable lent, cette citerne peut purifier bacté 
riol ogiquement l 'eau. Attention cependant,, car une recontamination est toujours 
possible par l e  puits si les récipients ne sont pas propres. 
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4.14. CITERNE ALLEMANDE 

( Réf. 24, IRC ) 

Construction de ci ternes 

C'est une citerne à 2 chambrés.  L 'eau se déverse dans le premier compartiment 
où elle  se sédimente. Pour transiter dans le deuxième comp�rtiment, e l le  doit 
traverser un filtre.Le contenu du fi ltre est changé tous les 4 à 6 ans lorsqu' 
i l  est bouché par les impuretés. Ceci doit se faire l orsque la  citerne est 
sèche. 
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5 .  L' ETANCHEITE 

L 'étanchéité de la  citerne mérite bien un chapi tre car c ' est finalement l a  pre� 
mière qualité que l ' on exige d ' e l l e .  

�. 
C ' est avec anxiété que l 'on observe l e  premier remp l i ssage de l a  ci terne, avec 
l ' appréhension de voir apparaître une fuite. Beaucoup de déconvenues peuvent être 
évitées en observant quelques principes simples. 

5 1 .  CONFECTION DU BETON 

Une citerne en béton armé peut être étanche sans revêtement ou enduit supplé
mentaire. 

La granulométrie du béton doit être bien équi l i brée, de façon à ce que les 
agrégats fins rempl issent les i nterstices existant entre les agrégats de plus · 
grosse tai l l e .  Cela donne un béton compact sans vides ou presque. 

Lors du mélange, l a  quantité d'eau doit être bien mesurée ( p lutôt �oins qùe 
troR) · Un béton un peu sec sera plus étanche qu'un béton l iquide. 

52. CHOIX DU SABLE 

Dans certains pays, les maçons préfèrent uti l i ser des sables un peu gras pour 
les enduits, i l s  y mélangent parfois de la  terre l i moneuse pour le  rendre 
plus plastique et plus fac i l e  à trava i l l er. Cela est bien sûr à proscrire. 
Le sable doit être parfaitement pur et de préférence "sec" .  Il doit crisser 
l orsque 1 'on marche dessus. 

53. CONFECTION D ' ENDUITS AU CIMENT 

La surface d ' appl ication doit être piquetée si e l le  est trop l isse ; les joints 
sont dégradés s ' i l s  ont été l issés. 

Brosser le mur s ' i l  est sale.  Arroser abondamment, laisser ressuyer puis gobe
ter ( c ' est à dire projeter sur l e  mur un mélange ciment-sable riche et très 
1 iqui de, i l  va donner à l a  surface un aspect granuèux propre à l '' accrochage 
des endui ts, le gobetis n ' a  que 1 à 2 mm d ' épaisseur) . 

Pour obtenir une bonne étanchéité durable ,  il faut une épaisseur de � . 5  cm 
envi ron : deux couches de 1 cm et une couche de finition de 5 mm. 

On l a issera 24 h entre chaque couche en essayant de faire chaque couche d ' une 
seule traite ( surtout pour la · couche de finition ) .  Dosage de l ' enduit : lOO 
l itres de sable pour 50 kgs de ciment. 
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69. 
Construction de citernes 

Pour l a  couche de finition, l e  sable sera tamisé. L ' enduit est dressé à l a  
règle puis l orsqu ' i l  l e  supporte, talocher d ' un mouvement circulaire e n  remon
tant .Le l i sser à la  truel le,  cela resserre les grains de sable et rend l e  mor
tier plus étanche. 

Les angles ne seront pas fait 
d 'équerre mais avec un bel arrondi . 

N .B .  

On obtient de belles gorges dans 
les coins en uti l isant le  corps 
d'une boute i l l e  pour l isser. 

Les angles de la paroi et du 
radier sont également faits en 
arrondi . 

Tous les enduits doivent être fait à 1 ' ombre. Prévoir une bâche, des feuil les, 
ou des sacs pour couvrir la citerne lorsque 1 'on exécute les enduits. Les 
arroser régulièrement s ' i l s  se dessèchent .  Un dessèchement de l 'enduit au 
cours de l a  prise provoque des fissures. 

54. REPARATION D 'UN ENDUIT 

Si on a décelé une fuite, repiqueter l 'enduit avant de l a  réparer. On peut 
utiliser du gril l age (méthode ferro-ciment) pour réparer des angles. 

ints 55. ENDUIT A BASE DE CHAUX 

La chaux Ca (OH)2 est un peu soluble dans 1 'eau. Après l a  construction de l a  
obe- citerne, i l  faut l a  lai s9er vide quelques mois pour que les enduits devien-
s nent carbonatés et durcissent au contact du gaz carbonique de l ' air = 
e Ca {OH) 2 + C02 = CaC03 + H20 .  

une 
0 

56. ADJUVANTS AU BETON OU MORTIER 

Il existe des produits commercialisés (marque SIKA, LANCO ou autres . . .  ) en 
poudre ou en l iqu·ide que l 'on incorpore au béton ou au mortier l ors du gâcha
ge. Ces produits abaissent la capill arité du béton et augmentent son étan
chéité. 



Construction de citernes 

f 

I l s  ne sont pas vraiment nécessaires , un enduit effectué correctement sera 
étanche sans adjuvant. 

D ' autre part, un enduit mal effectué donnera des problèmes de fuite même s ' i l  
contient un adjuvant hydrofuge. Ces produits sont d ' autre part assez chers. 

Il existe des adjuvants moins chers. Mr. Venuat (Réf 53) cite un maçon fla
mand du début du siècle qui gardait jalousement le  secret d ' un mortier étan
che q u ' i l  confecti onnait. Cet enduit était constitué par un mélange de sable; 

· de ciment et d ' eau dans lequel était incorporé du sang frais d ' animal . En 
URSS, Mr. Venuat a également vu en 1970 ajouter du sang en poudre dans le bé
ton comme entraîneur d ' air.  

57. REVETEMENT DE SURFACE 

Beaucoup de recettes de peintures de surface ont été développées pour étanché
ifier les enduits : 

- l a  plus simple : un badigeon de lait  de ciment (eau plus ciment) 

- une plus complexe (Réf. 14) : une solution composée à 73 % d ' eau, 26 % de 
chlorure de calcium et 1 % de s i l i cate de sodium est préparée. 

On mélange un l i tre de cette solution avec 2 l i tres d'eau et 6 kgs de ci
ment. On applique 3 couches de ce mélange au pinceau sur les parois à 
étanchéifi er. 

- une plus ancienne (Réf. 37) : "on cou.vlte. .tu. pa�r.ol-6 de. .ta c.Ue.�tne. d'une. 
couche. 6�ne. de. pa�ta66�ne. 6ondu.e. que. .t'on y 6ait pen�e.Jt en6u.ite. e.n y p�
M.n:t u.n 6e.Jt chaud ou. e.n .tu. e.x.poMn:t au. 0e.u. d'une. .ta.mpe. à. .t.oude.Jt. Ce p!I.O
cédé a e.n p.tu.t. .t' a.va.n:tage. de. Jt.e.ndlte. le. moltÜ.e.Jt -ina..tta.qua.b.te. paJr. 1' ea.u. e.t 
d '  �.t.Wte.Jt .t.a con.t.e.Jtvation''. 

58. GRANDS RESERVOIRS 

Pour les bassins de grande surface soumis à des variations de température, 
l ' install ation de joints de di l atation est obl igatoire sous peine de voir les 
enduits du radier se fendre (cf.  chapitre 463 ) .  

6 .  QUAI.:, 

61. 
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5. QUAliTE DE L ' EAU ET AMENAGEMENTS 

61. GENERALITES 

L ' eau de citerne est-el l e  propre a l � boisson ? La qualité de l ' eau se décide , 
pour une grande part,dès l a  construction de l a  citerne. Une ci terne bien con
çue, assurée d ' un entretien régulier, a toutes les chances de fournir une eau 
d'exce l l ente qualité. 

Ceci a été prouvé plus par 1 expérience que par les analyses qui ont jusqu •a  
maintenant été assez rares . 

Le Département de l a  Santé des Bermudes (Réf. 79,  Waller) consi dère que l a  
qualité de l 'eau de pluie stockée en citerne est correcte "4-l .ea c..Ue�t.n.e u.t 
con.ve.n.ab.teme.n.t -ln.4.tallée. e.t e.ntlle..te.n.ue.. Ve.pui4 3 ûèc.tu que l'eau de pl.ûJ..e. 
ëit u:ta:û>�e., :U n' tJ a. pu e.u dt e.Meg.u..tlteme.n.t de. CM de ma.la.d,[e. qui ont pu 
hU ê;tote. a..t.tlt,[buêe ni pail lu habUcmt6 ni pail lu vi4Uewt�> ou .toUILi.6.tu 
�nge/1.4". 

Ceci ne prouve pas que 1 e's risques de contamina ti on n ' existe nt pas. au ,con
trai re, i l s  sont nombreux, mais i l s  peuvent.' être en très grande partie évités 
en prenant un certain nombre de précautions. 

Le choix d ' un approvisionnement en eau par recuei l  de pluies dans les citernes 
doit être un choix comparatif. L ' e au peut être porteuse de nombreuses mala
dies : choléra, typhoïde, amibiases, dysenteries, diarrhées infantiles etc . . .  

D ' après une étude de l 'OMS (Réf. 68) portant sur 71  pays du Tiers-Monde , seuls 
22 % de la population en mi l ieu rural avait un accès facile à de 1 'eau de 
qualité en 1975. C ' est à dire que l a  très grande majorité doit se contenter 
d ' eau peu sûre, ce qui entraîne des taux de mortal i té infanti l e  extrêmement 
élevés. 

Pour les points d ' eau col l ectifs (puits, sources , marigots) ,  les risques de 
contamination et d ' épidémie sont d ' autant plus élevés que le nombre d 'uti l i 
sateurs augmente. Dans le  cas de citernes individuel les.  ces risques sont très 
limités vu l e  faible nombre d ' uti l i sateurs. le bien fondé de l a  construction 
d ' une ci terne se juge par rapport à l a  si tuation existante : y a-t-il pénurie 
d ' eau ou approvisionnement en eau de mauvaise qualité dans l a  région, quelles 
en sont les conséquences ? La construction de citernes avec ses risques in
hérents représentera-t-ell e  une amélioration par rapport à l a  s ituation 
antérieure ? 
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lors de l a  chute 
de l a  pluie 

ruissellement 
sur toiture 

dans 1 es 
goutti ères 

Période de 
contamination 

RISQUES 

Eau de pluie est très pauvre en 
selsmi néraux 

L ' eau de pluie dissout de 1 'oxy
gène et du gaz carbonique de l 'air 
(COz ) .  Ce dernier rend 1 'eau légè
rement acide par formation d ' acide 
carbonique 

L ' eau se charge des matières toxi
ques emportées par 1 ' a ir  ( zones 
i ndustri e l l es ou volcaniques) 

pollution chimique : to1ture conte
nant de l 'amiante, peinture au plomb 

pollution bactériologique : 

- formation de mousses où les mou
ches viennent pondre l eurs l arves 

- débris apportés par l e  vent 

- passages d ' insectes ou petits 
rongeurs 

les gouttières peuvent amasser les 
débris ( les feui l l es en particu l i er) 

de l ' eau stagne dans les gouttières, 
des matières org�niques croupissent, 
des l arves se développent 

RISQUES 

SOLUTIONS OU OBSERVATIONS 

d ' autres sources de sels minéraux doivent être trouvées dans 
1 ' a l imentation 

" 

peu important (excepté parfois pour l a  corrosion des parois 
de l a  citerne) 

. peu courant dans l es zones rurales du Tiers-Monde 

ne pas uti l i ser ce type de to1tures pour l e  recue i l  d ' eau 
de boisson 

nettoyer l a  to1ture des mousses ou dépôts qui peuvent apparaître 

l a  première eau de pluie ( après une période sèche) ne doit pas 
être envoyée dans l a  citerne. 

ces animaux peuvent être vecteurs d ' agents de contamination. 
Les latrines, eaux usées aux alentours de l a  maison doivent 
être bien protégées des animaux. 

éviter l a  pl antation d ' arbres trop près des gouttières 

- prévoir un fil tre (toile moustiquaire) à l a  sortie de 
l a  gouttière 

pour éviter l 'entrée de matières organiques dans la citerne 

- nettoyer régulièrement les gouttières 

lors de l a  pose de la gouttière, donner une pente suffisante 
( 1  à 2 %) pour l e  bon écoulement des eaux. Contrôler réguliè
rement la tenue des supports 

SOLUTIONS OU OBSERVATIONS 
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Période de 
contamination 

Dans l a  
citerne 

Lors de 
l ' exhaure 
et du 
transport 
de l 'eau 

RISQUES 

- lors du premier. rempl i ssage de l a  
citerne, l ' eau a un goût d e  ciment 
prononcé 

- infil tration d ' eaux souterraines 
souillées 

- développement d ' a l gues 

- développement d ' agents pathogènes 

- contamination secondaire par 
1 ' entrée d ' i nsectes, moustiques , 
petits animaux 

- un seau plongé dans l a  citerne 
peut l a  contaminer 

- si l ' endroit où l ' on pose l e  
récipient à rempl i r  est boueux, 
1 ' u ti l i sateur peut en portant ce 
récipient contaminer l ' eau 

SOLUTIONS OU OBSERVATIONS 

- laver les parois à grande eau avec les premiers m3 et rejeter 
1 'eau. L ' eau perdra ensuite ce goût de ciment. 

- dans l e  cas d ' une citerne enterrée, éviter lors de l ' implantation 
l a  proximité de l atrines ou d ' autres sources de contami nation 
souterraines qui pourraient polluer 1 'eau en cas de mauvaise 
étanchéité des parois 

- 1 'eau doit être strictement à 1 ' abri de l a  l umière , les orifices 
doivent être calculés pour cela 

- ceux-ci ne se développeront que si  1 ' eau est chargée en matières 
organiques. Si l ' eau est relativement propre au départ e t  qu ' i l  
y a une bonne aération dans l a  citerne, i l  y aura auto-épuration 
de l 'eau durant l e  stockage, les bactéries mourront plus vite 
q u ' el les ne se reprodui sent 

- tous les orifices doivent être parfai tement étanches au passage 
.des insectes et animaux. Pour l e  trop-plein et les aérations, 
gri l l ager de toil e  moustiquai re. Ne pas oublier de protéger l a  
descente de gouttière 

- un nettoyage régulier de l a  citerne ( l orsqu ' e l l e  est vide) est 
à effectuer 

- cf. paragraphe sur traitement de l 'eau 

- pour les citernes surélevées : uti l i sation d'un robinet 
pour les citernes enterrées : un escalier enterré qui mène 
à un robinet ou util isation d ' une petite pompe 

- 1 ' endroit de remplissage des récipients doit être bien drainé 
et propre 
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62.  IMPLANTATION DE LA CITERNE 

La proximité des arbres prês de l a  to1ture est gênante : les feu i l l ages peuvent 
diminuer l a  quantité d ' eau recuei l l i e ,  celle-ci peut également être poll ué.e par 
les fientes d ' oiseaux si e l l e  ruissel le  sur les branchages avant de retomber 
sur l a  to1ture. Les racines peuvent être un  danger pour les parois enterrées. 
Sur l a  figure, l 'escalier protège l a  citerne des racines. La proximité des latri
nes est également évitée. 

Si la to1ture n ' est pas de niveau, 1 ' implantation judicieuse de la citerne 
facilite l a  pose de gouttières. 

63. LES 
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63. LES GOUTTIERES 

631. Calcul des gouttières et descentes d'eau 

(Réf. 72, p.  155) 

Les gouttières doivent permettre 1 'acheminement de l ' eau sans déborder 
même durant les pluies de très forte intensité. Ce calcul doit prendre en 
compte trois éléments : 

- l ' intensité maximum de la pluie qui a été ici fixée à 1 00  mm par heure 
(ce qui correspond à une pluie très violente) 

- la surface de l a  to1ture projetée au sol 

- la pente des gouttières . 

Ce tableau indique donc les dimensions à adopter pour une gouttière ayant 
un profil semi-circulaire : 

Diamètre de l a  Surface de l ' impluvium avec une 
gouttière gouttière ayant une pente de : 

en mm 0,5 % 1 % 2 % . 

80 16 m2 22 m2 
32 m2 

100 33 m2 47 m2 67 m2 

125 
58 

m2 82 m2 116 m2 

150 89 m2 126 m2 178 m2 

Pour les tuyaux de descente d' eau verticaux 

diamètre du Surface de l ' impluvium 
tuyau correspondante 
en mm 

50 65 m2 

1• 65 120 rn 2 

80 205 m2 

100 430 rn 2 

150 1255 m2 

,, 

75. 
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Si l ' eau est ensuite amenée à la citerne par un tuyau hori zontal , celui
ci aura les dimensions sui vantes. 

Diamètre du Surface ·d e l ' impluvium avec 
tuyau un tuyau ayant une pente de 

en mm 1 %  2% 3 % 

80 75 rn 2 
llO rn 2 150 rn 2 

100 175 m2 245 rn 2 350 rn 2 

2 2 ' 2 
150 495 rn 700 rn 995 rn 

200 1070 rn 2 2 1515 rn 2135 rn 2 
� 

632. Fabrication des gouttières 

Si les gouttières commerci ali sées ne sont pas disponibles, on peut les 
fabriquer sur place 

- à partir de tôle galvanisée 

pl', age: 0., \a to\IZ. à l'zilct<Z. 
d,Q S�rr-e -Join�s 

- à partir de tuyau PVC 
ou bambou fendus sur 
la  longueùr, ou avec 
des pl anches. 

u 

,sou Hi� re: IZ.n barn bou 
e.n t.uya�o� P.V.C.. Sc.it 
<Z.n dow><: 

633. 1 
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633. La pose des gouttières 

C ' est un point délicat et très important. 

Une pente régulière empêche l a  formation de poches d ' eau le long de l a  
gouttière. Sa distance par rapport à l a  retombée de l a  toiture doit rester 
faible pour que, lorsque le vent souffle l ' eau ne rui sselle à côté de l a  
gouttière. 

Les extrémités des ondu
lations creuses de l a  
tôle ont été arrondies 
vers l e  bas pour mieux 
diriger 1 'eau dans les 
gouttières (Réf. 15) . 

r;,.a�ion d� la. 
5<"-'Hier�· 6 

77. 

Les supports des gouttières sont 
suffisamment solides pour supporter 
les gouttières remplies d ' eau. 
Lorsque 1 ' accrochage des supports 
n'est pas possible sur la charpen
te (bois i rréguliers ou trop 
faibles ) ,  on s 'appuiera sur 
le mur. 1 'o\d� de 1-�so;eo\Jl\ 

de bo.s 

La l i aison des gouttières entre 
elles peut se faire par ri vets 
avec un mastic de goudron pour 
l 1 étanchéité. ou par soudure à ..Sen� c!'e<.Qv\e ..... e..,+-
l 'étain .  

"' 3oul\;êrt. domonlr 
recouvn< la <jo"t+i�ror 
<1'ovQI 
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La descente d ' eau doit être 
raccordée de façon à ne pas 
provoquer la stagnation 
d ' eau dans l a  gouttière. 

634. Récupération d ' eau sur to1 ture de chaume 

/ ri5ole ma<;-onnee 

Pour concentrer l a  retombée d ' eau , une pl anche ou une feuj l l e  gl issée sous 
la dernière rangée de chaume permet l a  pose d ' une gouttière classique 
(Réf. 29, Nick Hal l ) .  

Une rigole maçonnée au sol , relati vement l arge peut être �ti l i sée si l a  
ci terne est enterrée. 

64. ELIMINER LA PREMIERE PLUIE 

La contamination fécale est la plus dangereuse. El le a cependant peu de chances 
de se produire sur une to1ture. D ' autre part les rayons du soleil ont un effet 
stéri l isant sur les to1 tures . Malgré cela, l ' é l imi nation de l a  première pl uie  est 
importante car el le  va laver l a  to1ture et les goutti ères de toutes les impuretés 

Si 
ést 
épu 
dui 
ina 

Un 
a mo 
les 
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us 

Si 1 'eau de l a  citerne est très peu chargée en matières organiques et, si e l le  
est bien décantée, e l l e  sera peu propice au  développement bactérien. Une auto
épuration ( d ' autant plus efficace que l a  température sera élevée) peut se pro
duire dans l a  ci terne grâce au dével oppement de certains micro-organismes qui 
inactivent les germes pathogènes. · 

Un raccord de descente d ' eau 
amovible permet de divertir 
les pluies "sales".  

DE'T"il. DV RA<..COAC> SOvp� 
)>'Qpr�s Ins�;h.t\e fO.- r.Jro\ wo�ar 

J>esc.en�<!. c)'�ov 
1/'e�rs C:.�erne 
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Construction de citernes 

ller1. la C:.�c,.,. 

le système l e  plus simple et 
finalement l e  plus fiable : un 
simple morceau de gouttière que 
1 'on retire après l a  première 
pluie de lavage de l a  to1ture. 

L 'entrée de l a  descente d ' eau 
est protégée par une toile à 
tamis fin. 

La première pluie rempl i t  d ' abord 
l e  bac de décantation,où l ' eau 
est freinée par une chicane, 
filtrée grossièrement par une 
toile à tamis .  Lorsque l e  bac 
est plein, l ' eau s ' écoule dans 
la citerne par le tuyau de 
trop-plein verti cal. 

(d' après UNEP) 

Système pratiquement identique 
au précédent. La première pluie 
remplit  l e  premier bac avant de 
pouvoir s ' écouler par le tro� 
plein dans l a  citerne. 

(Réf. 24) 
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� ... d. pl.,;� . 
' � �� '0"'"'� 

� A 1 � � � Âx<r a� rcka�:on , 

1n�ér'• eur 
O.e \a çi terne 

� 

l<rnbz. de A 

w� d<1. \"'of;l cl� la 
gou\f>�re basc.,.\on�e 

· La descente d'eau débouche sur 
une double sortie basculante 
commandée par un flotteur. La 
première pluie d ' eau sale rempl i t  
d ' abord l e  fût. Lorsque celui-ci 
est plei n ,  le flotteur en s ' élevant 
oriente 1 'eau dans l a  conduite· 
menant à l a  citerné. Cette conduite 
est protégée par une toile à tami s .  

Ce système australien est original 
mais un peu complexe à fabriquer. 
La partie principale est un enton
noir pi votant, divisé en d�ux 
chambres A et B. En position ini
tiale, les eaux de pluie se déver
sent dans A. L '·eau s '  accumu 1 e dans 
A (car 1 'orifice de vidange est très 
peti t ) ,  1 'entonnoir bascule désé
qui l ibré par l e  poids de 1 'eau. 
L 'eau de pluie se déverse alors 
dans B pour être amenée dans l a  
citerne. 

( d ' après U . N . E . P . )  

Système à fl otteur anal ogue 
à celui du· haut de l a  page. 

(Réf. 7)  



1 [ 

82. 
Construction de citernes 

65. TRAPPE DE VISITE 

. L ' ouverture de la citerne sera suffi samment large pour descendre une échel l e  
e t  un  seau pour les opérations de nettoyage. L a  bouche du trou sera légèrement 
surélevée ( 4  à 5 cm) de façon à ce que les eaux qui ruissellent sur le toit de 
la citerne ne puissent pénétr-er et contaminer l 'eau. 

Un moule métal l i q�e peut s ' avérer très pratique pour les constructions en 
ser1e. Il permet de réal i ser rapidement un couvercle bien ajusté à l ' ouverture 
ce qui est important pour b l oquer l e  passage aux i nsectes et ravets. 

:0 -� 

Coupe. du :tJLou. d' !tomme. 

t�ou..te e.x.tér.. �l?.u-� �;1 MouXQ, couve/LW 

7. r-a Jtt-t<>-� 
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66. LE TROP-PLEIN - AERATION 

tt"of'· p�·,n 
olfe<. embcu� �rillo� \ 

rigole � 

Le trop-plein permet d 'évacuer l e  surplus d ' eau de l a  citerne. Son di amètre 
doft être suffisant pour pouVoir  évacuer sans peine le  débit d ' une pluie 
moyenne. Un fi n gri l l age à son extrémité empêche 1 ' accès d ' éléments exté
rieurs dans 1 a  citerne. En légère pente vers 1 ' extérieu� i l  ne laissera pas 
l a  lumière pénétrer. Il déverse .dans une rigole d ' évacuation des eaux. I l  
est situé assez haut de! façon à ce que l a  capacité uti l e  de l a  citerne soit 
presque égale à son vol ume total . 

Oe préférence, i 1 sera di amétra 1 ement opposé à l ' entrée d ' eau, une vent i l  a
ti on naturel le  pourra s ' instaurer entre les deux conduits,  la descente d'eau 
faisant office de cheminée. \ 

67. FILTRES 

La fi l tration de 1 'eau peut se faire à trois n iveaux 

- à 1 ' entrée de l a  ci terne 

- dans l a  citerne elle-même 

- à l a  sortie de l a  citerne. 

671. Fil tre à 1 ' entrée de l a  citerne 
7 

- Si un fi l tre est installé à l ' entrée de l a  citerne, i l  doit pouvoir 
acce.pter un débit d ' eau important, équivalent à ce que recuei l l e  l a  
tolture. 

83 . 
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Si l e  fi l tre est trop petit,  au premier orage i l  débordera et les uti
l isateurs le perceront ou le mettront hors d ' usage pour ne pas gaspi ller 
l ' eau de pluie si précieuse. 

- Le fil tre doit être d'accès facile ,  pouvoir être nettoyé facilement. 
Un fi l tre mal entretenu peut être plus dangereux que pas de filtre du 
tout. I l  devient un foyer de contamination. 

- Un fil tre d ' entrée doit être un fil tre rapide. Il empêche les débris 
et les matières organiques d ' entrer dans la citerne. Son action est 
purement mécanique. Il n ' a  aucun effet de purification bactériologi
que. Cependant i l  est utile car une eau peu chargée en matières orga
niques est beaucoup moins propice au. dével oppement des bactéries . 

Le fil tre l e  plus simple est l e  gri l l age moustiquaire fin.  I l  arrête les 
particules d ' un diamètre supérieur à 1 mm ou moins. Il se nettoie faci
l ement. A l 'oeil  nu on contrôle <aisêment son état de propreté. 

Le fil tre à sable (Réf. 16) 

Bt"is� · Jet en / / 
.. �le aalvt�.,i.s- percAt� 

{ for .... e p�t"om\dale 

Les particules en suspension dans l 'eau vont être retenues l ors du pas
sage dans l e  sable et vont au fur et à mesure de 1 'uti l i sation du filt� 
rempl ir  les vides laissés entre les grains de sable. 

Lorsque l e  débit du fi l tre faiblit, cela signifie qu ' i l  est temps de le 
·nettoyer. Pour cela,on gratte l a  couche supérieure du sable sur une 
épaisseur de 1 cm environ et on jette ce sable. 

Lorsque l 'épaisseur du sable n ' est plus que de 30 cm ,  on le remplace 
entièrement par une couche de sable propre de 45 cm. 

Un système d ' évacuation de l a  première pluie (cf. 64) évite un encras
sement trop rapide du f i ltre. 
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La surface du fi l tre doit être assez grande. Pour une citerne individu
e l l e ,  les dimensions habituelles sont de 1 ,20  rn x 1,20 m. 

672. Fil tre à 1 ' i ntérieur de la  citerne 

La citerne vénitienne (413) en est un exce l l ent exemple.  C ' est un fil tre 
lent, i l  a donc une double action : mécanique et bactériologique. 

Dans la  citerne a l l emande (414 ) ,  la  fil tration est précédée d ' une sédi
mentation dans l a  première chambre. 

673: Fil tration à la sortie de la citerne 

Seulement une fraction de l ' eau de ci terne est uti l i sée pour la boisson. 
De ce fait certains optent pour une filtration et un traitement de 1 'eau 
destinée uniquement à cet usage. Cela comporte un risque grave, pour les 
enfants essentiellement,qui ne feront pas toujours la différence entre 
les deux qualités d'eau : 1 ·eau domestique et 1 'eau de boisson. 

Fil tre à sable - charbon de bois 

(Réf. 36, page 52) 

Le type de fil tre lent a 
un effet de purification 
bactériologique. Une 
fl ore bactéri enne"uti 1 e" 
va se développer à 1 ' i n
térieur du filtre. E l le  
va inactiver les  germes 
pathogènes qui l a  
traversent. 

Si le fil tre s ' assèche, 
cette flore meurt et l e  
fi l tre devient inefficace. 

Ce fil tre n ' est à vulgari
ser que si on a pris toutes 
les garanties de son entre
tien régulier (stages de 
formation· et suivi ) .  

Fil�reè 
sable lent' 

6 \""'oV'l e.r i�oô �;� �>o <- o o v 
.$obl<a : ·. · - · ·. - ,· .- .. •. :; · .·. 

c'na�l,o ..., cie bo•S · · ' · · • · • 

c..l-. .. ��:::e. bo;s �--��·�-'�- · -�- ·-:�. :�·--�· :�.· 
Sa iole. 
Grovle:r ...t-',a,;;.;:..:i,;i�J.I:.i� 
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Les fil tres à bougie fil trante 

L ' eau traverse une cartouche en 
matière de très fine porosité 
(porcelaine, diatomi te) et de
vient bactériologiquement pure. 

Les bougies doivent être brossées 
fréquemment avec de l 'eau de javel . 
Un peu coûteuses à l 'achat , les  
bougies sont des fil tres efficaces 
et fiables. Vérifier l 'étanchéité 
du joint. 

· Des fi l tres porta tifs de ce type 
( Esder ou Katadyn BP 154, CH 8304 
�al l isel len,  Suisse) sont égale
ment très pratiques. 

�oc.. 
à'�ov 
o. 
F;H�r 

68. TRAITEMENT DE L ' EAU 

681. L'ébul l ition 

f�� de 2oof 

C 'est l a  méthode l a  plus sûre surtout pour les nourrissons boui l l i r  
1 'eau pendant 15  mn. 

Attention en très haute a ltitude, l a  température d'ébullition diminue, 
on peut alors uti l iser une cocotte-minute. 

L 'eau boui l l ie a un goût fade par manque de gaz dissous et e l l e  n ' est 
généralement pas appréciée. 

Pour boui l l i r  de grandes quantités, on peut s ' inspirer du dispositif 
suivant (Réf. 16, p. 17) 

F'o::�er 
?\Q'\"' e,.. ...,é_h,.\ di��t àe'l'a,\-

\e fo�r per.....,e\- de. reglee- \e \-;ro�e 
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682. Traitements ehimfques 

Chl oration (Réf. 16 et 30) 

Lorsqu'on introduit le chl ore à 1 'eau, il oxyde la matière organique 
morte ou vivante (donc les organismes tels que les bactéries) .  Le chl ore 
en excès est dit "1  ibre". 

Il faut donc a}outer à l ' eau suffisamment de chlore pour oxyder toutes 
les matières organiques et laisser un résidu de chlore l ibre (0 ,5  mg/1 )  
pour se garantir contre toute contamination u l térieure. 

Une eau préalablement fi ltrée et décantée aura donc une demande· en chlore 
moindre ce qui est important pour l ' eau de boisson , carune concentration 
élevée de chl ore donne un goût désagréable.  

Pour connaître l e  dosage adéquat, on  verse une quantité de chlore connue 
dans un échant i l l on d ' eau à traiter. On mesure ensuite l e  chlore résidue l .  
Cela peut se faire faci l ement grâce à des réactifs commerciaux dont l a  
teinte est comparée · à une carte de couleurs de référence l i vrée avec l e  
produit (chlorotex - British drug houses) .  · 

La chloration peut se faire avec différents produits : hypochlorite de 
calcium, chl orure de chaux, hypochlorite de sodium (eau de Jave l ) .  

Exempl e : Désinfection d ' une citerne de 10 m3 à 5 mg/1 de chl ore en 
uti l i sant de l 'eau de Javel . 

On vérifie l e  titrage de l ' eau de Javel : si l e  chlore actif représente 
10 % du poids, i l  faudra donc 

10 000 1 x 5 mg/1 
10 % 

soit donc 500 g d ' eau de Javel . 

500 000 mg 

L ' eau de Javel est introduite dil uée avec de l 'eau. L ' eau doit reposer 
au moins trente minutes avant consommation. 

Pour des petites quantités, les pasti l l es d ' hydroclonazone vendues en 
pharmacie sont pratiques. Elles existent en 2 modèles : comprimé pour 
1 l i tre ou pour 20 l i tres. 

Le permanganate de potassium 

Il a égal ement un effet stéri l i sant mais a l e  désavantage de colorer 
1 'eau. Il est pratique pour 1 'eau de cuisine : nettoyer les l égumes, 
les salades. 
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69. MATERIEL D'ANALYSE 

(Réf. 30, 87 et 88) 

Construction de citernes 

L ' eau peut être l e  vecteur de nombreuses maladies (choléra, typhoïde, dysente
rie, ver de guinée etc . . .  ) .  I l  n ' est pas possi ble d ' examiner l a  présence ou 
l 'absence de tous les micro-organismes pathogènes. 

Comme l a  contamination fécale est l a  source d ' i nfection l a  plus probable, on 
recherche l a  présence d ' une bactérie qui est toujours présente dans les ex
créments humains ou de mammifères supérieurs. Cette bactérie est 1 ' Escherichia 
Coli (E.  Col i ) ,  c'est une bactérie intestinale tout à fait inoffensive. E l le  
sert d ' indicateur. Si  sa présence est décelée, cela prouve que l 'eau a été 
contaminée par des excréments. Il y a alors de fortes présomptions pour que 
cette contamination fécale ait amené des agents pathogènes dans 1 'eau. 

Le comptage des E.  Coli serait assez simple si, en pays tropicaux, i l  n 'y avait 
pas des bactéries coliformes d ' origine non fécale qui ont aussi. la propriété 
de se développer dans l ' eau. Un test supplémentaire doit donc permettre de dis
tinguer les coliformes fécaux et non fécaux pour que l 'analyse soit vraiment 
significative. 

Du matériel de test a été mis au point (sous forme de valise) de façon à pou
voir être utilisé sur l e  terrain .  M i l l i pore Corporation ( P . O .  255, Bedford, 
Mass. 01730, USA) commercialise ce matériel (méthode de l a  fil tration sur 
membrane) .  L 'université de Surrey ( Department of Microbiology - Guilford 
Surrey - GU2 5XH - Grande Bretagne) est en train de mettre au point un maté
riel transportable de test sur l e  site qui sera plus économique. 

D ' autres tests moins poussés mais plus faciles à entreprendre permettent de 
juger de l a  qualité de l ' eau : 

- évaluation du taux de mati ères organiques (par dosage de l a  chloration 
résidue l l e ,  cf. 682) 

- mesure de l a  concentration d ' ammoniaque à l ' aide de solution Nessl ers 
(qui est présente dans les excréments) .  

Ces derniers tests donnent des indices sur le degré de pollution probable 
de l 'eau .  

7.  EXEJ 
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7. EXErfl..E D'UN PfUGRAI'tf Œ CŒISTRJCTI(Jl Œ CilfRNES �NPC - Hl\ITI 

Réf. (85, 89, 90, 91) 

Depuis deux ans, le CEPAZE apporte un appui technique 
i ntermittent au projet Salagnac dans la péninsule Sud 
d '  Haïti . C ' est un bref résumé de l ' h istoire de ce 
programme qui est au départ essentiellemènt agricole 
et qui en est venu à s ' i ntéresser aux problèmes de 
stockage d'eau . 

Au Sud du pays, sur le pl ateau de Rochel ois ,  les pluies sont abondantes (2150 mm par an 
en moyenne) .  Cependant le probl ème de l ' eau reste important. Les eaux ruissellent en 
emportant de l a  terre végétale pour rejoindre les ravines qui creusent les mornes 
{montagne en langue créole ) .  Une partie s ' infiltre dans le calcaire perméable pour res
surgir sous forme de sources 300 rn plus bas sur les affleurements de calcaire marneux 
si tués sur les versants du pl ateau . 

' 

7 . 1  L ' approvisionnement traditionnel en eau (Réf. 85) 
.. 

"La pratique l a  plus courante est l e  transport de 1 'eau dans des calebasses ou des 
bidons en plastique sur l a  tête. Le temps consacré à ce transport de l a  source au 
foyer est parfois très important : 3 fois· 2 heures par jour, soit 6 heures par jour 
pour ravita i l l er une fami l l e  en eau. 
Ce sont les enfants et · les femmes qui sont le plus souvent désignés pour ces tâches 
pénibles. · 
Ainsi les enfants doivent assurer au moins un transport d'eau l e  matin avant d ' al ler 
à 1 'école, et un l ' après-midi après les cours. Dans les fami l les les plus aisées, 
ce sont de petits domestiques non scolarisés qui effectuent cette besogne, ou, lors� 
que les distances sont éloignées, il y a un cheval ou un mulet utilisé à cette tâche 
du transport de l 'eau " .  

Quelques rares paysans possèdent u n  bassin de 1m3 (en maçonnerie de roches au mor
tier de chaux ) ou un fût de récupération de 200 l ,  qui servent pour stocker un peu 
d ' eau de pluie des toitures . 

Chaque "Kaye" (habitation) posséde une surface de séchage (aire recouverte d ' un en
duit de chaux entourée d ' un bas muret) . Celle-ci collecte l ' eau en saison pluvi euse 
qui est util isée pour les besoins domestiques et parfois pour l a  boisson bien qu 'e l
l e  soit très sale. 

coupe d'....,c_ a·.re 
cl.c. s:.c.'r.Q�c . 

(rtf'. es) 
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"Vu l es difficul tés d'approvisionnement, les quantités d ' eau consommées. par les mé;
nages sont très faibles. La consommation en eau par personne se situe entre 1 , 5  et 
4 l i tres par jour (pour l a  boisson, cuisine, toilette ) .  Quand à l a  qualité, el l e  
laisse à désirer, même quand 1 'eau provient d ' une source" ,  car celles-ci n e  sont 
pas protégées. 

"Les bovins sont amenés à un point d 'eau seulement deux fois par semai.ne". En pé
riode sèche, des vaches consonment des stipes de bananier en guise d ' abreuvemen t .  
L e  rationnemen

'
t en eau du bétail est un des premiers facteurs l imi tants des pro

ductions animales". 

7 . 2  Le projet Salagnac 

Une équipe d ' agronomes haïtiens et français trava i l l e  depuis 6 ans dans cette reg1on. 
L ' objectif est d ' aider les paysans à intensifier leur système de production agricole. 

Les �remières années ont été en partie consacrées à la compréhension du système cultu 
ral traditionnel .  Les études ont montré que fac� aux contraintes auxque l l es il est 
soumis et vu les moyens dont il dispose, l e  paysan utilise des méthodes très adaptées 
à sa situation . Finalement, le paysan a plus besoin de moyens de production supplé
mentaires que d ' un transfert de s-avoir-faire. 

Aider le paysan à disposer de ressources supplémentaires, devrait l ui permettre 
d 'augmenter les productions agricoles et d ' amél iorer son élevage. Cependant, cet ob
jectif ne peut être réalisé tant que les besoins primai res (eau domestique) ne sont 
pas eux-mêmes résolus.  

Démarche 

Dans un premier temps , des visites de groupes de paysans furent organisées pour voir 
dans d ' autres régions du pays des réalisati ons de ci ternes . Des stages de formation 
qui au départ étaient plus portés sur l a  réflexion ( i mportance de l ' eau pour la san
té) se sont orientés vers des réal isations : construction des premières citernes. 

Les actions ne pouvaient suffire à lancer la construction de toutes les ci ternes né
cessai res dans l a  zone : les paysans, bien convaincus de 1 ' intérêt du stockage de 
1 'eau n ' avaient pas ( à  de rares exceptions près) les moyens financiers d ' entrepren
dre ce genre de réalisations chez eux. 

La recherche de fonds extérieurs- devenait impérative pour l.e développement d ' un 
proje� accessible à tous. 

Le principal financement fut apporté par le C . E . E .  _pour un nombre initialement fixé 
à 360 citernes. 

la construction de citernes s ' est concentrée sur le pl ateau de Rochelois ; les avan
tages de ce choix sont d ' abord, une plus grande faci l i té d 'organiser des chantiers 
rapprochés. - Les premières citernes remplies fournissent de l ' eau aux chantiers sui
vants. 

Un propriétaire de citerne isolée, ne peut gérer convenablement l ' eau de l a  citerne 
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et en épargner pour la saison sèche. la demande de ses vo1S1ns, toujours .en pénu
rie, est trop forte pour qu ' i l  puisse y résister l ongtemps sans se créer de pro
b l èmes. 

Des constructions dans une autre zone ont été démarrées puis finalement arrêtées. 
la dispersion géographique ne pennett.a it p 1 us une supervision sui vie des travaux. 

7 .3  les bénéficiaires 

Pourquoi des ci ternes individuel les ? Pour des raisons techniques d ' abord : 

les grandes surface; de réception (toiture d ' église ou d'école) sont peu nombreuses . 
D ' autre part, l 'objectif est d ' intégrer la citerne en tant q u ' outil de production 

1 .  au sein d'exploitations agricoles qui  sont, el les ,  individuel les .  
t. 

Une contrainte de tai l l e  surgissait . dès l e  départ. Moins de la moitié des habita
tions est couverte de tôles. les autres sont recouvertes de pai l l e  impropre à l a  
collecte d ' eau de qualité. les propriétaires de ces dernières sont généralement les 
plus défavorisés. Ceux-ci seraient- i l s  exclus du programme ? 

Pour résoudre ce problème, i l  a été décidé de regrouper par 3 les exploi tants agri
coles, 1 'un d ' entre eux étant propriétaire d ' une toîture en tôle, les 2 autres 
d ' une totture en pai l le.  le propriétaire et ses "associés" entreprennent l a  cons
truction ensemble à l ' endroit de . 1 'habitation tôlée. En contre-partie, les associés 
bénéficient d'un "droit d ' eau" .  

les 'g roupes sont fonnés en fonction des l iens de parenté ou d ' amitié qui existent 
entre les membres. 

r En pratique, l e  propri étaire s ' investit beaucoup plus dans la construction que ses 
associés. I l  uti l ise par l a  suite plus largement l ' eau que les autres. l 'approvi
sionnement en eau des associés est assuré dans l a  plupart des cas, mais reste pré
caire car i l  est finalement l i é  au bon vouloir du propriétaire. 

Contrat entre les bénéficiaires et l e  centre 

l ' exploitant fournit le  sable ( creusé à l a  pioche dans de petites carrières) ,  les 
roches , l ' eau.  I l  creuse le trou (ci terne enterrée) ,  transporte jusqu'au chantier 
les matériaux fourni s  par le centre, prête l a  main au maçon durant la durée du 
chantier (fabrication de parpaings, gâchage du béton, tamisage du sable, etc . . .  ) .  

l ' ensemble de ces travaux représente suivant les conditions de 50 à 80 jours de 
travai l .  

le centre · de Salagnac fournit l e  ciment, les fers à béton, les gouttières, l e  ro
binet. Il prête des outi l s  (pioche, pelle,  brouette) .  I l  paye un maçon pour les 
travaux nécessitant un ouvrier qualifié: I l  organise des stages de formation pour 
les paysans et les artisans. 

Vu les conditions de vie du paysan de cette région, l 'effort qui l ui est demandé 
est important. Sa ration alimentaire quotidienne est souvent infP.rieure à 2000 
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calories. Ses revenus ne proviennent que de l ' exploitation d ' un hectare environ 
de terres pentues et dégradées. 

la construction d ' une ci terne demande souvent prês d'un an entre l e  début des 
foui lles et sa finition. Cela peut paraître long, mais l ' agriculteur ne peut in
terrompre ses ac ti vi tés ag ri col es et ne dispose que des temps morts de son cal en· 
drier cultural . 

7 . 4  Technique uti l i sée 

les modèles de citerne construits sont ceux décrits , dans les chApi tres 4 . 4 . 1  - 4.4. 

la fourniture de matériaux ne pose pas trop de problèmes car une cimenterie foncti 
.ne près de l a  capital e .  Une acierie fabrique les fers à béton à partir de l i ngots 
importés. le sous-sol de l a  zone fourni t  un sable et des graviers de calcaire dur 
propres aux constructions. 

Une des raisons qui a motivé le choix de la citerne enterrée est la possibilité 
d'uti l i ser la couverture de la citerne comme aire de séchage. 

L ' escalier permet de se servir en eau au robinet sans i ntroduire de récipient dans 
l a  citerne. 

Une difficulté technique qui reste encore.mal résolue est la pose des gouttières. 
Les charpentes de toitures sont très irrégul ières et rendent diffi cile l ' accrocha
ge des gouttières. Fabriquées en tôle galvanisée, elles commencent à se rou i l l e r  
après quelques années. 

La participation paysanne à l ' entretien de la citerne n ' avait pas bien été étudiée 
au démarrage du projet car les problèmes d ' entretien ne se posaient guère alors. 
Un système d ' épargne pour le rachat de nouvelles gouttières , des artisans locaux, 
fonnés et outi l l és pour ces réparations doivent être envisagés dès l e  démarrage 
du programme. 

b) 

c) 

le volume des citernes est généralement de 1 2  m3 pour une toiture moyenne de 30 rre. 
les pluies sont assez bien réparties sur l ' année ce qui permet donc a l  'uti l i sateur 
de jouir d ' environ 60 m3 d ' eau (30 m2 x 2 m de précipitations) avec un faible volu- d) . 
me de stockage. 

7 . 5  Impact du projet dans l �  régi on (Réf. 89) 

a) sur le temps Le premier résultat sensible des constructions de citernes est 
ae trava1l l ' énorme gain de temps qu'elles procurent. Les femmes et les en

fants sont dispensés de la corvée d ' eau. 

Les femmes peuvent aller plus· souvent au marché. Les disputes aux 
points d ' eau coll ectifs traditionnels dues à l ' engorgement sont 
évitées . Les enfants ne sont plus obligés de perdre plusieurs heu
res avant ou après l ' école pour aller à la source ; les parents 
contrôlent mieux les allées et venues de l eurs enfants. 

e) 
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La consommation d'eau potable s ' améliore de façon notabl e ,  autant 
au niveau qualité que quantité. 

Les quelques têtes de bétail de 1 'exploitation boivent plus et plus 
souvent. Un temps plus important peut être consacré aux travaux a
gricoles. 

L'impact sur la santé est diffici l e  à contrôler et doit être enco
re faible car les adultes ont souvent l ' occasion de boire de 1 'eau 
qui n ' est pas issue de citernes = chez les vo1s1ns ou assoc1es de 
travai l ,  au cours de l eurs déplacements au marché, etc . . . . .  

Le risque de continuer à boire de 1 'eau contaminée n ' est pas suppri
mé. Le programme, paral lé lement à la construction des citernes , 
comprend l 'aménagement des sources. Lorsque tous les points d ' eau 
habitue l l ement uti l i sés seront protégés, i l  est probable q u ' i l  y 
aura des répercussions sur l a  santé des habitants de l a  région. 

L ' uti l i sation de l ' eau de citerne à fins agricoles reste encore mar
ginale. 

L ' arrosage de quelques pépinières de choux a été entreprise par 
quelques-uns et semble d ' un bon rapport .. Cependant, le nombre de ci
ternes installées est encore i nsuffisant ; même pour les besoins do
mestiques , on peut encore parler de pénurie. 

Le dével oppement de l ' arrosage d 'appoint ne pourra se développer 
qu ' avec un accroissement sensible des capacités de stockage dans l a  
zone. A cet effet, une citerne d e  100 m3 datant de plus de 2 siècles 
a été restaurée. Un réservoir de 400 m3 recuei l l ant 1 'eau sur un 
flanc érodé de morne est en cours de construction. Les besoins en 
eau agricole ne sont pas énormes mais peuvent être déterminants : 
un seul arrosage peut permettre de sauver une récolte si une pério
de de sécheresse se prolonge trop; cela crée la possibi l i té de dé
marrer des pépi nières plus précoces et de produire des l égumes à con-· 
tre-saison l orsque les prix sont les plus élevés. 

Un petit corps d ' artisans, essentiel lement des maçons , s ' est déve
l oppé . dans l a  zone. 

Les artisans étant au départ trop peu nombreux pour faire face à 
toutes les activités du programme, l e  centre Salagnac a formé aux 
cours de stages et sur le tas, des paysans à l a  maçonnerie. Ceux
ci continuent à exercer, paral lé lement, leur métier de paysan . 

Après l a  mort des parents , les enfants avaient coutume de démonter 
l ' habitation pour se partager les matériaux ( l es portes en bois) . La 
construction d ' une citerne risque de figer l ' habitat car e l l è  
n ' est pas démontable. Le programme est encore trop récent pour en 
avoir confi rmation.  
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7 . 6  Impact du projet en dehors de l a  région 

le centre s ' est .donné aussi pour vocation d ' améliorer et d ' expérimenter les 
techniques de recueil et de stockage d ' eau : construction de jarres , citernes 
en fibro-ciment, recueil d ' eau sur to1ture de pai l l e ,  impluvium sur pente de 
morne, etc . . .  

I l  accuei l l e  régul ièrement des maçons d ' autres zones qui viennent se former à 
l a  technique de construction des citernes. Plusieurs programmes de construction 
de ci ternes démarrent mai-ntenant dans l e  pays . 

les techniciens agricoles et les étudiants agronomes qui viennent faires des sta
ges dans le centre sont sensibi l isés aux problèmes et techniques de stockage 
d ' eau. 

7.7 limites et perspectives 

le choix de construction de ci ternes individuelles a favorisé 1 'établ i ssement d ' un 
mode de relation en étoi l e ,  l e  programme rayonnant dans l a  région en ayant beau
coup de relations avec des individus ou de petits groupes. Cela a peu favorisé l e  
dével oppement de 1 ' organisation paysanne. Par contre, les travaux d ' intérêt coll ec
tif ( réservoir de grande capacité, aménagement de sources ou de puits) ont été des 
occasions de regroupement plus large des exploitants agricoles. 

la résolution des probl èmes d ' eau demande des investissements en travail importants, 
on atteint vite les limites du travai l  "bénévole" .  L ' organisation de gros chantiers 
impl ique alors l ' engagement de salariés pour que l e  travail ne dure pas des années 
avec les risques de découragement de la population. la combinaison travail salarié
travail bénévol e  est assez diffi ci l e .  

Le travail rémunéré est 1 'objet de beaucoup de convoi tise, car pour beaucoup de 
paysans , c ' est l a  seule façon de compléter des revenus agricoles insuffisants. le 
choix des salariés, leur origine sociale et géographique doivent être étudiés, 
dis cutés pour q u ' i l s  ne soient pas à la source de tensions ou 

·
de démob i l i sation 

dans l ' ensemble de la communauté. 

Très vite on s ' aperçoit que la valorisation des nouvel les ressources en eau à uti
l isation agricole implique l ' engagement d ' autres actions : faci l i té d ' approvision
nement en intrants ( semi s ,  engrai s ) ,  commerci al isation des produits, crédit agri
cole, etc . . .  

Pour l ' al imentation en eau potabl e,  l e  projet n ' a  pas eu jusqu ' à  maintenant les 
moyens d ' analyser 1 'eau des citernes ou des sources aménagées. Un matériel permet
tant de contrôler l a  contami nation bactériologique de l ' eau avant et après les 
travaux, un suivi régul ier des diffêr�ntes sources permettraient de mieux évaluer 
et si besoin de réorienter les actions menées dans ce domaine. 

7 .8 Conclusion 

Ce programme très ponctuel avec ses succès et ses l imites, a final ement
·

eu un im
pact assez large. Très ouvert aux visites et aux stages de techniciens, cadres , 
artisans venant d ' autres ' zones, son expérience a pu être partagée, critiquée, et 

• 
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permettre à d 'autres de démarrer des actions dans le  stockage d ' eau de pluie en 
ayant des réal i sations de référence tant au niveau technique que méthodol ogique. 
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Les dossiers « Le point sur . . .  11 sont rédigés en 
· réponse à de très nombreuses demandes d'infor- L 

.· 

mations techniques adressées au GRET, venant • 

généralement des pays en développement. Pour 
des sujets tels que la transformation à l 'échelle arti-
sanale de produits alimentaires ou de matériaux, 
les alternatives techniques pour " l 'équipement 

. rural. . .  , on constate qu'il existe peu de publications 1·· 
disponibles, alors que la matière existe pour peu que 
l ' on ait accès à la documentation disponible, ou 
qu'on tire parti de toutes les expériences qui ont 
pu être développées . . .  

Dans chaque dossier publié, on trouvera rassem
blées des indications sur des techniques et des pro
cédés, des références à des expériences et des réa- . 
lisations, · des conseils pratiques ; ·une place est · 

réservée aussi à la bibliographie utile·et au réper
toire d'organismes ou de personnes qui font des 
recherches, expérir:rlentent, vendent. 

Comme son nom l' indique, ce dossier veut faire «le 
point sun1 une technique ou un·procédé : il ne pré- 1" 
tend pas à l 'exhaustivité, et beaucoup d'informà
tlons nous ont certainement échappé. Nous atten
dons vos suggestions, vos critiques, le récit de vos 
expériences, qui fourniront "la matière (vécue) pour 
enrichir la prochaine édition·de c_e dossier. 

Merci de nous contacter au GRET- Service Echan
ges et Communications, 34, · r. Dumont d'Urville, 
751 16 PARIS. 
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