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Voici, mis au point par une spécialiste des techniques de la chaux en construc-
tion et rénovation écologiques, une présentation et des pas 4 pas détaillés de
la mise en ceuvre de tous les types d’enduits a la chaux applicables en intérieur
et/ou en extérieur.

Griéce a cet ouvrage, vous pourrez commencer par faire un bon diagnostic des
murs et choisir, parmi toutes les possibilités, la solution protectrice et décorative
la mieux adaptée. Savoir se retrouver dans la diversité des enduits chaux est
la premiére garantie de pouvoir mener un chantier de A 4 Z sans mauvaise
surprise !

Ensuite, ce riche petit ouvrage vous délivrera peu a peu la mine d’informations
nécessaires pour aboutir 4 un résultat esthétique et durable : approvision-
nement et conservation des ingrédients, formulations précises des mortiers,
délais d’exécution et de séchage, astuces de professionnel, variantes intéres-
santes, avec les meilleures recettes de finitions, badigeons, laits de chaux,
incrustations ou encore cirage. ..
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Les enduits chaux,
pour les maisons d’hier
et de demain

Le but premier d'un enduit est de protéger la maconnerie. Vient ensuite sa déco-
ration.

Dans le bati ancien dont les murs sont composés de terre (briques de terre
crue ou pisé, ou encore bauge ou torchis) ou de pierres hourdées a la chaux, les
enduits étaient de la méme nature. Les batisseurs employaient en priorité des
matériaux locaux et, selon les régions, les modes constructifs et les budgets des
propriétaires, on utilisait de la terre ou de la chaux pour protéger les facades et
stabiliser les murs intérieurs. La question de la respirabilité de ces enduits ne se
posait pas. D'abord parce que cest tout ce dont on disposait et ensuite parce
que, par empirisme, on pouvait constater la durabilité et la bonne gestion de
['humidité dont ces matériaux faisaient preuve.

Si, longtemps, lutilisation de la chaux et de la terre dans le batiment sest
retrouvée confinée a la restauration trés confidentielle du bati ancien, les pré-
occupations engendrées par le réchauffement de la planéte et 'amoindrissement
des ressources fossiles que nos civilisations « évoluées » dilapident ménent a une
volonté de constructions neuves, écologiques, peu consommatrices d’énergie
et tournées vers des matériaux naturels. La chaux et la terre y trouvent tout
naturellement leur place, en particulier pour les enduits et les peintures qui
correspondent trés souvent aux caractéristiques de ces «nouveaux» matériaux
que, pour la plupart, les anciens utilisaient de fait comme le bois, les fibres, la
terre cuite...



Ainsi, l'enduit le plus traditionnel qui soit, a la chaux, en trois couches, trouve-
t-il aussi bien sa place sur les pierres de nos vieilles maisons que sur les brigues
Monomur en terre cuite ou les blocs de béton cellulaire a base de chaux qui
composent nos maisons neuves. Les enduits de finition parent avec autant de
personnalité les murs en pisé que les plaques de liege qui isolent les maisons
BBC. Les enduits isolants de nos ancétres, a base de paille, de terre et de chaux,
conviennent tout a fait aux exigences de maisons mieux isolées, rejoints en cela
par des procédures nouvelles, utilisant des matériaux dont on découvre les qua-
lités dans le batiment, ancien comme neuf, tel le chanvre.

Et comme — aujourd’hui autant qu’ hier — les maisons sont nos lieux de vie, des
représentations de nous-mémes, l'endroit que nous investissons affectivement,
leur décoration est essentielle. Depuis I'Antiquité, les peintures a base de chaux,
nommées laits de chaux, ornent nos murs. Les Romains nous ont gratifiés de
magnifiques fresques sur enduits chaux dans des palais, mais les plus pauvres
se servaient aussi de ces mémes laits, profitant de leur colt dérisoire, autant
pour leurs qualités d'assainissement que pour leur beauté. Justement, la beauté
des enduits chaux, tant enviée, donne parfois lieu a des dérives : on en voudrait
partout, quel que soit le support, quelles que soient les conditions. Mais la chaux
a ses exigences et son emploi a tort et a travers fait qu'on n'allie pas toujours
beauté et durabilité.

Cet ouvrage rassemble des mises en ceuvre d'enduits a la chaux, des idées de
décoration sur enduit frais ou sec et des recettes de peinture a la chaux, le
tout sous forme de «pas a pas» pour que les plus novices puissent les mettre
en oeuvre. Elles sont déclinées en fonction des supports, anciens comme neufs,
dans le souci du respect des qualités de la chaux et de ses compétences, pour
que l'alliance de ce matériau ancestral avec ceux d’aujourd’hui nous comble tous!
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La chaux et les enduits chaux

Petite histoire de la chaux

Les archéologues situent les débuts de 'emploi de la chaux aux hommes préhis-
toriques du néolithique (6 000 av. J.-C.), qui ont découvert que la calcination de la
pierre calcaire qui constituait le foyer de leur feu permettait de créer un produit
malléable, élaborant par la méme les premiéres formes du matériau : des enduits.

Un mateériau universel

Toutes les civilisations depuis le v° millénaire av. J.-C. — Etrusques, Grecs, Incas,
Chinois — se sont servies de la chaux pour batir et décorer leurs édifices. Les
Egyptiens la mettent en ceuvre, associée a l'argile ou au gypse, pour monter leurs
pyramides. Les Romains, en lui associant de la brique pilée ou des roches volca-
niques, créent ainsi une forme de chaux hydraulique.

Aux xvii® et xix® siecles, les éminents chimistes de ['époque (Lavoisier, Debray, Le
Chatelier) travaillent a une élaboration industrielle de la chaux et son utilisation
se «scientifise» grace a Louis Vicat, qui différencie les chaux. Les constructions de
I'époque sont alors toutes baties avec les matériaux locaux associés a la chaux.

Les enduits a la chaux se décorent aussi d la chaux de fagon a protéger les fagades de nos maisons en beauté.
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La concurrence du ciment

Le xx® siécle invente le béton armé, généralise le ciment et applique son usage a
la réfection des constructions anciennes, convaincu de sa supériorité en termes
de solidité et de fiabilité. Il s'avére, en fait, que si l'une des qualités du ciment
est en effet sa dureté, il n'est pas adapté aux constructions anciennes. Les pierres
et la terre sont des matériaux souples qui nécessitent une respiration constante
pour éliminer 'eau dont ils se chargent. Mécaniquement, le ciment crée un maté-
riau rigide incompatible avec leur plasticité. Il se produit alors des fissurations
et décollements qui altérent la tenue de la maconnerie. De plus, le ciment est
rétenteur d'eau et empéche donc l'indispensable respiration des matériaux en
présence. Lhumidité est alors constante, détériorant la magonnerie, provoque
moisissures et salpétre, et met en péril la tenue du batiment.

De nos jours, donc, constatant la pérennité des édifices d'antan et |'inadaptation
du ciment a leur réfection, constructeurs et particuliers entament un retour a
la chaux.

A l'intérieur, les enduits chaux proposent des décors au gofit de chacun.

8 R RERAMMSSSS S CMi—_—_—_—_—PMPM—M—M——€—€—€$€—€———S———M—M—M—M—M——————————y



La chaux et les enduits chaux

Origine et transformation de la chaux

La chaux est issue de la roche calcaire, qui subit, apreés triage et concassage, une
calcination qui vise a en extraire toute l'eau. Par phénoméne chimique, cette
évaporation lui retire tout le CO, qu'elle contient. Il en résulte de la chaux vive,
largement utilisée en industrie ou en agriculture.

Son usage dans le batiment requiert qu'elle suive un cycle qui lui permette de
reconstituer, aprés son utilisation, sa forme initiale, autrement dit, de la roche
calcaire. Cette chaux vive est alors éteinte avec de

l'eau et, selon les méthodologies employées,
il est produit de la chaux en pate (forme
mouillée de la chaux) ou de la chaux

en poudre. Cest sous ces deux (Cca;::a;r;: E,\:ggazit;ndiubi?é
formes, enfin utilisables a titre Caleifiation da;; S de chaux vive (CaO).
de liant, que nous connais- 3 environ 900 °C. Ajout d'eau pour
sons la chaux. Il faut alors lui en provoquer lextinction.
associer des agrégats (sable,

fibres..) et de leau pour

constituer un mortier de

construction. La prise de

la chaux se fait obligatoi-

rement a lair, par récupé- Gachage et obtention .

ration du CO, qu'il contient. de mortier frais. et

Ce phénoméne, nommé «car- Application et séchage e
, (Ca[OH],).

: 2 i r évi ration
bonatation», est trés lent mais parevapatatio
. et absorption de CO,.
redonne au mortier sa forme
initiale : de la roche calcaire. La
boucle est bouclée.

En pate ou en poudre.
Ajout d'eau et d'agrégat.

Le cvcle de la chaux.

Les bons dosages

Il est trés difficile d'introduire les dosages d'eau dans les formulations qui
vont définir les différents mortiers. Le taux hygrométrique du sable, sa
granulométrie et I'’hygrométrie ambiante en modifient les quantités. La
chaux, trés sensible a l'eau, modifie sa texture dans les 20 min qui suivent
son brassage : on dit qu'elle «gonfle», et la consistance du mortier en
est affectée. Il est donc conseillé de laisser le mortier reposer avant son
emploi afin de permettre cette réaction.



Enduits chaux & leur décor, mode d’emploi

BT
W  CHAUX DE
SAINT-ASTIER" i

20%g eio0 2

DECORCHAUX
Chasn adrienne (CALEB)
% 439

Différentes marques

de chaux CL 90.

En bas, de Ia chaux

en pdte.

La ou les chaux?
Dénominations et caractéristiques

La chaux, telle que nous la connaissons dans nos usages en batiment, se distribue
sous différentes appellations que nous pouvons simplifier en deux dénomina-
tions.

La chaux aérienne

Définie par le sigle «CL 90», c'est la chaux par excellence car issue des calcaires
les plus purs. Blanche, trés fine, elle convient aussi bien pour réaliser des enduits
que pour créer des peintures nommeées « laits de chaux ». Associée a des sables
colorés, pour les mortiers, ou a des pigments naturels, pour les peintures, elle
peut donc a la fois magonner et décorer.

Elle est spécifiquement adaptée aux milieux secs et craint les milieux humides,
puisque sa particularité est de ne durcir qu'au contact de |air et du CO? qu'il
contient. Clest ainsi que les mortiers déja réalisés (de méme que le lait de chaux
préparé) peuvent étre conservés de maniére illimitée dans un récipient her-
métique, simplement recouverts d'une pellicule d'eau qui empéche la car-
bonatation (une surveillance réguliére de la couche d'eau est bienvenue). Il
est dailleurs conseillé de préparer les mortiers au moins 24 h a l'avance : ils
sont d’autant plus onctueux et souples a l'emploi.

Son temps de début de prise en surface, trés long (de 10 a 12 h), lui permet
de rester ouvrable jusqu'a 24 h, selon les circonstances. En revanche, son
séchage a coeur est bien plus long : il est question de 1 cm par an.

s Conditionnement et prix

Elle se présente généralement en poudre, en sacs de 25 ou 35 kg, sous des
v dénominations diverses selon les marques : CAEB, ou «Fleur de Chaux».

< Quoi qu'il en soit, elle doit obligatoirement étre accompagnée du sigle

«CL 90», qui est l'assurance de sa composition.

Elle est aussi proposée en pate, dans des seaux, préte
a l'emploi, conditionnement trés prisé pour les laits de
chaux. Plus fine et plus lumineuse que sa jumelle en
poudre, son prix, largement supérieur, savére malheu-
reusement souvent rédhibitoire. A n'utiliser que pour
des décors trés subtils et lorsque la technique des laits
de chaux a été bien éprouvée.




La chaux hydraulique

Larc&aurxr et (eg efrgc{tgitrs chaux

Définie par le sigle «NHL», elle provient de roches calcaires moins pures que
dans le cas de la chaux aérienne, qui contiennent plus de 5 % d'éléments hydrau-
liques (argiles, fer, silice). Durcissant au contact de l'eau dans un premier temps,
elle entame sa seconde prise au contact de lair, comme la chaux aérienne.

Elle est préconisée a l'extérieur pour les travaux de
fagade et de maconnerie, dans les milieux humides
a lintérieur (caves, murs enterrés..) et pour les sols
(dalles et chapes). On la trouve sous 3 taux d’hydrau-
licité, définis selon la proportion de charges hydrau-
liques qu'elle contient :

« NHL 2 : peu hydraulique,

« NHL 3,5 : assez hydraulique,

o NHL 5 : trés hydraulique.

Son taux d’hydraulicité influe sur sa dureté mais aussi
sur son temps de prise. Plus elle est hydraulique, plus
elle est dure et plus elle «tire» vite (de 3 h pour la
NHL 5 a 8 h pour la NHL 2) en surface. Son séchage a
ceeur, plus rapide que celui de sa consceur aérienne,
reste long.

m Usage des différentes chaux hydrauliques

Lemploi de l'une ou l'autre de ces 3 chaux est condi-
tionné par le support concerné et la réalisation envi-
sagée.

La NHL 2 répond essentiellement aux enduits a réa-
liser en extérieur sur des supports en terre (adobe, pisé,
bauge...) qui réclament une chaux relativement souple.

La NHL 3,5 convient a presque tous les supports.

La NHL 5 est spécifique aux sols. Sa résistance méca-
nique de 50 kg au centimétre carré en fait LE matériau
tout a fait adapté aux dalles et chapes du bati ancien,
en intérieur. Elle est exclusivement vendue en poudre,
en sacs de 35 ou 40 kg, le plus souvent de couleur grise;
on trouve néanmoins la «Chaux Blanche» — une chaux
NHL 3,5 chlorée de facon a la blanchir —, qui permet
de réaliser, par exemple, des rejointoiements colorés.

DJHEr{’me,\‘ marques de chaux

hydraulique. Les prix varient
selon les régions et les fabricants.

A ne pas confondre

Prenez garde a ne pas confondre la
chaux NHL avec la chaux hydrau-
lique artificielle, nommée HL.
Et veillez 3 ne pas prendre de la
chaux dont le chiffre est suivi d'un |
Z (exemple NHL 3,5-Z), qui contient
du ciment.
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Les produits dits «a la chaux»

La chaux a des propriétés qui font ses qualités. Lajout de produits synthé-
tiques et méme naturels peut en modifier les particularités, il faut donc
rester trés scrupuleux. A défaut de résultats scientifiques vérifiant que tel
ou tel ajout (surtout s'il est imprécis) reste sans effet, on peut appliquer le
principe de précaution...

Sur le marché des enduits, on trouve des produits dits « chaux préformu-
lées ». |ls sont élaborés industriellement, afin de composer des mélanges a
base de chaux a laquelle on ajoute des «liants hydrauliques», dont la nature
est parfois confuse, et/ou des adjuvants.

Le but est de créer des produits préts a lemploi avec des caractéristiques
mécaniques spécifiques. Elles permettent, en régle générale, d’accélérer
la prise, de pouvoir les appliquer grace a des compresseurs qui nécessi-
tent des produits fluides et peu accrocheurs et d'obtenir des mortiers plus
«résistants», adaptés a une utilisation rationnelle, pour les professionnels
en particulier.

Il en est de méme pour les peintures dites «badigeons» ou a «effets tade-
lakt» ou «stuc marmorino»...

Pour le particulier qui souhaite restaurer et décorer sa maison a son rythme,
['utilisation de ces produits peut paraitre intéressante. Néanmoins leur colt,
plus élevé que celui des chaux dont nous avons parlé plus haut, est discrimi-
nant. En outre, les ajouts et adjuvants divers peuvent laisser perplexes quant
a leurs caractéristiques «naturelles».

Nous ne traiterons donc ici que des réalisations effectuées avec le matériau
«chaux» vendu sous forme CL ou NHL.

Les prix de la chaux

Selon les marques, les fournisseurs et les régions, les prix passent du simple au double, voire
plus, pour le méme produit. Exemple, le sac de CL 90 de la méme marque a été proposé a
38 € du coté d'Avignon et a 7 € prés d’Annecy.

Par ailleurs, les enseignes de fournisseurs n'ont pas toutes le méme catalogue. La société X
fournit de la chaux dans telle région et pas dans telle autre.

Il existe des enseignes qui fournissent des marques peu connues. Vérifiez juste que les dénomi-
nations CL 90 et NHL suivies d’'un simple chiffre sont inscrites sur le sac. C'est votre assurance
contre les préformulés.

N’hésitez pas a faire le tour des fournisseurs et a faire jouer la concurrence!
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Les proprietes des chaux naturelles

Qu’elle soit aérienne ou hydraulique, la chaux présente des qualités majeures.

Sa longevite

N'en déplaise aux détracteurs de la chaux qui demandent, incrédules, «Mais... ca
tient avec la chaux?», la preuve est faite! Les vestiges de toutes les construc-
tions issues de civilisations anciennes nous confortent dans la certitude absolue
de leur solidité. Il suffit daller s'extasier devant les «quelques» monuments
témoins que les Romains nous ont laissés... ou, plus récentes, les maisons du xix®
siecle que nous nous chargeons de restaurer et qui sont souvent en bon état. A
condition bien sir qu'elles n'aient pas été abandonnées. Certes, les enduits exté-
rieurs sont érodés, mais peut-on dire pour autant que c'est preuve de faiblesse?
150 ans de longévité.. qui dit mieux? Dailleurs, certaines patissent surtout
d’avoir été «rénovées» aprés 1950 avec l'introduction de ciment, inadapté a leur
structure.

Sa perméabilité a la vapeur d’eau

Clest l'effet «respirant» du matériau. Appliquée sur un support ouvert (pierres,
terre cuite ou crue, bois...) lui aussi perméable, la chaux contribue a la respiration
de la magonnerie. Humidité ou condensation? Elle en absorbe jusqu'a 70 % et
la restitue par évaporation, petit a petit, selon I'hygrométrie ambiante, contri-
buant ainsi a une régulation du taux d’humidité dans lair, le rendant parfaitement
constant et sain.

Son impermeéabilité aux eaux de ruissellement

Appliquée bien serrée en enduit de finition, la chaux protége des intempéries,
formant une surface qui ne retient pas l'eau. Face a ce type d'agression (orage,
inondation...), elle combine imperméabilité au ruissellement et perméabilité a
la vapeur d'eau et provoque ainsi un asséchement trés rapide. Cet atout est de
taille, puisque ainsi la maconnerie ne patit pas des méfaits de l'eau sur sa tenue.

Sa convivialite

La chaux se marie trés facilement a d'autres matériaux. Elle est en elle-méme peu
exigeante et c'est a l'utilisateur d'étre vigilant car certains matériaux «étouffent»
ses qualités sans qu'elle se rebiffe.
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m Avec les matériaux naturels

Depuis toujours, la chaux a permis a chacun
de construire son habitat a moindres
frais. Selon les matériaux dont la popula-
tion dispose a proximité et ses traditions
constructives, elle accepte sans détours
de shallier a d'autres matériaux, tels l'argile,
les pailles céréaliéres (paille, lin..), les pro-
ductions animales (sang, lait, crins..), les
pigments naturels (sables, terres..), issus

d'extractions ou de décoctions diverses.

Ce mariage produit des matériaux de
construction et de décoration solides, iso-
lants et, caractéristique non négligeable..,
beaux!

m Avec les matériaux industriels

En composition de mortiers ou d'enduits,
sa qualité de liant fait delle un matériau
tout a fait compatible avec les autres liants.

Associée au ciment, qu'elle assouplit |égére-
ment, elle peut entrer dans les compositions
classiques de macgonnerie de construction.
Inutile d'attendre d'elle qu'elle conserve ses
qualités : le ciment les annule toutes.

[ ’enduit qui

prolonge 1 rocher  Mélangée au platre, dont elle retarde la prise, elle participe a des enduits de
servant d’appui base nommés «enduits du Marais», de par leur fréquence dans le quartier du
au bdti de cette Marais, a Paris, qui exploitait ainsi son fameux platre.

maison datant

i A noter : les chaux sont miscibles entre elles.
de 1875 a sans

aucun doute le
méme dge qu'’elle.

Chaux sur les plaques de Placoplatre ou Fermacell : a éviter!

La chaux tient trés mal sur le platre pour des raisons d'adhérence méca-
nique et aussi parce que le platre est hydrofuge. Il faut prendre beaucoup
de précautions (application d’'une ou plusieurs sous-couches, adjuvanta-
tion de l'enduit ou du lait de chaux avec des résines) pour un résultat peu
fiable dans le temps (reportez-vous également page 26).
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Comme enduit, la chaux peut sappliquer sur pratiquement tous les supports :
brique, béton banché, parpaing, béton cellulaire. Néanmoins, quelques pré-
cautions d'accroche sont nécessaires. En général, un gobetis de mortier batard
permet ensuite de poursuivre les travaux uniquement a la chaux. Notez toutefois
un point noir : son application sur les plaques de platre, qui n'est pas vraiment
recommandée.

Dans ce cas, et en particulier pour tous les composants a base de ciment, on
note tout de méme une moindre longévité des enduits due aux différences de
comportement mécanique. Comptez environ 10 ans de vie avant que des décol-
lements et fissures n'apparaissent...

Sa souplesse d’utilisation

L'aérienne comme |'hydraulique, bien conditionnées et maintenues dans un local
sec, se conservent sans soucis, au-dela de la date de péremption indiquée sur
les sacs, mais sans abus.

Leur cout est plus élevé que le ciment, en revanche, a I'usage, on constate moins
de déperdition, surtout s'agissant de la CL 90, dont le mortier déja réalisé peut
étre conservé de maniére illimitée.

Lors des travaux, selon la chaux employée, le mortier reste trés largement ouvert
apreés son gachage, ce qui permet des relations au temps largement plus souples.
Le travail ne se fait pas dans l'urgence...

Il devient possible de reprendre un travail (enduit, dalle) en cours, de le retra-
vailler, de le lisser ou de le gratter. La reprise est trés simple : il suffit de bien
humidifier la jonction.

Ses qualités antibactériennes De la chaux et rien dautre!

Les murs des granges, les étables, les troncs des arbres

Malgré l'engouement

attaqués par les insectes étaient chaulés : on a vite
mesuré que la chaux repousse moisissures, champignons,
insectes et nuisibles.

pour les produits naturels, il
est parfois difficile de se pro-
curer de la chaux. Si les four-
nisseurs semblent vous prendre
pour un original, ne vous laissez
démonter ni par leurs éclats
de rire moqueurs ni par leurs
arguments pour vous vendre un
autre produit! Persistez, vous
avez raison!
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Précautions d’emploi

La chaux est un produit toxique : munissez-vous de lunettes, de masques et
de gants solides!

Comme la chaux desséche et brile la peau, buvez beaucoup d'eau et prévoyez
crémes antibralures et réparatrices pour les mains et le visage. Vérifiez que vos
gants ne se trouent pas, que de |'eau de chaux ne s'y infiltre pas le long du bras
ou du poignet. Les bralures sont trés fréquentes a la jonction entre le gant et la
peau, et la macération est pire que le contact répété.

Dans le cas des dalles et chapes, évitez de poser les genoux sur la chaux et
changez de pantalon s'il s'en imbibe : les bralures des genoux par contact per-
manent sont trés douloureuses et handicapantes.

Dans les cas de techniques de précision ou les gants sont malvenus, prévoyez un
seau d'eau claire pour rincer vos mains trés fréquemment.

Munissez-vous également de produits qui vous permettent de nettoyer vos
yeux : en cas de contact, rincez abondamment a l'eau claire sans frotter vos
yeux avec vos mains et finissez le nettoyage au collyre. La douleur est vive mais
généralement courte. En cas de prolongement de la douleur, consultez, la bralure
de cornée est dangereuse.

Lunettes, gants plastifiés
et gants mi—plasrique,
mi-coton : I'équipement
de protection classique
pour le travail

de la chaux.
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Particularités des enduits chaux

On applique des enduits sur une magonnerie brute hourdée avec un mortier
mi-gras, afin de consolider le montage et de proposer une décoration.

Les préconisations officielles

Le Document Technique Unifié 26.1 (12 avril 2008, NF P 15 201) définit les condi-
tions de mise en ceuvre des enduits, dont ceux en chaux. Ce DTU assure la décen-
nale aux artisans, s'ils en ont observé les préconisations. Il est a noter que les
enduits comme recommandés dans ce livre, faits a la chaux pure par des artisans,
sont pour l'essentiel réalisés a la main, sans utilisation de compresseur. Cette
pratique implique des temps de réalisation longs et donc des colts largement
supérieurs a la moyenne des enduits ciment. Il est, en effet, fort difficile de tra-
vailler avec ce type de matériel : la chaux, assez épaisse et trés collante, bouche
rapidement les tuyaux et les buses, sauf a étre trés liquéfiée ou adjuvantée, ce
qui ne correspond pas aux méthodologies
classiques des enduits chaux.

Trés récemment, les enduits monocouches,
dits aussi «préformulés», ont été ajoutés a
la liste des préconisations. Comme leur nom
l'indique, ils sont destinés a étre appliqués
en une seule passe, au compresseur. lls sont ¥
présentés, pour la plupart, comme étant r
«a la chaux pure» lorsqu'ils concernent la

rénovation du bati ancien. Pour pouvoir étre
employés dans ces conditions, ces produits
présentent des adjuvantations spécifiques
qui permettent leur passage dans les tuyaux
et leur application en couche unique. Cette
technique est vivement décriée dans les
milieux du bati ancien, qui optent pour un
enduit traditionnel multicouche, avec de la
chaux pure, favorisant la respiration des murs.

Un résumé des possibilités de la chaux :

un enduit en 3 couches sur le mur de gauche,
un enduit d pien‘ex‘ vues sur celui de droite.
Et en haut, app]iqués sur des enduits terre,
des laits de chaux : a droite, un badigcon ocre

jGUi‘JC,' a gauche, une cau-jbrtc ocre f'GUHC’.
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L’importance du sable

Pour un résultat impeccable, l'idéal est d'utiliser du sable de riviére roulé/lavé.
Il est important d'en mesurer les caractéristiques suivantes.

m La granulométrie

Proposés en plusieurs tailles, les sables se déclinent du 0/6 au 0/0, les deux
chiffres accolés représentant en millimétres la plus fine taille du sable qui le

Et avec du sable terreux?

Il arrive qu'on ait affaire a du sable de
riviere non lavé ou a des sables de car-
riere. Ils sont alors chargés en «fines»,
clest-a-dire en particules argileuses
trés fines. La présence de cette argile
modifie considérablement la donne : il
faut alors en tenir compte en réduisant
la part de chaux dans le mortier et en
nemployant que de la chaux aérienne
sauf si l'on désire une chaux encore plus
hydraulique que celle employée. Des
essais avant emploi avec des dosages
différents seront les bienvenus.

———A

W
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compose/la plus épaisse :

» plus le sable est gros, plus la couche a réaliser peut
étre épaisse; on parle de sable a magonner pour le
plus gros (0/6 ou 0/4) ;

* plus le sable est fin, plus la couche sera serrée, plus
elle sera fine; on parle alors de sable a enduire (0./2
ou 0/1 ou 0/0).

Il n'est pas rare que la granulométrie annoncée par
le fournisseur ne corresponde pas vraiment a celle
qui arrive sur le chantier. Nombre de fois, le sable
annoncé en 0/4 est beaucoup plus fin et le 02
beaucoup plus épais. Ce n'est sirement pas de la
mauvaise volonté, c'est une question d’appréciation...
N’hésitez pas a aller voir sur place les différents
sables et a les toucher pour faire les bons choix.

m La couleur

Selon les régions, on trouve des sables issus des
riviéres environnantes dont les teintes varient autant
que leur provenance. Du gris au jaune en passant par
les roses, leur couleur va définir 'aspect du mortier,
méme si la chaux le blanchit considérablement.
Composé avec un sable gris foncé, I'enduit aura un
aspect gris clair au séchage, avec un sable orange,
il sera jaune clair.. Cest peu important pour les
couches invisibles, mais cela s'avére primordial pour
celles qui constituent la finition si l'on n'envisage pas
de lait de chaux pour colorer l'enduit.

La teinte du sable est importante, mais
sa composition I'est tout autant. Ce sable ocre
jmme fbn(é a aussi la pa}'ti{'nfm'ité d'étre terreux.
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Diagnostics de I’etat du mur existant

Face a un mur trés ancien, en pierre ou en terre, il existe beaucoup de possibilités.

Mur «dans son jus»

Rien n'a été fait depuis sa construc-
tion, un vieil enduit chaux ou terre
le recouvre totalement ou partiel-
lement. Dans ce cas, il est tout a
fait possible de le conserver :

* soit en partie : on décroute tout
ce qui ne tient pas et on garde le
reste. On prépare alors la partie

décroiitée a recevoir un nouvel
enduit qui rejoindra l'ancien ;

* soit totalement (une chance pas
si rare que cela!) : on lui applique
un enduit de finition propre ou on
le badigeonne d'un lait de chaux
s'il est en vraiment trés bon état.

Mur renove

Un e,\'emp]c de mur qui va pouvoir étre restauré sans trop
de travail : le bas du mur est recouvert d'un enduit chaux
assez récent et le haut, enduit d la terre, est en bon érat.

Lopération a été réalisée avec du
ciment ou du platre, ou du ciment
recouvert de platre. On teste alors
la qualité de l'enduit :

» trés souvent, l'enduit platre sonne creux parce qu'il se décolle de son support;

« trés souvent le platre et/ou le ciment ont souffert, et souffrent encore, de
l'eau. Ils sont boursoufflés, se désagrégent, preuve que le mur reste humide.

Dans ces cas, il faut détruire entiérement l'enduit en utilisant pointerolles et
massettes — mais le plus souvent marteau-burineur. Le but est de retrouver le
mur d'origine a nu, donc les pierres ou la terre qui le composent. Selon la nature
de l'enduit (platre ou ciment) et celle du support, 'épreuve est plus ou moins
longue. Le plus souvent, sur la terre, le ciment nadhére plus et se détache par
plaques. Le décroutage peut alors se faire grace a un pied de biche. En revanche,
deés qu'il ne souffre plus d’humidité, un enduit ciment sur des pierres est redou-
table d'adhérence et seul le travail de fourmi au marteau burineur est efficace.
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Le platre, lui, est toujours compliqué a éter sauf lorsqu'il a pris 'eau puis séché. Il
est alors dit «mort» et se détache par plaques pour peu que le support ait peu
d’aspérités, comme un mur en terre par exemple. Sur la pierre, il reste trés adhé-
rent par petites touches. Il faut alors peaufiner le déplatrage a la pointerolle.

Hj&ur ici dérruire le vieil enduit
en ciment, qui adhére trés bien

d ce mur exempt d’humidité.
Rien de bien (ﬂmphqué, mais

cela génére beaucoup de gravats
et nécessite de I'huile de coude !
Pl‘él'Qi‘Cz (TUS‘W: (]'(;’ I?OI??I)J’CH,\' Sacs L'}
gravats et des bras solides !

Prudence est mére de sureté

L'utilisation des outils de décroltage est déli-
cate. Pour les outils manuel de type burin et
massette, pensez a porter des gants solides. Les
massettes et marteaux sont lourds : un coup
pris sur la main ou les doigts peut faire trés
mal. Prévoyez aussi des lunettes : les éclats de
ciment sont trés coupants et partent dans tous
les sens.

N'utilisez pas un marteau burineur trop lourd.
Les 7 kg d'un outil de ce type sont trés pesants
pour les bras, surtout quand on travaille a 'ho-
rizontale. Conseil d'utilisateurs émérites : pas
plus de 3 h par jour pour éviter les fourmis dans
les mains et les tendinites, et pour prévenir le
déplacement du scaphoide (petit os du poignet
trés sensible) qui peut provoquer le blocage de
la main.




Mur hétérogene

La chaux et les enduits chaux

Il est composé de matériaux divers. Ce résultat est di a des rénovations suc-
cessives : remontages de murs au ciment ou avec des parpaings, créations d'ou-
vertures avec linteaux et jambages en béton de ciment.. Si la destruction est
impossible parce quelle met en péril a structure de la maison ou que les travaux
prendraient un temps considérable, on enléve tout ce qui peut l'étre mais il
faudra composer avec le reste (voir pages 24-25)..

Un bel e.\'empfc
de matériaux hétéraclites :
du ciment pour réparer

les fissures dans le pisé,
des blocs de mdchefer
hourdés au ciment pour
remonter un mur sur

un soubassement en galets,
des poteaux porteurs

de charpente en mdchefer...

Un principe de base

Il ne faut jamais oublier que, pour une bonne tenue de la
maconnerie, il est nécessaire que chaque couche supplémen-
taire contienne au moins un composant commun avec la pré-
cédente. Autrement dit : rien de tel que de la terre sur de la
terre et de la chaux sur de la chaux.. Cela dit, on peut élargir
la démarche. Il est tout a fait possible de réaliser une couche
mixte : de la terre et de la chaux avant de ne poser que de la
chaux sur un mur en terre, de la chaux et du ciment avant de
ne poser que de la chaux sur du ciment... Et tout a l'avenant!
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Préconisations

Utilisations des chaux naturelles

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, chacune des chaux a ses
domaines d’application, que l'on peut résumer par le tableau ci-dessous.

La bonne chaux pour le bon support

Extérieur Intérieur
En fagade : En milieux secs :
Chaux - enduit de finition (3¢ couche) - enduits traditionnels en 3 couches
L. - laits de chaux - enduits a pierres vues
aérienne o g
- rejointoiements
- laits de chaux
En facade et construction : En milieux humides :
- enduits traditionnels en 3 couches - enduits traditionnels
Chaux - enduits a pierres vues - enduits a pierres vues
hydraulique | - rejointoiements - rejointoiements

- magonnerie lourde : hourdage
et fondations

Le tableau ci-dessus est volontairement généraliste. Si ces préconisations sont
généralement applicables telles quelles, sur le terrain, le choix de I'emploi de
la chaux @ mettre en ceuvre est fonction de paramétres liés au milieu et a un
diagnostic personnalisé selon les caractéristiques de la maison. Il est possible,
par exemple, sur un mur enterré en partie, de limiter lemploi de la chaux hydrau-
lique sur les zones touchées par 'humidité et de poursuivre sur la partie séche
par de la chaux aérienne.

De méme, la chaux hydraulique NHL 2 est-elle préconisée, méme en milieu sec,
sur la terre (pisé, bauge, adobe, torchis...).

Les supports

Il est ici question des supports que la chaux peut recouvrir sous forme d'enduit
magonné.

Outre les supports classiques des batisses anciennes, soit la pierre et la terre, il
est possible d'enduire a la chaux des matériaux plus récents.
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La chaux et les enduits chaux

m Cas particulier du pisé

Le pisé est un mur en terre banché qui présente une surface assimilable a un
corps d'enduit. A partir de ce principe, il ne reste alors qu'a l'enduire avec un
simple enduit de finition. La NHL 2 est préconisée parce qu'elle est trés proche
de la composition de la terre et y adhére sans probléme. Néanmoins, en cas de
restauration, il est fréquent que le pisé ait été détérioré par les intempéries. Il
lui faut alors une «réparation» de base qui consiste a appliquer un enduit en 3
couches malgré tout. Dans certaines conditions (exposition sud, enduit protégé
par un auvent), il est également possible de passer en 2 couches : juste un gobetis
puis un enduit de finition en chaux aérienne. (Voir page 56.)

m Sur la brique

QU'il s'agisse de briques rouges de construction classique ou de Monomur hyper-
isolantes, la terre cuite qui les compose permet une accroche mécanique natu-
relle. Seule précaution essentielle : l'arrosage du mur pendant plusieurs heures,
voire plusieurs jours, et méme lors de l'application.

Le rez-de-chaussée de cette maison est en bn’que Monomur. Aprés un gobeiis, elle est préte a recevoir

les 2 couches suivantes d’un enduit traditionnel a la chaux.
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Comme souvent,

le haut de ce mur
en pierre a été
remonté avec des
parpaings et du
ciment banché.
Ufaudra donc jouer
sur les compositions
des enduits pour
obtenir un rendu
uniforme.

2l

m Sur le parpaing, le ciment banché, le machefer

Bien qu'ils ne respirent pas et soient bien peu adaptés a la chaux, ces murs
sont fréquents, méme dans le bati ancien. Qu'ils soient venus combler des murs
délités, permettre un agrandissement, combler une ouverture ou rehausser un
pignon, impossible de les démonter ou de les casser sans entrer dans des travaux
a trés long terme. Il faut donc trouver des compromis qui permettent davancer
la restauration...

On applique donc un gobetis batardé ciment/chaux a 50 % puis on poursuit a
la chaux comme pour le reste du mur. Clest l'unique occasion qui justifie qu'on
utilise les chaux suivies d'un Z !! Seul souci : la tenue. Comme les propriétés
mécaniques des deux matériaux ne sont pas identiques, la chaux souple et mou-
vante a du mal a rester accrochée sur le ciment rigide. Il s'ensuit des décolle-
ments, assez rapidement (dix a quinze ans...).
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m Sur le béton cellulaire, le liege

Ces deux matériaux respirants et assez poreux sont souvent employés, soit pour
créer des cloisons ou des contre-cloisons pour le premier, soit pour isoler des
murs en pierre ou en terre pour le second. Ils peuvent recevoir un enduit chaux,
en 2 couches seulement, a condition d’'étre bien préparés.

Le béton cellulaire, a base de chaux, est connu pour étre trés poreux et avide
d'eau. On peut larroser longuement sans qu'il sature ! Le liége, lui, a tendance a
rejeter l'eau dans un premier temps mais, lorsqu'il est saturé en surface, il l'avale
rapidement. La porosité de ces deux matériaux nécessite qu'on ferme leurs pores
avec un bouche-pores qui doit étre efficace, sans pour autant compromettre
leur respiration.

La solution passe par la pulvérisation en plusieurs couches (2 ou 3) d'une prépa-
ration composée de 100 grammes de sel d'alun dilué dans 1 litre d'eau chaude
(ce qui favorise la dilution). Il est ensuite possible de faire un gobetis d'accroche
puis un enduit de finition.

—

Ce soubassement enterré, recouvert de plaques de liége pour isoler de I'humidité, peut recevoir un enduit

chaux. Quelques précautions suffiront.

25
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m Cas particulier des plaques de platre ou de Fermacell®

Nous déconseillons de réaliser des enduits chaux sur supports de type plaques de
platre ou de Fermacell, qui ne tiennent pas du gros ceuvre mais du second ceuvre
et de sa décoration. Sur des murs anciens, ce type de doublage n'est de toute
fagon pas recommandé (voir le chapitre sur les enduits isolants, page 80), d'abord
pour des questions de respiration des murs et ensuite pour des raisons de revéte-
ment de ce type de matériau. Pour les recouvrir d'un enduit chaux ou de peintures
a la chauy, il faut des préparatifs qui malheureusement dénaturent trop souvent

Malgré des
prépamri s
soigneusement
observés,voici le
résultar sec d’une
premiére couche de
badigeon ocre jaune
apph'quée sur une

plaque de pIézre...

26



la chaux et ses qualités et n'ont pas toujours une réus-
site exemplaire. Il parait donc évident que la chaux
na plus alors aucune des qualités quon lui connait et
qu'elle n'est exploitée qu'a des fins esthétiques.

Lemploi de la chaux sur ce type de support contribue
a sa vulgarisation mais, revers de la médaille, apporte
de l'eau au moulin de ses détracteurs dans la mesure
ol les enduits mis en ceuvre dans ces conditions sont
décevants tant au niveau esthétique qu'au niveau de la
tenue. Cet effet de mode va nuire a la chaux et n'est pas
cautionné par tous ceux qui luttent pour la réhabiliter
aprés cent ans d’ «obscurantisme cimentier »....

Pour réaliser des peintures a la chaux, il est ainsi indis-

La chaux et les enduits chaux

Privilégiez les peintures!

Il existe pléthore de peintures pour
lesquelles opter dans ce cas, a effet
ou non, faites «maison» ou vendues
dans le commerce, écologiques,
dont le rendu est magnifique,
comme la peinture a la pomme
de terre, la peinture a largile ou
la peinture sablée qui conviennent
parfaitement a ce type de support.

pensable de bien poncer les bandes entre plaques puis dappliquer deux couches

de sous-couche préparatoire (soit de la sous-couche
«impression» pour placo-platre, soit des sous-couches
des fournisseurs de matériaux). Il s'agit de bloguer le

acrylique classique dite
spécifiques vendues par
fond et de préparer un

support uniforme, puisque l'enduit des bandes n'a pas la méme nature que la
plague elle-méme. Il faut ensuite adjuvanter le lait de chaux de caséine ou d'une
résine qui permet l'accroche de la chaux sur cette surface.

Pour réaliser des enduits, outre des sous-couches spécifiques visant a proposer
un support granuleux vendues a cet effet, une solution consiste a étaler de la

colle a carrelage crantée pour créer l'accroche nécessa

ire de l'enduit.

Tableau récapitulatif des préconisations en fonction du support

Pierre/brique Terre cuite Parpaing/ciment/ | Plaques de liege/
de construction (pise adobe) banche/machefer | béton cellulaire
Enduit traditionnel | Enduit en 2 Gobetis batard Sous-couche
.| en 3 couches ou 3 couches Corps denduit de sel dalun
Enduits selon ['état Enduit de finition Gobetis
du mur Enduit de finition




L’enduit
traditionnel
en 3 couches




5

ght © 2

Copyri

2 ‘Lr’endqrft traditionnel en 3 coyphes

Les principes

Le principe de respiration

Nous |'avons déja largement évoqué : les murs en pierre ou en terre doivent
respirer! Mais comment respirent-ils?

Les matériaux qui composent les murs anciens sont naturels, pierre ou terre; ils
pompent l'eau mais ne la conservent pas, qu'elle soit issue du sol, de possibles
infiltrations, de condensation ou de vapeur d'eau résultant des activités des habi-
tants d’'une maison.

Cette respiration est due a la capillarité : les murs évaporent l'eau au contact
de lair et du soleil grace a un systéme capillaire qui en permet la migration de
l'intérieur jusqua la surface externe. En adéquation avec ces caractéristiques, on
hourde les murs en les maconnant et on les enveloppe via des enduits avec des
matériaux aux compétences capillaires idoines.

Seules la chaux et la terre, associées a des sables a granulométries contro-
lées (du plus épais au plus fin) peuvent leur convenir. Le ciment, de par ses
qualités hydrofuges, contient leau dans la maconnerie et lempéche de

Sauf cas
particuliers, tel

le pisé, les fagades
se ravalent avec
un enduit
traditionnel

en 3 couches.
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s'évaporer, favorisant ou créant des zones humides. Le platre, quant a lui, méme
s'il respire et gére donc la vapeur d'eau, est hygrophobe et supporte trés mal l'eau
a l'état liquide qui le détériore définitivement. Il s'avére donc peu performant a
la longue, surtout en milieu humide...

Certains ouvrages préconisent de réaliser les enduits intérieurs «gras sur maigre»,
c'est-a-dire de commencer par un gobetis maigre pour terminer par un enduit de
finition gras, afin de renvoyer I'humidité vers la facade, qui |'évacuera ensuite.
Or, il se trouve que lorsqu'on travaille «gras sur maigre», on obtient des enduits
certes plus résistants en surface, mais moins adhérents a leur support ainsi
qu'entre couches, donc moins durables. C'est ennuyeux...

Le mur recevant le méme type
d'enduit sur ses deux faces, il respire
uniformément. Pour éviter toute humidité

a l'intérieur, une ventilation réguliére - Lemploi de la chaux sur les murs humides
a8 pilises juftls ne fait pas disparaitre ['humidité! Elle

la gere en |'évaporant! Autrement dit,

Facade Mur intérieur l'eau est toujours la mais elle ne stagne
pas, n'humidifie pas l'atmosphére et ne
détériore pas la macgonnerie. Les traces
foncées dues a la présence d'eau dans les
murs seront donc visibles. Mais elles ne

= ™ L persisteront pas...

Gobetis gris - Rien, dailleurs, ne stoppe leau! Au
en 0/4 mieux, elle est réorientée.. En cas de
forte présence d'eau, ne succombez pas

& aux sirénes des injections de résine qui

La chaux n'est pas magicienne!

Mur

ne font que la détourner et étouffer les

Corps deenduit murs. L'eau trouve parfois a s'évacuer la

semi-gras ou elle n'avait jamais sévi et pas toujours
en 074 la ot on le voudrait!

b / - Il vaut mieux envisager un drainage exté-
/ rieur ou intérieur, une dalle avec billes

dargile ou de pouzzolane qui saccom-
Enduit de finition mode de l'eau contenue dans le sol (voir
maigre en 0/2 Sols chaux & terre cuite, mode d'emploi,
du méme auteur aux Editions Eyrolles) et

Préconisation : maigre sur gras du céié des enduits chaux.

extérieur comme intérieur.
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Dans la mesure ou la respirabilité des murs n'est pas compromise et ot la chaux
gére |'évaporation de 'eau contenue dans les murs en fonction de I'hygrométrie
ambiante, la raison veut donc que l'on applique la régle de maconnerie classique
du «maigre sur gras » pour une meilleure tenue. L'évaporation se fait alors des
deux cotés du mur, de facon simultanée. Une bonne ventilation des piéces de la
maison contribue, dans ce cas, a une bonne gestion de ['humidité.

Composition des 3 couches

Un enduit traditionnel est un enduit maconné, exécuté en 3 couches avec du
sable en qualité d'agrégat et de la chaux comme liant. Il recouvre donc la magon-
nerie sur environ 3 cm.

m Le gobetis

C'est une couche d'accroche relativement fine (0,8 cm) destinée a faire le lien
entre le support magonné (pierre, brique, pisé..) et le futur enduit. Il est, en
général, composé de sable grossier de granulométrie 0/4 et, mieux encore, 0/6
et surdosé en liant pour une adhérence parfaite au support.

Un gobetis, appliqué

sur un mur en Pi(ll’l’e.

3!
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m Le corps d’enduit

Venant saccrocher au gobetis avec une épaisseur d'environ 1,5 a 2 cm, il constitue
l'essentiel de l'enduit soit la «carapace » du mur. Il se compose de sable gros (du
0/4) et de liant, moins présent cependant que dans le gobetis précédent. Dans le
cas des murs en pierre parfois trop décapés, une premiére couche trés grossiére
de corps d'enduit, nommée dégrossi ou renformis, destinée a combler les trous
entre les pierres et a commencer un dressage du mur, vient s'intercaler entre le
gobetis et le corps d'enduit.

Il arrive de plus en plus souvent, et ce depuis I'émergence de la nécessité d'iso-
lation pour faire des économies d’énergie, que cette couche soit agrémentée de
produits isolants. Des charges minérales (liege en vrac, billes d'argile, pouzzo-
lane...) ou des fibres (chanvre, paille, lin...) lui autorisent alors, au prix de mises
en ceuvre spécifiques, des épaisseurs conséquentes (voir la partie «Les enduits
isolants», page 80).

Un corps d’enduit en cours de réalisation : I’e,\'emp]e type d’un mur qui conserve
la partie saine de son vieil enduit (en jmme) rejoint par un corps d’enduit tour neu]‘:
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finement un corps d'enduit existant en bon

L'enduit traditionnel en 3 couches

m L'enduit de finition

Couche primordiale, puisque cest celle
qui est visible, l'enduit de finition se
contente de sable plus fin (0/2 ou
0/0) pour les enduits classiques, voire
de poudre de marbre pour des enduits
décoratifs trés pointus, tels les stucs,
toujours associés a un liant. En regle
générale, cette couche est la plus fine
(maximum 0,7 mm) et la plus maigre
des trois.

Un enduit de finirion vient ici recouvrir

état, mais vieux et pas trés esrhe’r!quc.

ot
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Le principe d’un enduit 3 couches est appliqué sur cette maison en brique Monomur.
Le (qohetis en blanc a droite, le corps d’enduit en gris a n"angfe, lenduit de ﬁnirian en marron d gauche.
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Emploi de la chaux aérienne pour les enduits 3 couches

Il arrive d'entendre dire que la chaux aérienne n'est destinée guaux laits de
chaux et aux enduits de finition trés fins, tels les stucs.. La préconiser pour
des enduits traditionnels apparait alors comme une hérésie. Ces réticences sont
dues au fait que la chaux aérienne fait une prise longue (il est question de 1 cm

La chaux aérienne /ém sa

prise d l'air. Elle se conserve
donc trés bien et surtout
extrémement longtemps dans
un I'é('iplem herméliquc apré,\‘
avoir recouvert 'enduit d'une
fine couche d’eau. Vérifiez
tout de méme de temps

en temps que I'eau de mg*jb(c
ne se soit pas én.]poréc

et remettez-en aprés vous
étre servi...

de séchage par an) et que la solidité d'un enduit de 3 cm est donc
compromise longtemps. Et pourtant! Ceest l'enduit le plus adapté
aux milieux secs, le plus respirant, le plus souple a appliquer et
a travailler et le plus économique, puisqu’il se conserve indéfini-
ment dans les conditions requises et devient plus onctueux et plus
collant une fois stocké. Détail d'importance : on peut donc prévoir
une journée «bétonniére » pour constituer un stock de ce genre,
le conserver dans un endroit qui ne craint pas le gel et ne l'utiliser
qu'a l'occasion...

Les formulations

Le particulier qui restaure sa maison dispose en général d'une béton-
niére en 135 ou 160 litres qui ne contient que 5 seaux de sable a
macon de 10 a 11 litres. Les formulations seront donc énoncées ici en
volumes, en référence a ces 5 seaux de sable et dans la perspective
du principe gras sur maigre.

» Le gobetis : 5 seaux de sable 0/6 ou 0/4 pour 5 seaux de chaux.
* Le corps d'enduit : 5 seaux de sable 0/4 pour 2,5 seaux de chaux.

» Lenduit de finition : 5 seaux de sable 0/2 ou 0/0 pour 2 seaux
de chaux.

Ces formulations sont valables pour tous les types de chaux.

Des fixations adaptées

Si, en surface, l'enduit a la chaux est dur rapi-
dement, il reste longtemps friable a cceur et il
est compliqué de vouloir fixer des objets lourds
dans ce type d'enduit.. Solution possible : che-
viller au mur des tasseaux en bois qui serviront
ensuite de support aux éléments a accrocher.
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De seaux en sacs

Les sacs de 35 kg de chaux hydraulique ou de 20 kg en chaux aérienne
remplissent, les uns comme les autres, 5 seaux de macon 10 a 11 litres. Clest
une question de densité. Donc 2,5 seaux de chaux correspondent a 4 sac.

Conseil pratique pour les corps d’enduit : partager les sacs en deux
parties égales grace a un cutter puis verser tel quel dans la bétonniére.
Clest un gain non négligeable de temps, d’énergie et cela évite de respirer
la chaux, tres volatile, lorsqu'on remplit des seaux.

Les approvisionnements

Ils se calculent en multipliant la surface a réaliser par |'épaisseur de l'enduit.
Nous avons en moyenne 3 a 4 cm pour un enduit traditionnel. Pour une base de
calcul rapide, on sappuie sur 1 m* d'enduit a réaliser.

» Le meétre cubage de l'enduit a réaliser égale celui des agrégats a se procurer.
» On compte que 1 m* de sable pése environ 1,6 tonne.

» On compte aussi sur le fait qu'il faut 2 a 3 types de sables différents mais que
le 0/4 est majoritaire. Comme le sable 0/6 est relativement rare a trouver, on
peut alors se contenter du 0/4.

Le dosage d'un enduit se fait avec une moyenne de 350 kg au métre cube, ces
350 kg correspondant a la moyenne entre le dosage trés gras du gobetis, le
dosage maigre de 'enduit de finition et enfin celui, semi-gras, du corps d'en-
duit, beaucoup plus épais que les deux autres couches. Nous avons donc 350 kg
(0,35 tonne), soit ¥2 m* (10 a 11 sacs).

Préconisations pour 1 m’ d'enduit a réaliser

Ingrédients m? kg
Sable 0/6 0,2 320
Sable 04 0,5 800
sable 02 03 480
Total sable 1 1600

Chaux 0,5 350
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Materiel et materiaux

* Les sables

* La chaux

+ Une ou plusieurs bétonniéres

¢ Des auges

* Des truelles en acier inoxydable de 20 et 18

« Pour la pose avec lattes de guidage : des liteaux de 35x15 mm ou des rails
utilisés pour le Placoplatre de 15 mm d'épaisseur et des régles de macon en
5met2m

* Des gants, des lunettes de protection

* Un pulvérisateur de jardin et/ou un tuyau darrosage muni d'une douchette
* Une dizaine de seaux de macon

* Une ou des brouettes

* Des taloches en plastique rectangulaires et a bout triangulaire

¢ Des taloches bois

* Des lisseuses et des lianes japonaises
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Préparatifs

Sur les murs en pierre ou brique

1 Pour enduire un mur en
pierre avec un enduit tradi-
tionnel en 3 couches, inutile
de le décaper de fond en
comble et de creuser les
joints entre les pierres. Vous
avez enlevé bien entendu le
ciment, le platre et, si ce qui
le recouvre est en chaux ou en
terre, retiré tout ce qui tombe
et seffrite. Toutes les parties
d'enduit saines et adhérentes
peuvent rester telles quelles,
comme ici, au pied du mur.

2 En revanche, prévoyez les gaines
électriques, les interrupteurs et
les prises pour les encastrer en
passant entre les pierres que vous
pouvez, au besoin, retailler un peu
pour faire la place nécessaire.

w

-~
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3a Il existe plusieurs méthodes pour
fixer les gaines et les interrupteurs.
Un mortier de chaux composé de
5 vol. de sable 0/4 pour 3 vol. de
chaux NHL 3,5 fixe tout en 24 a 36 h.
Il est particulierement intéressant
lorsque les gaines ont pu étre encas-
trées entre les pierres.

Quelques précautions utiles

Protégez vos boitiers avec de
l'adhésif pour que l'enduit ne les
pénétre pas. Posez des baches au
sol si vous voulez le protéger.

3b Autre possibilité : un mortier
prompt naturel qui associe la terre
a la chaux hydraulique (association
interdite généralement) et adjuvanté
de paille pour armer le mortier. Il se
compose donc de 1 vol. de sable, 1 vol.
de terre, 1 vol. de paille et 1 vol. de
chaux NHL 3,5.

Sa prise se fait dans les 1a 2 h qui
suivent. Valable dans tous les cas de
mise en place de gaines et de boitiers,
il s'avére particuliérement adapté aux
murs peu décapés ou aux pierres trés
resserrées mautorisant pas l'encastre-
ment des tubes.
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rr i i rav ur ur ierre,
4 Arrosez copieusement le mur la veille des travaux pour les murs en pierre
plusieurs jours a l'avance pour le pisé et la brique, puis 1 h avant les travaux.

Pour les arrosages en finesse

Si vous ne disposez pas d'un tuyau d'arrosage relié a une
douchette ou que vous craignez trop d'eau dégoulinant
sur un plancher a ['étage, voire pour une humidification
d'appoint, servez-vous d'un pulvérisateur de jardin que
vous nettoierez trés fréquemment : la chaux (méme
sans contact direct, juste parce qu'elle est en suspen-
sion dans lair) bouche trés rapidement les buses fines.
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Mise en ceuvre du gobetis

m Réalisation du mortier

Réalisable a la bétonniére pour les
grandes surfaces, il est souvent plus
simple de le préparer a la brouette
quand les murs ne dépassent pas
15 m2. Formulation : 1 vol. de sable
0/6 ou 0/4 pour 1 vol. de chaux.
Ajoutez assez d'eau pour obtenir une
pate de type yaourt brassé.

Le bon dosage de l'eau

Il est trés difficile de définir les dosages d'eau dans les formulations des
différents mortiers. Ils varient selon le taux hygrométrique du sable, sa
granulométrie et 'hygrométrie ambiante. La chaux, trés sensible a l'eay,
modifie sa texture dans les 20 min qui suivent son brassage : on dit
qu’elle «gonfle », et la consistance du mortier en est affectée. Il est donc
conseillé de laisser le mortier reposer avant son emploi afin de permettre
cette réaction et de corriger éventuellement |'apport d'eau.

m Application du gobetis

1 La méthode la plus
fréquente est celle
qui consiste a pro-
jeter le mortier a
la truelle en le cla-
quant sur le mur.
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2 Autre possibilité, utiliser la
tyrolienne, employée généra-
lement pour les crépis fins au
ciment. Si vous optez pour cet
outil, surtout procurez-vous en
un de qualité, de préférence de
ceux qui peuvent reposer sur le
bras. Méme si elles semblent
si_ simples demploi que des
enfants pourraient sen servir,
les tyroliennes savérent diffi-
ciles a nettoyer et trés lourdes
a la longue.

L'enduit traditionnel en 3 couches

3 Quelle que soit la mé-
thode, il faut obtenir un
recouvrement uniforme et
accrocheur qui recouvre les
pierres et remplisse les joints
entre pierres au maximum. A
défaut de quoi, un dégrossi
sera obligatoire pour éviter
les surépaisseurs du corps
denduit. Laissez tirer au
moins 24 h lorsqu'il s'agit de
chaux NHL, au moins 72 h
pour de la CL 90.

A
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Mise en ceuvre du corps d’enduit
Il existe deux possibilités pour dresser le corps d'enduit :

— le dressage entre lattes de guidage : choisi lorsque l'on veut redresser un mur
pas absolument plan ni plat, ou lorsque le voeu du propriétaire est d'obtenir un
enduit trés plat;

— le dressage a la truelle : ce procédé suit le mur, ses courbes, ses défauts.
Souvent privilégié par les restaurateurs, il savére plus difficile a mettre en ceuvre
que son pendant entre guides mais plus respectueux de la construction.

m Réalisation du mortier

Formulation : 5 vol. de sable 04 pour 2,5 vol. de chaux. Ajouter de l'eau pour
obtenir un mortier souple et moelleux que 'on compare souvent a de la chantilly.

m Le dressage entre lattes de guidage

1 Le principe consiste a poser des
liteaux espacés denviron 1 m sur la
hauteur du mur en les fixant grace a
des plots constitués du méme mortier
que celui utilisé pour fixer les boi-
tiers (voir la photo 3b page 38). Bien
entendu, il faut en vérifier la planéité,

2 ..ainsi que la verticalité.

42
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3 Vient ensuite le dressage a
proprement parler : envoyez le
mortier a la truelle entre deux
lattes sur environ 50 cm en
veillant a obtenir une épaisseur
supérieure a celle des lattes et
écrasez sommairement. Placez
la régle de magon contre les
deux lattes et avec un geste de
cisaillement de droite a gauche,
remontez le long des lattes.

4 Talochez en faisant
des 8 et sans trop

appuyer.

Dégrossi (ou renformis), quand y avoir recours?

Lorsque le mur est vraiment trés irrégulier et que les joints entre pierres
sont profonds, lorsque le pisé a été creusé par les intempéries ou un
décroutage incisif, l'application d’'une premiére couche de mortier formant
un dégrossi, comme visible sur la photo 2 ci-contre, est prudente. On la
laisse tirer au moins 48 h avant d'appliquer le corps d’'enduit. En effet, une
trop forte épaisseur de mortier en une seule couche pourrait provoquer
des décollements ou des fissures.
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5 Le mur terminé, laissez tirer 6 Remplissez les rails laissés par les
quelques heures puis retirez les lattes  lattes et talochez pour uniformiser.
en douceur.

m Le dressage a la truelle

1 Envoyez quelques plots de mortier a la 2 Ecrasez a la truelle de facon a lisser a plat.
truelle sur 172 m2.
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3 Talochez a la taloche plastique bien
a plat de facon a uniformiser.

4 Progressez ainsi sur toute la surface
du mur. Laissez tirer au moins une
nuit pour un enduit réalisé a la NHL,
au moins 72 h pour celui réalisé a la
CL 90.

Les temps de séchage entre couches

Les délais les plus courts qui permettent de continuer le travail sans
compromettre les résultats sont de :

— 1 semaine entre chaque couche d'enduit réalisé a la NHL;
— plusieurs semaines pour les enduits a la CL 90.

Noubliez surtout pas de réhumidifier le mur avant de poser la couche
suivante.

Pour favoriser la carbonatation de la chaux, il serait toutefois bienvenu de
laisser passer plus de temps que celui indiqué ici. C'est ce type de difficulté
qui a fait opter pour le ciment, si rapide a mettre en ceuvre, et qui justifie,
entre autres raisons, aujourd’hui, les tarifs des artisans chaux.
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L’enduit de finition

m Réalisation du mortier

1 Formulation : 5 vol.
de sable 0/2 ou 0/0
pour 2 vol. de chaux.
Ajouter de leau afin
d'obtenir un mortier
de consistance trés
souple, facon créme
fraiche semi-épaisse.

2 Le lieu de stockage est particulier mais 6 bétonniéres ont rempli ce drole de
récipient. De quoi réaliser environ 35 m2 d'enduit de finition en chaux CL 90.
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m Application de l'enduit de finition

1 Il peut s'appliquer sur 3 a 7 mm de différentes fagons, la plus courante étant
de se servir d'une lisseuse ou d’une truelle. Plus épais, il peut «faiencer », voire
se fissurer.

Les macons professionnels commencent souvent,
par habitude, par le haut du mur, pour éviter de
salir le travail déja fait. Largument est intéressant
mais sapplique mal a la chaux. Autant le ciment
fait sa prise dans 'heure qui suit son application,
autant la prise de la chaux est longue. Elle garde
l'eau du mortier longtemps. Si 'on commence par
le haut, l'eau migre vers le bas et le haut séche
alors trop vite. Nous avons donc l'habitude de
commencer par le bas.

Chargez la lisseuse ou la truelle puis appliquez sur
le mur en remontant.

2 Comme pour
le corps den-
duit, progressez
sur environ 1 m?
puis talochez a
la taloche bois.
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3 Les angles des enduits chaux ne sont jamais aigus. En
effet, la chaux met du temps a sécher, ce qui fait que des
angles droits resteraient fragiles longtemps. De plus, les
angles arrondis adoucissent et diffusent mieux la lumiére,
ce qui n'est pas négligeable dans les maisons anciennes
peu pourvues en fenétres.

Dés lapplication de l'enduit, créez un arrondi que vous
peaufinerez au talochage. Comme cest l'enduit qui reste
visible, son traitement est important. Nous détaillons
dans le chapitre suivant les différents aspects de surface
qui peuvent étre créés a cette étape.
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Taloche plastique et taloche bois

Le plastique fait succion et provoque les remontées d'eau a la surface
de l'enduit. Ce matériau convient parfaitement aux corps d’enduits qui
présentent alors une surface rugueuse apte a recevoir la finition. On dit
qu'elle «ouvre » les enduits.

La taloche bois fait l'inverse : elle renvoie l'eau a l'intérieur de l'enduit,
favorisant ainsi une carbonatation de surface plus rapide et un séchage a
ceeur plus efficace. Elle est donc préconisée pour les enduits de finition.




Les finitions
des enduits
3 couches
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Des outils, des aspects

Les finitions des enduits 3 couches

Il existe une multitude de finitions possibles, avec ou sans relief, selon l'outil que

l'on utilise et la maniére dont on sen sert.

Enduit gratte

Le principe consiste a gratter la surface de l'enduit
avec un outil abrasif, taloche a picots, truelle ou
encore brosse en chiendent ou métallique (dans
le cas de la truelle, on gratte avec le chant). On
obtient ainsi un aspect trés minéral qui met en
valeur la granulométrie du sable. Cette finition est
effectuée en tout début de prise, c'est-a-dire dans
les 24 a 48 h qui suivent l'application de l'enduit.

Enduit taloche

Le talochage a la taloche bois se fait dans la
foulée de lapplication, en général aprés avoir
effectué 2 a 3 m2. Il permet d'obtenir une surface
plane légérement granuleuse.

L'aspect fini a la taloche bois
est assez classique. Il se réalise

dans la fau]e’e de la pose.

L’aspecr des enduits grattés est relativement brut,
comme celui, par exemple, obtenu lors du grattage
de I'enduit a pierres vues.
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Plus couru et plus gratifiant pour le novice, la finition a la taloche-éponge ou
a I’éponge de cuisine ou de magon, permet de rattraper les traces des outils de
pose et dobtenir un aspect fin et velouté trés agréable a ['ceil. Elle vient sappli-
quer aprés quelques heures de prise sur enduit taloché bois ou non.

La taloche-éponge (ou la simple éponge) doit étre toujours peu humide (sauf
si vous avez attendu trop longtemps pour la passer) et elle est dautant plus
efficace qu'elle est propre. Il faut donc prévoir un récipient d'eau dans lequel la
rincer souvent et sur lequel l'essorer le long d'un bord. Elle se passe comme une
taloche normale, en faisant des 8.

L'{ﬁér obtenu avec la taloche
éponge ou I'éponge est
jbndu : le sable et la chaux
sont intimement mélés,

ce ql}i crée un (]SPSCI VC’IDUIé.

Quelle éponge pour la taloche?

La taloche-éponge sert habituellement aux carreleurs
pour la confection des joints. Son utilisation pour les
enduits est donc un détournement de son usage habi-
tuel. Elle peut étre équipée d’éponges a structure plus
ou moins dense. Evidemment, plus I'éponge est dense,
plus le lissage est fin. Attention a ne pas vous tromper;
il existe des taloches-éponges artificielles en plas-
tique, généralement de couleur orange vif. Celles-ci ne
conviennent pas a notre usage : elles décollent l'enduit!
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Enduit ferré

Les finitions des enduits 3 couches

Plus complexe, le serrage ou «ferrage » a la truelle de stucateur ou a la liane
japonaise requiert de la technique, de |a patience et du temps. On écrase |'enduit
aprés un petit temps de pose. Autrement dit, tous les 2 a 3 m?, on reprend l'en-
duit pour le lisser. Laspect est moiré, trés serré, presque brillant. Bien entendu,
plus le sable est fin, plus la couche est fine, plus le serrage est efficace. Sauf
a le désirer par choix décoratif personnel, les traces de la liane ne doivent pas
apparaitre. Si vous le voulez bien lisse et que les traces apparaissent, 'enduit est
trop frais. Attendez encore un peu puis recommencez le lissage.

’avantage de la liane
japonaise sur une
lisseuse normale est

sa taille. Comme la
surface est réduite,

le serrage est d’autant
plus aisé.

Attention d ne

pas poser la liane
japonaise d plat sur
I'enduit, eHeferaiI
ventouse ! Toujours
I'incliner légérement
et appuyer assez
fOrtemem en s’aidant
de la main libre.
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Teinter son enduit

On peut préparer 'enduit de finition en le teintant avec des pigments
naturels. Néanmoins, la proportion de pigment ne peut dépasser les 3
a 5 % du poids de chaux au risque de rendre l'enduit bien trop gras
et donc sujet au faiengage. En outre, cette procédure présente quelques
inconvénients :

- elle ne produit que des teintes pastel;

- il faut prévoir les quantités de mortier suffisantes et surtout ne pas
manquer de produit pour les derniers métres carrés a enduire (il est fort
difficile de retrouver la teinte exacte.. et le moindre écart de ton est
trés visible);

- il faut donc produire plusieurs bétonniéres et mélanger les mortiers
obtenus pour unifier les teintes forcément différentes.

Voila pourquoi il est bien plus simple soit de choisir un sable coloré, dont
on sait qu'il perdra 70 % de sa couleur au séchage, pour obtenir un enduit
pastel, soit de faire appel aux laits de chaux pour colorer 'enduit réalisé.

Le sable existe dans tous les tons de gris, de marron, d'ocre jaune et
rouge et méme de blanc, selon les régions d’extraction. En voici ci-des-
sous quelques exemples allant du blanc au marron en passant par du rose
fonce.
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Petit souci : le faiencage

Le faiencage est un désordre courant de l'enduit de finition. Il se caractérise par
de toutes petites fentes dans l'enduit, inférieures a 2 mm d’épaisseur. Les causes
en sont multiples et parfois cumulées :

* un mortier trop gras : trop de chaux ou trop de pigments (dans le cas de teinte
dans la masse);

* un mortier trop sec qui tire trop vite;

un mortier trop liquide qui fait mal sa
prise;

* un mur pas assez arrosé alors que le
support est trés poreux (brique, terre)
ou pas poreux du tout a séchage de
surface trés rapide (ciment, machefer);

* un séchage trop rapide du au soleil
ou au vent ou, en intérieur, a trop de
chaleur.

Contrairement aux

ﬁssures, beaucoup

lelf (q]'oj‘,‘fes,

qui remettent

en question

I'adhérence

de I'enduit,

le faiencage est

le plus souvent

superficiel.

Hjbur néanmoins réagir. Dans les 12 h qui suivent, il est encore temps d’écraser
I'enduit de_fagon a recréer sa cohésion. Humidifiez légérement et écrasez a la truelle
ou, comme ici, d la langue de chat.
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Rénovation d’une
maison en pisé
typique des années
1970 : une crofite
de 3 ou 4 cm

Clr(i' ciment sur
(qriﬂnlqe recouvre
un soubassement
en galets, des
C”(ﬂ'dré’lﬂc‘”fﬂ en
pierre et du pisé.

Sur le pise, la bauge, le torchis

Comme précisé plus haut (voir page 23), les maisons en pisé ou en terre crue
présentent des caractéristiques particuliéres : ces murs peuvent étre consi-
dérés comme un corps denduit et ne recevoir donc qu'un enduit de finition.
Néanmoins, lorsquon les restaure, le plus souvent ils ont été recouverts d'un
enduit au ciment qui a malheureusement dégradé la magonnerie en y retenant
lhumidité qui le délitait et, qui plus est, le décrotutage amplifie le phénomeéne.

Les maisons en terre sont baties pour 99 % d'entre elles sur un soubassement en
pierres ou en briques de terre cuite. Quon veuille les mettre en valeur par un
rejointoiement ou un enduit a pierres vues ou les
cacher par un enduit en 3 couches, il est essentiel
de le faire a l'intérieur comme a l'extérieur avec
de la chaux hydraulique NHL. Ce soubassement
sert justement a gérer les remontées humides et
a protéger le pisé, il faut absolument qu'il le fasse
correctement.

Pour la terre qui compose les murs, il va falloir
jauger lampleur des dégits et, le plus souvent,
procéder a un dégrossi avant finition, comme pour
l'exemple ci-dessous.

Au décrotitage, il s'est avéré que le pisé est en assez bon érat, strement de par

son expmiri(m p]ein sud, donc peu ,s‘ujet aux inﬁhmriom d’eau. Un dé(qm\‘xi (en (qri,\')
a été appliqué sur les parties du pisé les plus délitées.
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Le choix ici est donc de fm’rc ressortir
IC,'\' Hd]ef\‘ dU SGUI’)G.\TCI?ICI?I F(]'I' un
enduit a pierres vues.

‘d.

e i

L’enduit de finition a la NHL 2, appliqué le lendemain,
est juste taloché bois.
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Sur les murs heteroclites

Nous donnerons ici l'exemple type d'une facade en pisé d'une maison restaurée
dans les années 1970, ol les ouvertures ont été refaites.

Sur le ciment, appliquez un gobetis batard en deux couches. Pour le soubasse-
ment, vous pouvez opter comme ici pour un gobetis et un dégrossi a la NHL 2.
Comblez les fissures et délitements de la maconnerie au mortier de chaux.

Bien entendu, arrosez la facade copieusement. Vous pouvez ensuite appliquer
l'enduit de finition a la chaux sur toute la surface.

Exposée plein sud et bien protégée par I'énorme avancée de toir typique [’enduit de /i’m’tion a la chaux
de la région bressane, la maison ne souffre d’aucune humidité. Tous les est ici préparé avec un sable
encadrements sont en ciment. ocre jaune.

Au cours du ,s‘écha(qe, la teinte vire a I'ocre jaune pc’ﬂe.
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Sur liege, sur béton
cellulaire

Pour isoler des murs en pierre ou en terre, la
plaque de liége et le bloc de béton cellulaire
sont trés efficaces.

Pour qu'un enduit chaux adhére sur ces sup-
ports, il faut les préparer : diluez 100 g de sel
dalun dans 1 litre d'eau tiéde et pulvérisez en
2 ou 3 couches espacées de 3 h.

Faites un gobetis classique avec les formu-
lations données plus haut (voir pages 40-41) et
laissez sécher au moins 24 h.

Aspect brut d’un mur isolé
avec des panneaux de J'iége.

Aspect du mur recouvert du gobetis.

Aspecrfini du mur.
Laﬁnition est ici réalisée
d la taloche éponge.
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Les enduits avec incrustations

Qu'elles se fassent dans le corps d'enduit ou dans 'enduit de finition, les incrus-
tations permettent d’allier magonnerie et décoration. Il est méme possible de
carreler une douche ou une crédence de cuisine avec cette technique. Seule
condition, employer des matériaux naturels (terre cuite, pierres, galets, terre
cuite émaillée, verre, coquillages...).

0
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o Deux niches recouvertes d’un enduit chaux, dont I'une récupére des carreaux de terre
2 cuite, des galets et des billes de verre, et I'autre, des plaques d’ardoise.
o
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Incrustations de mosaique dans I'enduit
chaux qui recouvre cette cheminée en
briques de terre crue.

Le sgrciﬁm, une excellente
techm‘que pour animer
I'encadrement d’une fenétre ou

d'un cei]—de—hcetyf.
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1 Quel que soit le type de fond, cest avec le corps d'enduit que vous pourrez
encastrer vos matériaux.

2 Les matériaux doivent
étre naturels. Clest aussi
l'occasion de faire appel
a la récupération comme
des chutes de carreaux
de terre cuite. Il faut,
bien entendu, les mettre
a tremper a l'avance.
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3 Le principe est de commencer a étaler le 4 ..etdes galets, introduits en aréte de poisson.
corps d'enduit et a y encastrer les matériaux a
l'avancée : ici, des briquettes...

5 A la fin du montage,
créez un bourrelet ou
faites mourir l'enduit
sur le mur pour ter-
miner. Lenduit de la
partie haute viendra le
rejoindre.

1 63
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6 Aprés le passage du
vinaigre sur tous les
matériaux, appliquez
de 'huile de lin sur les
briquettes, de la cire
sur les galets.

=S | o
]
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7 Appliquez un enduit de finition sur le haut du mur et un lait de chaux de
votre choix.
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Dans ou sur I’enduit de finition :
le sgraffito

Le sgraffito (de l'italien sgraffia/gratter) consiste a sculpter un enduit frais. Trés
fréquent dans les pays du Maghreb, le sgraffito est un travail dartiste qui peut
étre adopté par chacun a condition de limiter ses ambitions a des motifs simples.
Les enduits chaux, au temps de prise trés long, conviennent tout a fait a ce type
de décoration. Que le motif soit mis en relief par remplissage d'un pochoir sur
l'enduit terminé ou, plus simple, par grattage de l'enduit de finition pour former
un motif, le but est de créer du relief.

Lexemple donné ici allie la technique précé-
dente d'encastrement de matériaux dans le
corps d'enduit pour faire une frise qui mette
en valeur des petites piéces de terre cuite, au
sgraffito en créant, par grattage de l'enduit de
finition, de petites pyramides aztéques vertes.
Cette explication a pour but de vous inspirer
pour toute autre idée de sgrdffito, la tech-
nique évoquée étant valable pour toute réa-

lisation de ce type. . . "
P 1 Préalablement, pensez toujours a tremper vos

matériaux.

3 Pour préparer le fond vert destiné aux pyramides, vous
pouvez appliquer une eau-forte, c'est-a-dire un lait de chaux
trés pigmenté, sur le corps d'enduit aux emplacements prévus.

2 Apreés avoir tracé le niveau au - e .
P Lors du grattage de l'enduit de finition, ce fond vert ressortira.

cordeau bleu pour pouvoir aligner
les motifs, encastrez-les dans le  Autre possibilité : ne rien prévoir et ne peindre la pyramide
corps denduit. qu'une fois réalisée.

65
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4 Appliquez l'enduit de
finition sur tout le mur
en vous servant d'un
objet qui vous permette
de ne pas enduire les
figurines encastrées (ici
un boitier en plastique).
Talochez votre enduit.

v, mode d’emploi

5 Pas de délai dattente : vous pouvez
désormais réaliser votre sgraffito. Créez un
gabarit en carton de votre motif. Placez-le
aux endroits prévus et détourez-le au
cutter ou au petit couteau de peintre.

6 Grattez au petit couteau dartiste
peintre pour évider l'enduit en prenant
bien soin de serrer les bords : leau-
forte verte apparait.
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8 Lenduit finalisé.

67



Les enduits
a plerres
vues
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La chaux, un produit autrefois luxueux

Lorsqu'ils batissaient leurs maisons, nos ancétres faisaient avec les matériaux
accessibles dans leur environnement... et n'en étaient pas fiers! La pierre, la terre,
issues du sol, étaient du tout-venant, des matériaux de pauvres. Seule la pierre
taillée, travaillée par le tailleur de pierre et savamment appareillée pour monter
un mur ou les moellons s'encastrent, trouvait grace a leurs yeux : une preuve de
richesse que de pouvoir faire appel au maitre de l'art de la pierre... Et soffrir des
encadrements en pierre était déja un luxe!

La pauvreté limitait aussi le parement des magonneries. Lorsqu'il y avait une terre
suffisamment bonne pour faire des enduits dans l'environnement, le choix se
portait sur ce parement gratuit. Souvent, et en particulier dans les zones de basse
montagne ou la pierre est majoritaire (ce qui explique le type de construction
dans ces régions), la terre est rare et peu adaptée aux enduits. Restait donc la
chaux, payante et a élaborer.

Ainsi, donc, les plus pauvres se passaient d'enduits et la pierre restait apparente.
Si on était un peu plus riche, on réservait les enduits multicouches aux parties
habitables et, soit on laissait les granges sans enduit, soit, surtout en facade, on
recouvrait les pierres d'un enduit grossier et succinct qui ne les masquait pas
toutes, un peu comme on appliquerait un dégrossi quon raclerait a la truelle
au plus prés des pierres pour récupérer le maximum de mortier. Ensuite 'éro-
sion des intempéries soccupant du reste, les tétes des pierres réapparaissent en
quelques années.

(Cette maison

a été laissée sans
enduit. .. eqﬁn
presque, puisqu’on
voit les restes d'un
enduit a pierres
vues sur le haut

de la facade.
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Un enduirt a pierres
vues vient rompre
l'uniformité

des enduits en

3 couches et mettre
en valeur les
magnifiques pierres

({‘ﬂﬂg[& dU mur,

70

L’engouement pour |’enduit a pierres vues

De nos jours, les matériaux que sont la terre et la pierre sont valorisés et, donc,
la pierre apparente fait fureur. Ainsi, nos techniques de mise en valeur des pierres
sont relativement récentes, méme si elles s'inspirent des techniques appliquées
par les anciens. Les pierres taillées et équarries sont sujettes a rejointoiement.
Les murs en pierres de tout-venant donnent lieu a des enduits a pierres vues.
Le but de l'enduit a pierres vues n'est pas de détourer les pierres mais bien de
créer un enduit plan, dont les seules pierres visibles sont celles qui sont dans
l'alignement de l'enduit et sur lesquelles il vient «mourir ».

Réserves a son emploi

Il ne faut pas pour autant que ce gout pour l'esthétique de la pierre apparente
nous fasse oublier que tous les murs ne peuvent étre concernés.

A l'intérieur

Les réserves sont ici dordre esthétique : une piéce dont tous les murs sont
enduits a pierre vue se révéle assez «froide ». On conseille de ne travailler que
2 murs au maximum sur 4 avec cette technique. Les autres peuvent étre enduits
en 3 couches a la chaux, a la terre, décorés avec des couleurs qui réchauffent,
ou recouverts de bois.
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Enduit a pierres vues avec joints en
creux. En intérieur, comme ici, ce
type de joint ne pose pas de probléme
particulier, saqféventueh'emem
esthétique, mais en extérieur, I'eau
aura pléthore de possibilités pour
stagner, s'infiltrer et ravager

la magonnerie.

A I’extérieur

Les murs en pierre de taille sont peu sujets
a infiltration si les joints sont en bon état. Il
n'en est pas de méme pour ceux qui, montés
en tout-venant, réclament un enduit bien
protecteur. Les murs de facade exposés aux
intempéries sont beaucoup plus agressés que les autres. Outre la possibilité
d'isoler ces murs par l'extérieur, il est beaucoup plus prudent de les enduire.

En effet, des infiltrations entre enduit et pierres sont toujours possibles pour peu
que l'enduit ait fait un peu de retrait, que I'érosion l'ait détaché de son support
ou que l'enduit ait été mal fait et favorise les attaques de l'eau.

On voit trop
souvent ce type

de rejointoiement
quia cherché a
dérourer les pierres
pour en voir

plus, alors que
certames sont

bien petites et

ne présemem pas
un intérét esthétique

ﬂagra17t.
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; L W

des pierres d'angle,
de_fagon a voir plus
de pierres. Mais
bien a plat, afin
qu'il reste bien

p]an.

Réaliser un bon enduit a pierres vues

.L’" g_, e S e |

['enduit est brossé
| cm en retrait

Si, malgré tout, le choix se porte sur un enduit a pierres vues en facade
extérieure, le but affiché sera de produire un enduit sur lequel l'eau de
ruissellement qui pourrait attaquer le mur ne trouve aucune bréche dans
laquelle s'infiltrer. Si le désir est de voir plus de pierres, il suffit alors,
lors du brossage, de retirer plus d'enduit afin de faire ressortir plus de
pierres. Quoi qu'il en soit, 'enduit doit rester plan. Par principe et aussi et
surtout parce que le résultat est plus esthétique, on fait de méme pour
les murs intérieurs.

En conclusion, donc, privilégiez les pierres apparentes pour l'intérieur, de
préférence sur les murs de refend pour pouvoir isoler la face intérieure du
mur de facade. Si vous tenez a un extérieur de cette esthétique, réservez
ce traitement a la face de la maison la moins exposée aux intempéries.

A chaque pierre sa chaux?

Il est généralement conseillé dopter pour de la chaux hydraulique
avec les pierres dures, tel le granit, pour de l'aérienne avec les
pierres tendres comme le calcaire ou le tuffeau, afin que la nature
de l'enduit se rapproche le plus possible de celle de son support.
On évite ainsi les phénoménes de retrait de l'enduit qui ouvrent
une bréche dans la protection de la magonnerie.

Principes

La chaux

Bien entendu, comme pour toute forme d'enduit, le choix de la chaux a employer
dépend de l'état du mur et de ses particularités. Evidemment, si la chaux hydrau-
lique est préférée, il faut veiller 2 en commander la version «blanche » (qui
n'existe qu'en 3,5) pour éviter le coté grisonnant.

Le sable

Le choix du sable, de sa granulométrie et de sa teinte est également primordial.
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m Granulométrie 0/4

En 0/4, l'aspect est granuleux et les gros grains de
sable ressortent au brossage. Cette granulométrie
est obligatoire, de toute facon, pour des murs dont
les pierres sont petites et trés espacées.

m Granulométrie 0/2

L'aspect est plus fin et convient bien aux murs dont
les pierres sont nombreuses et jointives. A éviter
lorsque les pierres sont trop espacées et peu join-
tives, les joints trop creusés. Il ne convient pas aux  Le grain du sable en 0/4 peut sembler un peu

fortes épaisseurs et «faience », voire se fissure. «rustique » mais cet effet peut éire estompé
par un coup d 'c’pon(qa aprés bmssage.

m Couleur

Méme si la teinte du sable
est trés estompée par la
blancheur de la chaux, elle
garde son pouvoir. Donc
un sable gris virera au
gris clair et un ocre jaune
au jaune pale. Attention,
donc! N'hésitez pas a faire
des essais pour éviter des
déconvenues, rattrapables
par lapplication d'un lait
de chaux, il est vrai, mais
forcément décevantes et
génératrices d'un surcroit
de travail.

Le sable orange du mortier va pdlir. Il sera, comme on peut
le percevoir sous la fenétrc, hien pl'us clair au séchage.

Formulation

* Avec du sable en 0/4, comme pour un corps d'enduit : 5 vol. de sable pour
2,5 vol. de chaux.

* Avec du sable en 0/2, comme pour un enduit de finition : 5 vol. de sable pour
2 vol. de chaux.

Ajouter l'eau nécessaire : la consistance doit ressembler a celle du corps d'enduit
(moelleuse, de type chantilly).
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Materiel et materiaux

* Les sables

* la chaux

+ Une ou plusieurs bétonniéres

¢ Des auges

* Des truelles en acier inoxydable de 20 et 18
» Des gants, des lunettes de protection

¢ Un pulvérisateur de jardin et/ou un tuyau d'arrosage muni d'une douchette
* Une dizaine de seaux de magon

*» Une ou des brouettes

» Des brosses en chiendent et métalliques

* Des éponges

» Du vinaigre dalcool cristal a 8 ou 10 % (pour les conserves)

Outre les outils habituels, un éc‘hajémdagc est pm'/bjs bienvenu pour travailler
en toute sécurité quand les murs sont trés hauts.
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Préparation

Il est inutile de creuser les joints entre des pierres de plus de 2 cm. Néanmoins,
il est fréquent de tomber sur un mortier de hourdage trés maigre ou trés
sablonneux qui fait que tout part, méme en profondeur. Si vous avez dans l'idée
d'enlever tout ce qui se détache, vous allez faire tomber des cailloux, voire
défaire votre mur. Sachez vous arréter lorsque vous faites ce constat!

1 Si des pierres sont tombées malgré
tout, créant ainsi de grosses béances, la
veille des travaux, préparez un mortier
composé de 5 vol. de sable pour 3 vol. de
chaux NHL 3,5. Humidifiez bien le trou.
Projetez du mortier qui galbe tout le
trou. Choisissez une pierre qui convient
et faites-la tremper dans de l'eau. Puis
placez-la. Remplissez les creux persis-
tants sans dépasser la téte de la pierre.

2 Arrosez bien votre mur a plusieurs
reprises si vous voyez qu'il «pompe »
vite l'eau. Renouvelez larrosage 1 h
avant le début des travaux.

75
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Mise en ceuvre

1 Préparez |'enduit selon la formulation qui convient a votre choix de sable.
Démarrez 'enduisage ou vous voulez sur la hauteur du mur. Mais choisissez une
pierre dangle a partir de laquelle définir |'épaisseur de l'enduit a appliquer pour
obtenir la planéité désirée. Plus l'enduit sera appliqué plan, quitte a recouvrir
beaucoup de pierres, moins vous aurez de mal ensuite a brosser a plat et plus
ce sera réussi.

2 En fonction de la nature
des pierres, elles sont plus
ou moins visibles sous l'en-
duit. Les grosses pierres de
ce mur laissent peu de place
a l'enduit et ressortent beau-
coup.
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Interruption de chantier

Vous pouvez arréter I'enduit
en fin de journée, en cours
denduisage. La reprise, le
lendemain, se fera sans
probleme. Il suffira, pour
qu'elle passe inapercue, que
vous humidifiez bien a la
jonction des deux parties.

3 Ce mur, lui, est fait de petites pierres. Elles disparaissent
sous |'enduit. Ne vous en faites pas! Beaucoup réapparaitront
au brossage.

4 Lenduit fait la veille en bas du mur de la photo précédente a été brossé (et on distingue fort bien
les pierres réapparues), alors que l'enduisage du haut du mur se poursuit.
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Brossage et finition

1 Le brossage seffectue lorsque
l'enduit est prét — c'est-a-dire que
lorsqu'on passe la brosse en chien-
dent, il ne colle pas a la brosse mais
se réduit en poussiére. En général,
dans les 24 2 48 h aprés enduisage.
Brossez bien a plat en veillant a ce
que, autour des pierres, l'enduit
meure tout doucement, sans faire
de bourrelet.

2 On peut aussi effectuer le brossage avec le
chant de la truelle ou, comme ici, & la brosse
métallique. Ces procédures sont particuliére-
ment adaptées quand l'enduit est encore un peu
trop frais ou quand il est carrément trop sec.
Attention tout de méme : l'enduit est frais sous
la pellicule carbonatée et la brosse métallique
laisse des traces inesthétiques.

Brossez, |a aussi, bien a plat et passez ensuite la
brosse en chiendent pour effacer les traces lais-
sées par les dents métalliques.

Le nettoyage des pierres

La chaux étant une base,
son diluant est un acide : le
vinaigre d’alcool est large-
ment suffisant pour enlever
la laitance de la chaux mais
encore faut-il faire le net-
toyage rapidement.

3 Dans la foulée, nettoyez les pierres au
vinaigre pur avec un chiffon ou un carré
d'éponge rincé et essoré trés fréquemment
pour diluer la laitance de chaux.
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La pierre apparente et la poussiere

Si vous avez réalisé I'enduit a pierres vues dans les régles, votre mur naura
besoin d’aucun entretien. Il ne créera pas plus de poussiére que n'importe
quel autre mur et ne réclamera pas plus d'un brossage doux de temps
en temps. Un mur poussiéreux serait le résultat d'un mauvais enduisage :
mortier trop maigre ou trop sec. Certaines pierres fragiles peuvent cepen-
dant dégager de la poussiére. N'appliquez alors ni vernis, ni produit micro-
poreux, mais plutét, en deux couches, la méme recette au sel d'alun que
pour préparer le béton cellulaire ou le liege (voir page 25).

4 Au séchage, l'enduit s'éclaircit beaucoup et de facon désordonnée, comme
on le voit ici. En quinze jours, il aura pris sa teinte uniforme définitive. Aprés
séchage, vous passerez un coup de brosse douce sur le mur pour éliminer les
charges minérales soulevées au brossage mais non adhérentes.
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La problématique de l'isolation
des constructions anciennes

A l'heure des batiments «BBC» et des économies d'énergie, lisolation des
maisons est la préoccupation de tous. Pour les maisons anciennes a matériaux
traditionnels comme la pierre ou la terre, le systéme d'isolation a mettre en
place pose question et ouvre les polémiques. Plusieurs themes laissent les amou-
reux des vieilles pierres perplexes :

* les préconisations pour la construction neuve, qui consistent a créer des bati-
ments totalement hermétiques, sont difficiles a appliquer sur et dans une maison
qui a besoin de respirer et donc d’échanges entre intérieur et extérieur;

» l'isolation par l'extérieur par bardage ou doublage, reine des performances iso-
lantes, est inconcevable pour les facades du bati ancien dont l'architecture tient
du patrimoine historique. Cette technique est parfois compatible esthétiquement
si elle respecte l'existant, si elle sapplique sur des murs a peu de valeur architec-
turale ou si elle savére indispensable a lisolation de murs exposés nord ou ouest.

Les enduits «isolants»

Difficile d’admeztre,
pour un amateur
d’architecture
pmrimm]ia]e, que
cette fagade

aux colombages

si travaillés s'efface
derriére un complexe
isolant par I'extérieur !
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En revanche, isoler par l'extérieur les murs exposés au sud savére souvent un
investissement inutile. Ensoleillés une grande partie de la journée au moment
le plus fort du rayonnement solaire, ils profitent d’'un capital «chaleur» qui
contribue a maintenir les murs chauds et limite l'obligation de les réchauffer
de lintérieur.

25
et

Voici I'exemple type d’une maison dont les murs extérieurs ont été entiérement recouverts d'un enduit.
Isolant ou non, le revétement dénature totalement 'architecture de ]al fbgaa'e d"origine, constituée, comme
la grange a droite, de belles pierres de grés et granit rose, d’ocre rouge et gris et d’encadrements en pierre
dorée, mode de construction {;'p}'quc de la }"é(qiﬂn.

[’extension en hauteur

de certe maison en pierre
a été isolée puis bardée
par I'extérieur. Une
réussite esthétique qui
s'explique par le respect
de I'existant et une reprise
intéressante des saillies

des poutres de charpente.
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Par ailleurs, a l'intérieur, ces murs a forte
inertie thermique font profiter ['habi-
tant de la chaleur qu'ils cumulent dans
la journée par le biais du chauffage. En
effet, leur déphasage (nombre d’heures
pendant lesquelles le matériau stocke la
chaleur avant de la renvoyer) approche
les 12 h. De ce fait, la nuit, les murs se
chargent de renvoyer la chaleur accu-
mulée le jour. Lisolation par lintérieur
de ces murs via des complexes isolants
qui les recouvrent prive de cet avantage.
Il devient alors essentiel de chauffer et le
jour, et la nuit, ce qui, a priori, n'est pas
un gage d'économies d'énergies.

Contrairement d ce qu’on pourm}'t croire,
le mur en pierre dufond de cette souillarde
n’est pas doublé de parpaings mais de blocs

de chanvre hourdés a la chaux. Ils vont
recevoir, plm tard, un enduit a la chaux.

Des recherches scientifiques au service du bati ancien

Des études menées par le Centre d'études techniques de |'équipement
(CETE) de l'Est et par 'Ecole nationale des travaux publics de I'Etat de
Vaulx-en-Velin (69) arrivent a la conclusion qui conforte 'adage des anciens,
«Une maison cest : bon chapeau, bonnes lunettes et bonnes bottes» : la
réhabilitation d'un bati ancien doit d'abord s'effectuer par une excellente
isolation en toiture, un changement des huisseries et enfin par un systéme
d’isolation des murs adapté aux matériaux d'origine. On peut y ajouter des
dalles isolantes pour compléter le tableau.

Tous s'accordent aussi a dire que l'emploi de techniques «modernes»
telles que les complexes de doublage en plaque de platre + isolants ne
correspond pas aux besoins du bati ancien.

On peut dailleurs noter que les anciens ne parlaient pas de «vestes»..
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L’isolation des constructions récentes

Pour toutes les constructions postérieures a 1945, dans la mesure ou les maisons
ont été construites avec comme matériau de base le ciment (murs en parpaing,
briques hourdées au ciment, enduits ciment), la question de l'isolation par le biais
des enduits isolants et respirants a base de chaux ne se pose que trés rarement.
Ils ne sont employés en général pour le parement que comme enduits de finition
adjuvantés a simple visée esthétique.

En effet, la rénovation a l'intérieur se fait via les complexes isolants, a savoir des
plaques de platre avec isolant en chanvre, lin, laine de bois pour les plus éco-
logiques, en laine de verre, de roche ou en polystyréne pour les plus classiques
dentre eux. Et en fagade, il est fait appel, la plupart du temps, a des complexes
en fibre de bois, a enduire avec des enduits préformulés ou a recouvrir d'un
bardage.

Un djsposiri]‘isoiam trés courant sur les constructions modernes : le doublage
en fagade en fibre de bois, qui sera recouvert d'un bardage.
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L’isolation des constructions écologiques

Les maisons écologiques d'aujourd’hui font parfois appel aux enduits chaux. Mais
comme elles sont destinées a étre le plus hermétiques possible afin d’éviter les
déperditions de chaleur, elles incluent dans leur mode de construction des com-
plexes isolants écologiques et leurs qualités respirantes ne sont pas toujours en
jeu. Clest le cas en particulier des maisons a ossature bois, qui utilisent les mémes
complexes isolants que ceux évoqués pour la rénovation de maisons récentes, en
remplacant les plaques de platre classiques par du Fermacell et exclusivement
avec des isolants écologiques. Bien entendu, dans ce cas, les enduits isolants
nont aucun intérét.

D'autres modes constructifs écologiques a base de brique ou de béton cellulaire
peuvent recevoir des enduits chaux, le plus souvent en simple parement dans la
mesure ol leurs qualités isolantes sont déja trés performantes. Les maisons en
paille font appel aux enduits en terre dans un premier temps puis aux enduits
de finition en parement imperméabilisant. Il est donc fort rare de trouver dans
ces maisons des enduits a correction thermique.

[]ﬂ(_’ maison (ft'ﬂf(?giq!h’,’ assez courante d(”]ﬁ son IT?('ICI‘C’ CO!?SH‘L.!CH;](‘.' IC P'EZ*{{C*CI'](}[HSC;C est en brique

Monomur, I'étage en ossature bois. Un enduit chaux traditionnel en 3 couches recouvrira toute la partie
17!'!‘({“(3. E.’? rCV{U]ChC. ],é[ﬂge en ()SB recevra un b(’“’dﬂ(q(.’ V(”.I'C un dﬂllhiﬂgé’ en f}!’)]'c dC }?{71? recouvert

d’un enduit préjbrmufé.
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Principes

Il n'est absolument pas question de prétendre que les murs de nos maisons
anciennes sont isolants. On s'imagine souvent que vu leur épaisseur, ils ne
peuvent que |'étre. Pas si simple : la pierre comme la terre sont loin d’avoir des
performances de haut niveau, méme si elles sont, de toute fagon, meilleures que
celles du parpaing. En revanche, leur principale qualité réside dans leur inertie
thermique qui permet de profiter de la chaleur naturelle du rayonnement solaire.

Dans une logique de baisse de consommation d’énergie, on ne peut que douter
de la cohérence de lisolation des murs exposés plein sud, en plein soleil, qui ne
profiteraient pas de ce réchauffement naturel pour le remplacer par un chauf-
fage nécessitant la combustion d'un produit. Toutefois, la problématique des
murs exposés au nord ou aux intempéries est a prendre en compte.

Dispositifs isolants

Nous avons, a notre disposition, en intérieur comme en extérieur, des complexes
isolants a mettre en ceuvre, qui sont performants, respectueux de l'indispensable
respiration des murs, et faciles d'emploi :

¢ le doublage en plaques de liége;

« le montage de contre-cloisons en béton cellulaire, dont l'espace qui les
sépare du mur est rempli de ouate de cellulose, de liege en vrac, de laine de
bois ou de tout autre matériau respirant et isolant.

Ces dispositifs peuvent de
- plus recevoir des enduits
e chaux ou terre en fini-
- tion et ne posent pas les
problémes de finition
des plaques de platre ou
Fermacell que nous avons
évoqués (voir page 27).

Ce doublage d’un mur

en pierrc en béron cellulaire
va rcx_?'/brmcr de la ouate

de cellulose .iolgjj’]ée.
Enﬁnilion. un enduit

d la chaux.
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Nous avons aussi la possibilité
d’élaborer des enduits isolants, en
intérieur comme en extérieur, en
rénovation ou construction neuve
comme dans l'ancien.

Le mot «isolant» est souvent
abusif. Il faudrait des épaisseurs
énormes (excédant 20 cm) pour
rivaliser avec une isolation du type
de celles que nous avons citées
en doublage, et qui constituent
parfois des modes constructifs
(voir la photo ci-contre). En régle
générale, on lui préfére les termes
de «correcteur thermique» ou
«régulateur thermique» regrou-
pant les qualités d'un enduit qui
est a la fois régulateur hygros-
copique et contrevenant aux
parois froides. Leur mise en place
na donc pas pour but «d'isoler»
a proprement parler mais de
contribuer a un meilleur confort
thermique.

Les plus connus sont les enduits
chaux/chanvre, largement dif-
fusés et sujets a préconisations
professionnelles.

Moins dans lair du temps, parce

Les enduits «isolants»

Banchagc extérieur de chaux/chanvre en construction neuve.

que non reconnu par les professionnels, 'enduit terre/paille/chaux est trés
prisé dans le milieu de «l'auto-éco-restau-construction» pour son colt dérisoire
et sa facilité de mise en ceuvre, a la portée de tous.

D'aucuns se lancent dans le chaux/liége en vrac, chaux/pouzzolane, chaux/
billes d'argile, bien entendu avec coffrage, comme le chaux/chanvre banché,
vu la consistance. Ces enduits offrent le net avantage de pouvoir étre réalisés
en milieux humides tout en présentant les mémes caractéristiques que leurs

homologues fibrés.
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L’épaisseur du
terre/paille/chaux
peut atteindre
6ad8&cmen

une seule passe.

L’enduit terre/paille/chaux

Le torchis est reconnu pour ses qualités isolantes grace a lair
contenu dans la paille. Les anciens alliaient la terre et la paille,
deux matériaux de proximité qui n'impliquaient aucun frais supplé-
mentaire. Il leur arrivait méme de |'agrémenter de crin de cheval
ou de soies de sanglier pour en renforcer la tenue.

Méme s'il est tout a fait possible de réaliser du torchis sans chaux,
nous privilégions la chaux dans cette formulation parce qu'elle sta-
bilise la terre grace a ses qualités antifongiques et antibactériennes
et contrecarre 'aspect réversible de la terre. Les enduits sont ainsi
plus solides et plus durables.

Tout comme son inspirateur, le torchis, le terre/paille/chaux pré-
sente un avantage non négligeable : son colt est vraiment trés bas.
La paille est encore trés abordable (dans les 2 € la botte) et la terre
se trouve au fond du jardin. Seuls frais a prévoir pour des correc-
tions thermiques tout 2 fait intéressantes : le sable et la chaux.

Uniquement serré a la liane
japonaise puis lissé a I"éponge,
ce terre/paille/chaux appliqué
sur un mur trés peu plan
laisse appm'a?tre par—ci‘
par-la quelques pierres.



Applicable en une seule fois sur pratiquement 6 cm, il peut atteindre 8 cm.
Au-dela, il met trop de temps a sécher (sauf a réaliser une seconde couche aprés
plusieurs mois de séchage) et, de toute facon, son pouvoir isolant n'en est pas
fonciérement amélioré.

Tout comme le chaux/chanvre, il est déconseillé de l'utiliser en milieu humide,
bien que ses qualités de régulateur hygrométrique soient indéniables. S'il gére
bien la vapeur d’eau, si la chaux joue son réle d’excellente gestionnaire de |'eau,
nous sommes malgré tout en présence de fibres qui, a la longue, supportent mal
l'eau en excés et pourrissent.

Cet enduit est un corps d’enduit. Lissé a la liane japonaise, taloché a I'éponge ou
non, il peut jouer, selon les gouts de chacun, le réle d'un enduit fini. Il peut alors
étre décoré avec un lait de chaux. Néanmoins, il est le plus souvent destiné a
recevoir un enduit de finition — jugé plus esthétique — soit en chaux, soit en terre.

Preconisations
m En intérieur

» sur les murs non humides, donc
de préférence a l'étage;

o sur les murs de refend en contact
avec une partie de maison non
isolée (grange, atelier...).

Ce mur pignon en pierre exposé

C} IJC‘\T, en Inan,\‘[]fde, est ,ViI?IPJ’EIT?EITI
recouvert, a l'intérieur, d’un terre/
paille/chaux de 4 cm qui lui évite

Ieffet «paroi froide ».

Les enduits «isolants»
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Pour ce pignon exposé au nord, toutes

les précautions sont prises : drainage tout

le long du mur se déversant loin de la maison
et soubassement en p]aques de Iiége. 1l sera,
uneﬁ:ﬁ bien sec, recouvert d'un enduit

de finition a la chaux hydraulique NHL 2.

m En extérieur

Sur les murs non humides oy, s'ils sont exposés aux
intempéries, sous deux conditions :

« les soubassements sont traités avec des matériaux
résistant a l'eau (liege, béton cellulaire, brique de
terre cuite);

» un enduit de finition a la chaux NHL 2 est obliga-
toire pour l'imperméabiliser.

Formulation

Le terre/paille/chaux est d’autant plus isolant qu'il
contient plus de paille. Néanmoins, la formulation
la plus courante a introduire dans la bétonniére
(parce que facile a appliquer du fait que le sable
donne du corps au mortier) est celle-ci :

* 2,5 vol. de sable 0/4

* 2,5 vol. de paille non tassée

» 2 vol. de chaux CL 90

* 0,5 vol. de terre argileuse

Libre a chacun d'introduire plus de paille et moins
de sable, tous deux faisant partie des agrégats. On
peut donc jouer sur leurs proportions a son gré et les
varier en faisant par exemple (attention : les valeurs
des liants chaux et terre restent identiques!) :

¢ 1 vol. de sable et 4 de paille

¢ ou 1,5 vol. de sable et 3,5 de paille...

la somme des agrégats devant faire 5 volumes.

Quid de la terre argileuse?

La chaux pourrait se passer de l'introduction de la terre dans sa formulation tout
comme le torchis se passe de la chaux. Pourtant, 'association de ces deux liants
propose un mortier a la fois plus résistant et plus onctueux :

» la chaux stabilise la terre en lui évitant bactéries et champignons. Elle empéche
aussi sa réversibilité (sans chaux, la terre fond quand elle est en contact avec
l'eau) et donc lui donne une résistance inespérée;

« la terre rend le mortier plus «collant», applicable a la main, donc plus facile

a mettre en ceuvre.



Mesurer le taux dargile d’une terre

Un pot en verre muni de son couvercle...

Remplissez-le a moitié, comblez d’eau, fermez, secouez, laissez

pauser 1 h... et secouez de nouveau.

Le sable se dépose au fond du pot assez rapidement. Largile
reste en surface. L'eau surplombe le tout et devient limpide.

Observez : une délimitation assez nette s'est créée entre le sable
et l'argile. Tout ce qui se trouve au-dessus de cette délimitation
apparait plus dense et plus fin : c’est largile. La proportion ici
correspond environ au cinquiéme du volume total de terre, soit

un taux d'argile situé autour de 20 %.

Les enduits «isolants»

Dans la formulation précédente, le volume de terre est de 1/2 pour 2 de chaux.
Mais libre a chacun de gérer les proportions comme il l'entend, a condition de
tenir compte d'un élément essentiel, le taux d'argile dans la terre :

- A environ 30 % de taux dargile, la terre est pratique-
ment préte a l'emploi a titre de liant, équivalente a de
la chaux; autrement dit :

1 vol. de terre argileuse a 30% =1 vol. de chaux.

Il suffit alors de remplacer dans la formulation de l'enduit
les valeurs de chaux a hauteur d'un volume de chaux pour
un volume de terre.

— Lorsque le taux dargile est inférieur a 30%, la terre
na plus les mémes propriétés de liant. Elle peut quand
méme sassocier a la chaux dans le cas du terre/paille/
chaux. Il suffit den mettre un peu plus selon son taux.
Pour simplifier a lextréme :

1 vol. de terre < 30% =1/4 2 1/2 vol. de chaux.

- Au-dela de 30 %, elle devient trop grasse et peut pro-
duire un mortier qui, au mieux, «faience», au pire, se
fissure. Il s'agit alors d'en limiter l'introduction ou de lui

ajouter autant de sable que nécessaire pour obtenir le
fameux taux de 30 %. Pour simplifier a l'extréme :

1 vol. de terre > 30 % = 2 a 6 vol. de chaux

Autre pn,\"s‘ihilji!c’ pour t'c’ri/ier que

le terre/paille/chaux est au bon dosage :
le test du boudin qui reste compact

et ne se défait pas lorsqu’on le soumet

a la gravité.
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Matériel et matériaux

* Du sable 0/4

e De la chaux CL 90

* De |a terre argileuse

* Un ou des tamis n° 4

 Une tondeuse

» Une ou plusieurs bétonniéres

* Des auges

« Des truelles en acier inoxydable de 20 et 18

» Des gants, des lunettes de protection

e Un pulvérisateur de jardin et/ou un tuyau d’arrosage muni d'une douchette
» Une dizaine de seaux de macon

* Une ou des brouettes

« Des taloches en plastique rectangulaires et a bout triangulaire

s Des taloches bois

« Des lisseuses et des lianes japonaises

Prépm‘dtiﬂn

du chantier : il est
bien pratique de
disposer d'un local,
comme ici une
grange, ot protéger
tout le nécessaire

les jours de pluie.
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Préparatifs
Comme toujours, arrosez le mur puis préparez la paille.

La paille étant en fibres trop longues pour passer dans la bétonniére sans s'en-
tourer autour des pales, on la coupe. Pas @ moins de 10 cm de longueur, sinon
elle s'écrase, ne contient plus d'air et perd de ses qualités isolantes. La solution
classique est le broyeur. Mais il est rare d'en posséder un, alors quon peut faci-
lement disposer d'une tondeuse.

1 Donc, déliez une botte et passez-
la sous la tondeuse.

2 Stockez suffisamment de terre,
dont vous aurez enlevé les gros
cailloux si elle est a 30 %, que
vous aurez tamisée avec un tamis
n°4 a mailles larges si son taux est
inférieur.
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1 Faites un gobetis comme indiqué
dans les enduits traditionnels en
3 couches. Laissez sécher 24 a 48 h.

2 Introduisez dans la bétonniére le
sable puis la chaux, un demi-seau
deau, la terre puis la paille par poi-
gnées. Rajoutez de l'eau tant que le
mélange fait des boules.

3 Le mortier que vous devez obtenir
doit étre pateux mais délié.
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4 Faites une boule de mortier dans
votre main et écrasez-la contre le
mur. Etalez en appuyant fort pour faire
adhérer le mortier au support et l'in-
troduire entre les pierres.

5 Dans la foulée, appliquez
une seconde couche puis
talochez pour serrer et
aplatir.

6 Vous pouvez ainsi cumu-
ler les couches pour obte-
nir I'épaisseur souhaitée.
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8 Taloché a I'éponge et laissé tel quel,
cet enduit constitue un revétement
a l'esthétique un peu brute mais trés
douce (a droite). Il suffit, pour le pré-
parer a recevoir un enduit de finition,
de le strier avec le chant d'une truelle
(a gauche).

7 Vous avez le temps de faire 10 a 15 m? avant
d'écraser a la liane japonaise en serrant fort.
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9 Le séchage de ce type d'enduit est fonction de
tous les critéres habituels : hygrométrie ambiante,
degré d’humidité du mortier et de son support.
La moyenne est denviron 45 jours. Ce sera le
temps nécessaire dattente avant de lui appliquer
un éventuel enduit de finition. Mais il peut étre
recouvert d'un lait de chaux dans les 15 jours qui
suivent.

10 On pourra aussi appliquer, aprés ce
mois et demi de séchage, une seconde
couche pour augmenter ['épaisseur. Détail
de |'épaisseur obtenue : de 12 2 15 cm.
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Les chaux/chanvre

Trés connu pour ses qualités isolantes, le chaux/
chanvre est réalisé a base de chaux et de chéne-
votte, partie du chanvre formant sa tige (la fibre,
formant l'écorce de la plante est, elle, utilisée pour
les laines et le textile). Cette élaboration indus-
trielle explique le prix de ce matériau.

La caractéristique principale du chanvre est d'ab-
sorber jusqu’a 50 % de son poids en eau. Sa mise en
ceuvre a longtemps posé probléme et reste souvent
une énigme, du fait qu'il «pompe » 'eau du mortier
et compromet la prise du liant, provoquant un pou-
drage a coeur, un farinage interne. La carbonatation
externe, rapide, se fait mal a l'intérieur.

L'extérieur de cette briquette est dur mais
Uintérieur pnudre et se délite au .\'."mpfe contact

du doigt.

Une problématique

Face a cet inconvénient, nombre de recherches ont amené 3 des formulations
diverses et variées introduisant la chaux dans le mortier sous bien des mélanges :
une majorité de chaux hydraulique avec un ajout de chaux aérienne, ou l'inverse;
rien que de la chaux hydraulique; ou encore rien
que de laérienne.. Quant aux dosages de chaux
dans le mortier, ils sont tout aussi disparates.

De méme, pour contrecarrer les effets de ['absorp-
tion de l'eau du mortier par le chanvre a-t-on pré-
conisé de le faire tremper 48 h a 'avance. Mais son
introduction dans le mortier dans ces conditions
provoque un dégorgement d'eau qui complique les

Trempage du chanvre d I'avance : il faut dosages. D'aucuns en reviennent donc a son utili-
vraiment de (qmnd\‘ t'écjpicms car le chanvre sation 3 sec.
—  absorbe beaucoup d’eau.

Des solutions?

Pourtant, le chaux/chanvre fait partie des enduits reconnus par les profession-
a nels. A défaut de DTU officiel, des préconisations permettent aux artisans de
proposer la réalisation de travaux en béton de chanvre tant sur les sols que
sur les murs, ce qui explique aussi la diffusion de ce genre de produit auprés
du grand public (voir notamment Construire en chanvre, régles professionnelles
d’exécution, Fédération francaise du batiment, 2009).




Les enduits «isolants»

Ces régles dexécution sont associées a un type de chaux particuliére, une
chaux préformulée qui contient du sable pouzzolanique, de la chaux aérienne
et quelques éléments dont les brevets déposés nous empéchent de connaitre la
vraie nature. Force est de constater, en tout cas, que, par ce biais, la probléma-
tique du poudrage est résolue : la prise a coeur est pratiquement immeédiate et
elle autorise méme lapplication d'un enduit de finition dés le lendemain.

Donc, pour réaliser un chaux/chanvre «fait maison» on a le choix :

» utiliser des chaux naturelles : aérienne ou un mélange d'aérienne et hydrau-
lique;
» employer des chaux préformulées.

La premiére option est la plus économique, mais la prise du mortier se fait diffi-
cilement et on constate malheureusement trop souvent le farinage tant redouté.
Heureusement, il existe des formulations qui sont efficaces. Ce sont celles que
nous envisagerons.

La seconde, beaucoup plus onéreuse, assure une excellente prise du mortier mais
le doute subsiste quant a ses qualités de respiration, puisque certains composant
de la chaux préformulée restent mystérieux.

Deux applications
Le chaux/chanvre se décline sous deux formes :

» le banchage, qui permet de monter des contre-cloisons d'une épaisseur consé-
quente allant de 6 a 10 cm, épaisseur au-dela de laquelle lisolation ne gagne
que trés peu en performances; malgré tout, cette technique est trés prisée en
doublage de murs froids.

+ 'enduit chaux/chanvre; en termes d'isolation, il est reconnu que les cing
premiers centimétres sont essentiels. La courbe d'isolation obtenue n'est pas
exponentielle : elle n'est pas fonction de ['épaisseur, contrairement a ce qu'on
pourrait penser. Autrement dit, un enduit de 5 a 6 cm convient tout a fait bien
pour une correction thermique de qualité et on ne gagne que fort peu en optant
pour plus d'épaisseur par la technique du banchage.

Formulations

Cet enduit a la particularité d'étre trés gras : les dosages sont proches du gobetis,
qui le précéde obligatoirement pour une bonne adhérence au support.
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Materiel et matériaux
pour I’enduit chaux-chanvre

« Du sable ponce ou pouzzolanique « Un pulvérisateur de jardin

en 0/2 et/ou un tuyau darrosage muni

* De la chaux CL 90 d'une douchette

* Une ou plusieurs bétonniéres * Une dizaine de seaux de magon

* Des auges s Une ou des brouettes

* Des truelles en acier inoxydable » Des taloches en plastique

de 20 et 18 rectangulaires et a bout triangulaire

» Des gants, des lunettes
de protection

Formulations possibles
pour I’enduit chaux-chanvre

* 1 vol. de sable de ponce en 0/2 Ou
* 4 vol. de chénevotte » 1 vol. de sable de ponce

« 5 vol. de CL 90 en 0/2
¢ 4 vol. de chénevotte

e 4 vol. de CL 90
e 1 vol. de NHL 2

¢ 3 vol. d'eau

Et le terre/chanvre? e 3 vol. d'eau

Il est fort rare d'employer cette fibre avec la Ou
terre. Le séchage de ce type de mortier est trés
long et le chanvre, qui supporte mal de rester
mouillé si longtemps, va se dégrader. Néanmoins,
en association avec la chaux aérienne, qu'il rend * 2 vol. deau
hydraulique, il favorise une meilleure prise

interne. Comme pour le terre/paille/chaux, son

introduction est fonction de son taux dargile

(voir page 91).

e 5 vol. de chénevotte

e 2 vol. de CL 90



Les enduits «isolants»

Matériel et matériaux
pour le chaux-chanvre banché

» Du sable ponce ou pouzzolanique * Une visseuse et des vis
en 0/2

* De | chaux:CL 90 « Des truelles en acier inoxydable
* Du platre gros ou de la NHL 2 de 20 et 18
selon les formulations

» Des auges

» Des gants, des lunettes

» Une ou plusieurs bétonniéres de protection
* Des liteaux de l'épaisseur » Un pulvérisateur de jardin
du doublage et/ou un tuyau d'arrosage muni

» Des planches de coffrage d'une douchette

« Ut Fourche manche: eourt » Une dizaine de seaux de macon

« Ui dairis ai Bofk + Une ou des brouettes

» Des taloches en plastique

* Des chevillettes de magon _ _ ]
rectangulaires et a bout triangulaire

ou des serre-joints

Formulations possibles
pour le chaux-chanvre banché

Les formulations différent beaucoup les unes des autres. Certaines introduisent
du sable et d'autres non. D'autres ajoutent du platre.. Voici les plus courantes :

* 5 vol. de chanvre Ou

* 3 vol. de chaux * 1 vol. de sable pouzzolanique
* 1,5 vol. deau * 8 vol. chanvre

Ou * 1 vol. de CL 90

» 12 vol. de sable 0/4 « 1 vol. de platre gros

¢ 4 vol. de chanvre * 2 vol. deau

e 2,5 vol. de chaux NHL 2

e 4 vol. deau
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Enduit chaux-chanvre

Préparatifs

L'idéal est de préparer l'enduit au minimum 12 h avant la mise en ceuvre pour
permettre au chanvre d'absorber toute l'eau, dont il est friand. On obtient ainsi
une matiére plus facile a appliquer, plus onctueuse et collante, ou la chaux a
pu prendre sa place. Comme nous avons
affaire a de la chaux aérienne, le stockage se
fait, comme d’habitude, dans des récipients
en plastique, fermés hermétiquement avec
des couvercles, une fois le mortier recouvert
d’une fine couche d'eau.

Les méthodologies d'introduction dans la
bétonniére sont trés diverses mais une regle
générale semble ressortir : on verse la moitié
de l'eau puis la chaux puis le sable (s'il y en a
dans la formule) puis le chanvre et ensuite l'eau restante. Dans tous les cas, la
consistance de l'enduit doit étre bien humide, le produit, presque coulant, doit
étre a la fois compact et léger.

Application

Ce corps denduit fibreux, applicable en fortes épaisseurs dans la mesure ou
le chanvre joue le réle d'une armature, se met en ceuvre comme un corps
d’enduit classique, déposé a la truelle puis taloché (voir 'enduit 3 couches) sur
une épaisseur d'environ 5 cm.
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Chaux-chanvre bancheé

Préparatifs du banchage

1 Fixez des liteaux de l'épaisseur a réa-
liser tous les 70 cm sur le mur a doubler.
Yous vous en servirez pour fixer les
planches de coffrage nécessaires a la
mise en place du béton de chanvre.

2 La procédure du banchage est simple:
fixez votre planche a l'ossature. Faites
le remplissage. Déplacez-la au fur et a
mesure de ['avancement du mur. Si vous
avez bien tassé votre chaux/chanvre, le
déplacement des banches peut se faire
dans ['heure qui suit le remplissage.

I
Les enduits «isolants»
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Remplissage

1 Remplissez la banche sur environ 20 cm.
Ratissez avec la fourche comme vous vous ser-
viriez d'une fourchette pour bien répartir la
matiére. Puis tassez avec la dame en insistant,
du bord de la banche vers le mur. Reproduisez
jusqua la hauteur de banche disponible.
Débanchez en dévissant et faites coulisser la
banche vers le haut.

2 U'épaisseur du chaux/chanvre banché permet
de noyer gaines et boitiers électriques.
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3 Les reprises se font sans pro-
bléme. Pensez juste a bien humi-
difier la jointure entre ancien et
nouveau banchage.

4 || faudra attendre le séchage
définitif, soit environ un mois,
avant de procéder a toute
finition. Laspect du chaux/
chanvre en séduit plus d'un.
Vous pourrez donc le laisser tel
quel, appliquer un lait de chaux
pour mettre en couleur (voir le
chapitre suivant) ou réaliser des
enduits de finition chaux (voir
page 46) ou terre si cet aspect
ne vous convient pas.

Les enduits «isolants»

5



Mise
en couleur
des enduits
chaux
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Mise en couleur des enduits chaux

Principes des laits de chaux

Il est tout a fait possible de mettre en valeur les enduits magonnés a la chaux
grace a une mise en couleur des plus simples. Dailleurs leur confection fait
partie des compétences du « chauleur», méme novice, sans grandes compétences
artistiques de décorateur, tant les techniques sont simples pour des résultats de
haute volée.

Depuis que la chaux existe, les laits de chaux sont venus parer les constructions
en pierre ou en terre. Peintures naturelles par excellence, ils sappliquent sur
leur support chaux sans préparation et sans technique dapplication complexes.

Les fresques et laits de
chaux se superposent sur
ce mur vieux de quelque

700 ans. On peut

en dénombrer facilement
quatre, six ou sept avec
plus d’attention.
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Rien de tel qu'un lait de chaux sur un enduit chaux, qui plus est frais, c'est-a-dire
un enduit réalisé dans les 48 h qui précédent l'application du lait. Parce qu'il est
composé comme son support, il ne peut qu'étre réussi. Appliqué ainsi, il fait
partie intégrante de la maconnerie, carbonate avec son support et devient donc
aussi durable que lui.

Le talochage plus ou moins appuyé selon les aspérités minérales du mortier,
le serrage inégal de l'enduit autorisent plus ou moins la pénétration du lait de
chaux dans l'enduit et donc entrainent les nuances ou les moirages qui rendent
les murs si beaux.

Subtilite des laits de chaux

D'aspect trés mat, trés sensible a la lumiére, un lait de chaux appliqué
sur un mur offre une palette de teintes qui va au premier abord au-dela
de leffet escompté. Un ocre jaune peut paraitre presque blanc sous la
lumiére du matin et orangé au soleil couchant. Autrement dit, selon l'ex-
position du mur, 'heure a laquelle il recoit le soleil, voire la saison, un
méme lait de chaux pourra varier de plusieurs tons.

Ils se réalisent essentiellement a la chaux aérienne en poudre (CL 90 ou 98) ou
avec de la chaux aérienne en pate encore plus fine, plus souple et plus lumi-
neuse, mais bien plus onéreuse. Ils peuvent néanmoins se préparer avec de la
chaux hydraulique.

Mais sa teinte grisonnante qui ternit les pigments les plus vifs et sa prise rapide
empéchant sa conservation au-dela de 4 h, ainsi que sa carbonatation simultanée
a celle de l'enduit, n'encouragent pas a son emploi. Il peut pourtant se justifier
sur les fagades trés exposées, parce que plus résistant a l'érosion.
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Les différents laits de chaux
et leur formulation

L'un des laits de chaux les plus connus est le badigeon. Il devient méme un
terme générique pour les définir. Pourtant, il en existe quatre, qui se déclinent
en fonction de l'effet décoratif désiré. Leurs différences tiennent a des formu-
lations spécifiques, qui font d'eux des peintures plus ou moins épaisses, donc
plus ou moins couvrantes, chacune étant employée a des fins décoratives trés
différentes.

Le chaulage

Rustique et purement fonctionnel, le plus
primaire des laits de chaux, le chaulage, est
privilégié dans les étables pour ses qualités
antibactériennes et antifongiques pour éloi-
gner les animaux nuisibles du bétail et des
récoltes ou pour blanchir les facades des
maisons méditerranéennes, les préservant
ainsi mieux du soleil.

Outre ces fonctions, le chaulage peut
étre appliqué a dautres fins.. et non des
moindres : protéger un enduit érodé ou
recouvrir un enduit faiencé, grace a son
épaisseur qui colmate ces défauts. Il crée
ainsi une barriére naturelle a toute éven-
tuelle infiltration dans le premier cas et
un parement acceptable pour préparer un

support plus «propre» a un autre lait de

yrolles.

chaux.
(NN]
r~ Son aspect épais est souvent de type
= «cordé» et laisse apparaitre les traces de

la brosse qui a servi a l'application. Le plus
souvent, il est appliqué blanc car il n'accepte
que peu de pigmentation et ne restitue
dans ce cas, au bout de son séchage, que
la nuance extrémement claire d'un coloris.

Formulation de base : 1 vol. de chaux pour Dans cetre grange restée dans son jus, Penduit terre
1 vol. deau. qui recouvre le mur a été juste chaulé.
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Le badigeon

Le plus connu et le plus raffiné des laits de chaux est le favori pour la mise en
couleur des enduits. Assez couvrant, il dissimule les faiencages et, appliqué sans
pigmentation, il autorise l'application d'une couche opacifiante blanche sur un
fond coloré destiné a étre repeint. Employé en extérieur comme en intérieur, il
offre une mise en couleur aux teintes douces, car sa formulation en pigmentation
ne produit que des teintes pastel.

Formulation de base : 1 vol. de chaux pour 2 a 3 vol. deau.

.~

Pour ces deux piéces, deux badjgeom :un ocre havane chaleureux et un bleu
de cobalt trés doux.

Copyright © 2017 Eyrolles.
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L’eau-forte

Beaucoup moins connu que le badigeon, ce lait de chaux
offre pourtant des qualités incomparables pour les ama-
teurs de couleurs fortes. Moins couvrant que le badigeon
parce que plus dilug, il met en valeur les charges miné-
rales et contribue a un aspect plus rustique de l'enduit.
De plus, son aspect aquarellé est particuliérement adapté
aux effets trés décoratifs. Sa formulation permet une plus
grande quantité de pigment, ce qui explique des teintes
fortes.

Formulation de base : 1 vol. de chaux pour 6 a 7 vol. d'eau.

Le soubassement rouge brique légérement
aquarellé est une eau-forte. La\fri\'e a été
réalisée avec des eaux-fortes également, mais
le haut du mur est recouvert d’un badigeon

ocre j(flj.'?c_jb.’?fé.

Les eau,\'-]‘brref, en parri(u[icr en Amérigue du Sud ou au Mexique, comme ici, sont trés
prisées pour animer les fagades. Toutes les associations de teintes sont permises !



Copyright © 2017 Eyrolles.

Enduits chaux & leur décor, mode d’emploi

La patine

Ce lait de chaux presque transparent est dilué a l'extréme. On peut le pigmenter
a haut dosage. Il sert, la plupart du temps, a unifier un fond trop nuancé ou un
lait de chaux précédent : un changement de sable en cours de travail denduisage
a pierres vues ayant provoqué des teintes différentes, un lait de chaux trop vif...
ou pas assez, ou encore des écarts de teinte aprés la restauration d'une pierre...
Son nom correspond aussi a 'une de ses fonctions : donner un aspect vieilli a

un support neuf.

Appliqué sur des pierres tendres et blanches, tel le tuffeau, qui ont tendance a
seffriter ou a faire de la poussiére, il les protége, en facade, des agressions de
la pollution qui les pénétre trés facilement et fixe, en intérieur, les particules

minérales, hantise de la ménagére.

Formulation de base : 1 vol. de chaux pour 20 vol. d'eau.

La fresque

Fonciérement artistiques, les

«chauleur ».

La fresque ne se réalise pas d partir d’un lait

de chaux mais de pigments dilués dans de I'eau,
sans chaux, directement appliqués sur un enduit
frais trés fin et trés écrasé, a la chaux aérienne.
Il est donc primordial d’avoir des talents

de peintre pour créer uneﬁ'esque.

fresques
décorent les palais et les riches demeures,
quelles que soient les cultures, et ce,
depuis I'Antiquité. Les Romains en ont fait
un art transformant leurs murs en véri-
tables tableaux. Nous n'en traiterons pas
ici, dans la mesure ou ce type de réalisation
demande plus de techniques spécifiques
aux artistes peintres que de savoir-faire de
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Les peintures a la chaux du commerce

Avec l'intérét actuel pour les peintures naturelles, la chaux a été remise
a 'honneur sous des formes diverses. Lorsqu'on ne peut disposer d'un
enduit chaux ou terre comme support, sur des matériaux comme le
platre, le Placoplatre ou le Fermacell, les peintures dites «a la chaux», a
«effet badigeon» sont applicables. Libre a chacun, pour le simple plaisir
esthétique, d'opter pour ce type de décoration qui imite les badigeons. Il
faut néanmoins savoir que le résultat décoratif sur ces supports plats et
uniformes n'est pas comparable aux effets naturels obtenus sur un enduit
chaux. De plus, la tenue dans le temps de ces peintures ne correspondra
pas a ce quon attend de la chaux appliquée dans les conditions qui lui
conviennent.

Les plus naturelles d’entre elles sont adjuvantées de caséine, de poudre de
marbre, de cellulose; les moins appréciables sont additionnées de résines
synthétiques qui permettent a la chaux d'adhérer a ces supports.

Les fabricants honnétes expriment trés clairement dans leurs fiches tech-
niques que «c'est sur un enduit frais a la chaux que la peinture a la chaux
adhére le mieux», les autres jouent sur les qualités de respiration et de
gestion de 'humidité de la chaux que, trés souvent, elle a perdues dans
le mélange avec les autres composants. Ils omettent par ailleurs de dire
gu’une fine pellicule de chaux ne rendra pas respirant un support qui ne
l'est pas, pas plus quelle ne peut gérer 'humidité d'un lieu!

Les laits de chaux peuvent s'appliquer les uns sur les autres. Il suffit juste d'at-
tendre 24 h entre chaque passage. La logique veut que les couches se succédant
aillent du plus épais au moins épais lorsqu’il sagit de peindre un mur mais l'in-
verse est toujours possible, ne serait-ce que pour changer de décor...

Pigmentation des laits de chaux

La pigmentation des laits de chaux a pour but de produire un lait coloré déco-
ratif. Elle répond a des dosages trés précis tenant compte de leur présence dans
le mélange eau et chaux, ce qui en modifie la teneur. Les pigments sont en effet
considérés comme des «fines», autrement dit comme un élément, un apport,
un équivalent, en termes de charge, a la chaux.
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A partir d'un certain apport en pigment, la charge devient trop importante et
peut provoquer des désordres dans la tenue du lait de chaux : des faiencages
ou du «farinage», c'est-a-dire une pellicule de poudre colorée qui, restée en
surface, laisse des traces de couleur au frottement, sur les vétements ou sur la
main. On calcule donc la quantité de pigments en termes de pourcentage du
poids de chaux mais, comme en régle générale, les pigments ont a peu prés la
méme densité que la chaux, il est possible aussi de travailler en volumes. Cette
procédure est beaucoup moins précise et ne permet pas de refaire exactement la
méme teinte en deux fois mais au moins s'avére-t-elle pratique si on ne dispose
pas d'une balance trés précise.

Par ailleurs, il existe un dosage au-dela duquel 'ajout de pigment napporte plus
de teinte : on dit de la couleur qu'elle «sature». Il est donc inutile de rajouter
du pigment pour obtenir une teinte plus soutenue, il faut, lorsque l'on désire une
teinte plus foncée, changer de lait de chaux.

Il existe deux types de pigments utilisables avec la chaux.

Les terres et les ocres naturels

Issus d'éléments minéraux du sous sol, ils sont particulierement adaptés a la
chaux. Trés stables et particuliéerement durables, ils ne peuvent décevoir. Leur
teinte ne saffadit pas, au contraire, elle se patine avec le temps. La palette de
coloris va du noir au jaune en développant les rouges et les bruns.

Se déclinent sous ces deux termes :
» les ocres jaunes,

* les ocres rouges souvent obtenus par la
calcination des ocres jaunes,

e le noir d'ivoire,

e les terres de Sienne,

¢ |es terres dombre naturelle et calcinée.
S'y ajoutent les terres vertes, fort rares.

A noter que les ocres du Roussillon, dans
le Sud-Est de la France, offrent une palette
de teintes trés prisées, parce que exception-
nelles a l'échelle mondiale.

Les terres les plus classiques : ocres jaune et rouge,

terres llj}‘l.ll’]c“?, terie: verte.
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Les oxydes

Issus des réactions chimiques des métaux, utilisés dés
la plus lointaine Antiquité, ces teintes permettent
d'obtenir les verts et les bleus qu'il est impossible de
trouver sous forme de terres.

On obtient des jaunes et des rouges a partir de loxy-
dation du fer, des verts et des bleus a partir du cuivre.

Leur pouvoir colorant trés intense minimise leur pro-
portion dans les laits de chaux. Moins stables et plus
sensibles au rayonnement solaire, dou leur fréquent
confinement a l'intérieur, il arrive que leur tenue dans
le temps soit plus limitée que celle des ocres et terres.

Mélange de pigments Les oxydes procurent surtout les bleus et
. L les verts mais aussi des jaunes et des rouges.
Les pigments sont miscibles entre eux. Il est donc Les autres teintes sont parfois des pigments

possible de jouer sur tout le cercle chromatique et synthétiques qui ne conviennent pas
dobtenir les nuances les plus personnelles. Les oxydes  d la chaux. Sover vigilant !

ont un pouvoir colorant supérieur a celui des ocres et
terres et une densité différente de celle de la chaux.
Le mélange avec les terres et ocres est tout a fait pos-
sible. Attention alors a bien observer les préconisa-
tions d'introduction dans le tableau plus bas.

Les pigments se vendent pa{'ﬁ’:i; sous

des noms qui n'indiquent pas leur nature :
rouge de mars, jaune hélios... Vérjﬁez

sur leurs étiquettes qu'ils sont bien

@ compatibles avec la chaux.

Les pigments non compatibles

8 Les pigments synthétiques, élaborés chimiquement, ne s'accordent pas avec la chaux. Leurs
: couleurs se dénaturent : un vert vire au rose, un bleu au gris... et ce, dés le début du séchage.

Malheureusement, les pigments végétaux ne conviennent pas davantage. lls peuvent virer, comme
les précédents, mais le plus souvent, ils s'affadissent, voire disparaissent en quelques mois.

Vérifiez bien : si vous achetez les pigments en pots, une indication sur ['étiquette vous assure
leur compatibilité ou non avec la chaux. Si vous vous les procurez autrement, via Internet ou
chez un fournisseur de produits chimiques, demandez qu'on vous certifie leur nature.
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Adjuvantation des laits de chaux

Lorsqu'on applique un lait de chaux sur enduit chaux et d'autant plus lorsqu'on
emploie de la chaux en pate, l'adjuvantation est fonciérement inutile. Néanmoins,
leurs qualités, associées a la chaux, en améliorent les caractéristiques a moindre
cout et sans difficulté. Nos ancétres en avaient mesuré les effets et leurs orne-
mentations encore présentes en démontrent lefficacité. Les Romains en par-
ticulier introduisaient toutes sortes d'additifs pour améliorer la carbonatation
(biere, vin, figues, vinaigre..), retarder le séchage (huile dolive ou de lin, colles
naturelles diverses), fixer les pigments (sel d'alun) ou hydrofuger en surface ou
en profondeur (huiles, suif...).

En régle générale, quand on est débutant, plus on fait simple, mieux c'est. On
retiendra donc, parmi les plus courants, les seuls deux adjuvants indispensables
que sont le sel d'alun et les agents mouillants.

Le sel d’alun

Nommé aussi alun de potasse, non seulement il
favorise la carbonatation de la chaux aérienne,
mais il fixe également les pigments, contribuant
ainsi a la tenue de la teinte. Il entre dans la com-
position du lait de chaux a hauteur d'une ou deux
poignées par seau de 10 | de lait.

Les agents mouillants

L’aspect du sel Ils favorisent la dispersion des pigments et assou-
d'alun est trés plissent la matiére : quelques gouttes de savon ou de liquide vaisselle dans 10 ml
proche de celui d'eau permettent la dilution préalable des pigments avant introduction dans le

du gros sel mais
il peut aussi pmjbiS
éfl'e am’xiﬁn CIUE’

lait de chaux. On évite ainsi les «fusées», c'est-a-dire les particules de pigment
qui se seraient amalgamées sans se diluer. A l'application, lamalgame se délite
et s'écrase laissant une trainée de

du sucre glace.
pigments derriére |ui.

Exemples de ﬁr.s‘ée.\' délibérément
produites a des fins d’effets
dé(omtiﬁ‘ ; tout inconvénient

peut devenir un avantage !



Préconisations et approvisionnements

Pour vous simplifier la tache, voici un petit tableau récapitulatif de la préparation
de laits de chaux avec de la chaux aérienne en poudre en fonction des projets

de mise en couleur.

Mise en couleur des enduits chaux

e |y R i
Intention CL 90 . Sel d’alun . .
e d'eau en % du poids
de chaux

Assainir 1 1a 2 poignées |10 % terre

Protéger pour 10 | ou ocres
Chaulage | Combler des faiencages de préparation |5 % oxydes

Aspect cordé trés

couvrant

Masquer des faiencages 2a3 1a 2 poignees | 25 % terre

Mise en couleur pastel pour 10 | ou ocres

couvrante de préparation |15 % oxydes
Badigeon | Préparer un mur

a une nouvelle mise

en couleur

(sans pigments)

Mise en couleur forte 436 1a 2 poignées | 65 % terre
Eau-forte | Mise en valeur pour 10 | ou ocres

des charges minérales de préparation | 35 % oxydes

Aspect aquarellé

Renforcement

d'un badigeon trop fade

Rattrapage de teinte 20 1a 2 poignées | 85 % terre

Patine | Aspect vieilli pour 10 | ou ocres

Protection de pierres

de préparation

45 % oxydes
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Materiel et materiaux

* De la chaux aérienne CL 90 ou de la Tradical 98

* De leau

* Du sel dalun

 Un ou des pigments

» Des récipients ou des seaux de macon de 10 ou 11 |

* Une petite balance

e Du liquide vaisselle

» Des brosses a badigeon en soie, a défaut de brosses a plafond
* Un fouet de cuisine en plastique

s Des baches si nécessaire

Ingrédients pour 10 | de lait de chaux

La fabrication d'un lait de chaux répond a des principes a observer, quel que
soit le lait de chaux a mettre en ceuvre : n'oubliez pas de peser la chaux sachant
qu'avec 10 | de lait, on fait, en moyenne, 2 couches sur 10 m2 sur enduit frais. Il
vous faudra donc :

«10a12 [ deau
» 2 kg de chaux

* 500 g maximum docre ou de terre

* 300 g maximum d'oxyde

Mais la mesure en volumes
permet de proportionner les
quantités de lait a fabriquer,
du pot de yaourt, pour les
petites quantités, au seau pour
les grosses.

Peser la chaux puis les pigments
nécessite une balance pré(‘ise.
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Préparatifs

Si vous appliquez votre lait de chaux
a fresco, c'est-a-dire sur un enduit frais
a la chaux aérienne (appliqué depuis
moins de 48 h) ou a la chaux hydrau-
lique (moins de 20 h), aucune prépara-
tion spécifique n'est obligatoire.

En revanche, si vous travaillez a secco,
sur un enduit sec, il faut impérative-
ment largement humidifier l'enduit, la
veille puis le jour méme, afin qu'il ne
«boive» pas l'eau du lait et ne pro-
voque le farinage redouté de tous les
peintres a la chaux! Arrosez autant que
nécessaire pour que le mur soit mouillé
sans dégouliner.

Les essais de teinte

L'écart de teinte entre le lait réalisé et
sa couleur finale une fois sec est tel-
lement énorme (de 50 a 70 % selon le
lait préparé) qu'il est nécessaire de faire
des essais pour obtenir la bonne pro-
portion de pigments et donc le coloris
désiré. Si vous optez pour un mélange

Une chute de béton
cellulaire est idéale
pour tester la couleur
d obtenir,

Mise en couleur des enduits chaux

L’humidification
est trés importante
sur support sec,

la veille et avant
la mise en couleur.

1)
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de pigments, commencez par n'introduire que trés peu du pigment plus foncé
dans le plus clair. Il est bien plus facile de foncer que d’éclaircir.

Il faut donc procéder comme expliqué plus loin mais en petites quantités, dans
plusieurs récipients... en prenant comme référence de poids de chaux un demi-
pot de yaourt par exemple. Il est possible de tester le lait sur une partie peu
visible du mur. Dans ce cas, pour accélérer le séchage, un séche-cheveux est le
bienvenu.

Il est bien plus rapide de tester la teinte sur une chute de béton cellulaire. Sa
structure trés poreuse boit immédiatement l'eau du lait et laisse donc apparaitre,
en quelques minutes, la teinte finale. Bien entendu, le béton cellulaire présentant
un aspect blanc cassé, vous devrez en tenir compte si votre enduit n'a pas une
teinte approchante.

Préparation du lait

1 Aprés avoir pesé votre chaux, versez dans un
récipient les doses d’eau correspondant au lait
que vous voulez obtenir. On verse toujours la
chaux en pluie dans l'eau et non pas l'inverse
sinon des grumeaux se forment. Remuez avec
un fouet en plastique, par exemple, ou un
morceau de bois récupéré.
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2 Pesez la quantité de pigment(s) nécessaire(s)
suivant les dosages que vous avez notés et faites
chauffer 20 cl d'eau, additionnée de quelques
gouttes de liquide vaisselle.

A noter : on percoit trés bien que la chaux s'est
déposée au fond du récipient. On dit gulelle
«sédimente». Voila pourquoi il faudra remuer le
lait de chaux constamment pendant l'application.

3 Versez la quantité de pigment nécessaire.
Remuez. Versez-y ensuite le sel d'alun prévu (il
doit fondre rapidement).

4 Versez dans la préparation eau + chaux. Remuez.

A savoir
La teinte de l'eau-forte avec le taux de pigment maximum obtenue dans

le récipient est quasiment identique (a un ton prés) a celle obtenue aprés
séchage.

Quand, malgré tout, la teinte n'est pas assez forte a votre gout, il est
possible de passer en derniére couche soit une patine, soit une fresque,
en diluant tout simplement du pigment dans de l'eau.
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Application
La préconisation classique est d'appliquer le badigeon en deux couches croisées.

La premiére appliquée horizontalement puis, 24 h plus tard, une seconde couche
verticale surtout en extérieur pour favoriser I'écoulement de l'eau de pluie. On
obtient ainsi un aplat de couleur trés unifié.

Une autre technique permet d'obtenir une coloration plus nuancée : les couches
passées «en chevrons», c'est-a-dire en faisant des 8 ou des X. Ce procédé est
particulieérement efficace sur les enduits a grosse granulométrie, a l'aspect rus-
tique (réalisés par exemple avec du sable 0/2 ou 0/4 comme souvent les vieux
enduits). Cela permet, en effet, de mieux pénétrer les rugosités de ce type de
parement. Une éventuelle seconde couche peut alors étre passée verticalement
si on le désire.

1 Trempez la brosse généreusement en ne l'essuyant sur le bord du récipient que
pour éviter les dégoulinures et non pas pour l'essorer a fond, et appliquez en
tous sens, sans tirer la peinture.
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Remuez la préparation entre chaque plongée
de la brosse a cause de la sédimentation. Cest
la garantie d'une teinte uniforme sauf si vous
voulez créer des moirages trés marqués.

Ne prenez pas la brosse par le manche.
Empoignez-la par le corps pour avoir plus de
puissance a l'application.

2 Laissez sécher 24 h. Passez une seconde couche. Dans le cas d'une application
a secco au préalable, humidifiez de nouveau avant la seconde couche. A fresco,
pas de précaution particuliére.

123
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En 1 couche en 2 teintes simultanées

1 Pour un effet aquarellé trés nuancé
avec deux eaux-fortes, on peut appli-
quer simultanément deux laits de
chaux, par exemple l'un ocre jaune et
lautre ocre rouge. Appliquez locre
jaune...

2 ..ainsi que l'ocre rouge en faisant che-
vaucher les deux couleurs. Evitez trop
de chevauchements qui mélangent les
deux teintes en trop grande proportion
et réduisent donc les contrastes.

3 Puis reprenez l'ocre jaune.
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4 Le mur terminé en cours
de séchage.

5 Le mur sec. Si les nuances ne sont pas assez prononcées, il est toujours pos-
sible, dés le lendemain, de les conforter en diluant l'eau-forte la plus foncée
(ajoutez 1a 2 volumes d'eau a la préparation initiale) et en lappliquant en larges
mouvements.
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2 Appliquez une seconde
couche d'un autre badi-
geon. Laissez sécher 24 h.

Enduits chaux & leur décor, mode d’emploi

1 Appliquez une premiére couche de
badigeon. Laissez sécher 24 h.
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3 Grattez le second badigeon avec une
brosse métallique souple, en tous sens,
en veillant a ne pas faire de traces trop
rectilignes.

4 Une troisiéme couche est pos-
sible. Quel que soit le nombre de
couches, terminez par un pongage
léger afin d'estomper les traces
de la brosse et donner un aspect
fondu.
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En 2 couches, en 2 teintes, avec frise intermédiaire

La frise pour délimiter soubassement et partie haute de mur est d’habitude réa-
lisée au pochoir. Impossible avec les laits de chaux, qui sont trop liquides : la
matiére bave derriére le pochoir. Il faut donc procéder a main levée. Nul besoin
d’étre trés doué en dessin. Les formes géométriques, les grecques, les arabesques
et les motifs de type «naif» conviennent trés bien.

1 Préparez deux seaux des
deux teintes choisies.

2 Tracez au crayon la bande
destinée a la frise et appli-
quez de part et d'autre.
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3 Dessinez la frise a la fresque avec un petit pinceau plat. Ici, une grecque sur ce
mur en cours de séchage.

Ca farine?

Si, malgré toutes vos précautions, votre lait de
chaux «farine», les raisons en sont multiples :

— manque d’humidification du support;

— excés de pigment;

- séchage trop rapide qui compromet une bonne
carbonatation (forte chaleur dans la piéce ou trop
de ventilation).

Il existe une solution : diluez 100 g d'alun dans 1|
deau tiéde et pulvérisez sur votre mur en 2 ou 3
couches. N'utilisez pas de brosse ni de rouleau, qui

déplacent les pigments en surface et créent donc
des moirages inattendus!
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Les finitions sur laits de chaux

Le cirage

L'application d'une cire sur un enduit chaux ne vise que des objectifs de décora-
tion. Elle donne du brillant au mur. Que vous l'employiez incolore ou pigmentée
pour des effets de moirage, elle a, de toute fagon, parce qu'elle est grasse, la
particularité de donner au mur un aspect «mouillé» ressemblant fort a celui de
l'enduit et de son lait de chaux avant séchage.

Avant denvisager cette possibilité, il faut néanmoins tenir compte de deux
notions bien claires :

® le mur, une fois ciré, ne pourra plus recevoir aucun autre produit que de la
cire. Plus question, donc, de changer la teinte du mur sauf a faire une cire pig-
mentée qui devra se fondre dans la précédente (attention donc aux régles de
colorimétrie!) ou a détruire la couche de finition pour en refaire une neuve;

® |e cirage ne peut avoir lieu que lorsque le séchage de I'enduit de finition est
terminé, soit dans les 3 mois aprés sa mise en place.

Pour éviter tout probléme de respiration, il faut utiliser une cire d’abeille pure.
Vous pouvez vous la procurer dans le commerce en examinant bien |'étiquette,
pour vérifier qu'il My a aucun autre composant que la cire et son diluant, mais
aussi vous fournir en cire en pains auprés d'un apiculteur puis préparer votre
cire vous-méme (voir le pas a pas page 133, ol nous décrivons aussi comment
pigmenter et appliquer la cire).

L’'imperméabilisation
m Le savon noir a 'huile d'olive

Il n'a aucun effet sur l'aspect de l'enduit et cest sGrement la technique la plus
simple a mettre en ceuvre et sans aucun doute la moins onéreuse. Ce méme
savon permet d'imperméabiliser les tadelakts des hammams marocains et s'em-
ployait déja dans nos campagnes, il y a des décennies, pour entretenir toute la
maison, du sol.. aux chevaux! Le fait que ce savon n'intervienne en rien dans
l'aspect des enduits joue en sa faveur.

Principe : imperméabilisation par une ou plusieurs couches d'un seul mélange
aqueux qui pénétre l'enduit en profondeur.

Composition : 2 cuillerées a soupe de savon noir a ['huile d'olive par litre d'eau
chaude.
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Application :

® g fresco, sur enduit frais, passer a la brosse a badigeon, en une ou deux passes
pendant l'application de l'enduit et avant talochage ou serrage;

® gsecco, passer a la brosse a badigeon, en passes successives avec 3 h de séchage
entre les passes. Appliquer ainsi 5 a 6 fois. Laisser sécher.

Aspect : mat et sans effet sur l'aspect de l'enduit.

Entretien : lavage au savon noir a 'huile dolive (2 cuillerées a soupe dans 5 |
d'eau) a I'éponge ou au nettoyeur vapeur.

Précaution d’emploi : aucune.

m Lhuile de lin et Uessence de térébenthine

Certainement la plus connue d’entre toutes les recettes d'imperméabilisation des
enduits parce que efficace! Petit bémol : son application provoque un aspect
mouillé, satiné au séchage, qui ressemble beaucoup a l'enduit peint au lait de
chaux avant séchage. Il faut le savoir!

On émet également des doutes sur l'aspect naturel de l'essence de térébenthine,
qui diffuse des COV. Certes, c'est le cas, mais juste le temps du séchage, phéno-
méne contre lequel on peut se protéger en ventilant.

En tout cas, cette méthode met en valeur les coloris forts et donne un rendu
trés |égérement satiné...

Principe : imperméabilisation par plusieurs couches de mélanges a taux variables
d’huile de lin et d'essence de térébenthine.

Composition : il faut préparer 3 mélanges distincts :

® 1 mélange composé de 30 % d’huile de lin pour 70 % d'essence de térében-
thine;

® 1 mélange composé de 50 % d’huile de lin pour 50 % d'essence de térében-
thine;

® 1 mélange composé de 70 % d’huile de lin pour 30 % d'essence de térébenthine.
Application :

® e 1*" mélange s'applique a la brosse a badigeon une premiére fois;

® |absorption étant trés rapide, une deuxiéme passe est possible immédia-
tement;

® |aisser sécher 2 3 3 h;
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® appliquer le deuxieme mélange, bien plus gras, une premiére fois puis une
seconde fois. Laisser sécher 8 a2 10 h;

® appliquer le troisieme mélange a l'aide d'un pinceau plat (nommé «spalter»)
en plusieurs couches si nécessaire, en général 2 ou 3. Dés que l'enduit ne «boit»
plus 'huile, c'est-a-dire quelle reste en surface sans le pénétrer, essuyer avec
un chiffon.

Laspect : mat a |égérement satiné. Les couleurs sont mises en valeur. Laspect
final des coloris est celui de I'enduit mouillé.

Entretien : lavage au savon noir a l'huile dolive (2 cuillerées a soupe dans 5 |
d'eau) ou au nettoyeur vapeur.

Précautions d’emploi

Il arrive que l'huile de lin, dans des conditions
particuliéres de chaleur et d’humidité, prenne
feu spontanément lorsquelle imprégne un
matériau trés absorbant. Evitez donc de jeter,
dans une poubelle par exemple, les serpilliéres,
chiffons ou papiers absorbants que vous aurez
employés. L'idéal est de les braler. Si, néan-
moins, vous voulez conserver les chiffons et
serpillieres pour une utilisation identique ulté-
rieure, immergez-les dans de l'eau avec du savon
noir a 'huile d'olive et étendez-les au grand air
ou dans un endroit bien aéré pour le séchage.
Rangez-les ensuite dans un récipient métallique
a l'abri de toute chaleur.

L'essence de térébenthine dégage des COV
pendant son évaporation. Portez un masque et
ventilez les piéces concernées.
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Faire sa propre cire

Solution 1 : a froid

1 Ecalez la cire avec un économe et remplissez la moitié du récipient sans tasser.

2 Versez autant d'essence de térébenthine que nécessaire pour remplir le réci-
pient. Secouez le pot. Dans les 3 h, la cire est préte.

Solution 2 : a chaud

1 Préparez un bain-marie dans lequel faire fondre le pain de cire dans de l'essence
de térébenthine a feu trés doux. Ventilez bien les locaux et surveillez : le mélange
est inflammable. Laissez refroidir sans figer.

2 Obturez un récipient avec une gaze ou un collant de récupération. Filtrez la
cire. Laissez tiédir.
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Pigmenter la cire

Pour plus defficacité!
Appliquée tiede et plutot
liquide, la cire pénétre plus
lenduit. Il suffit donc de
la liquéfier en ajoutant de
l'essence de térébenthine si
elle est trop dure et de la
réchauffer au bain-marie.

1 Pour un pot de 250 g de cire, intro-
duisez |'équivalent d'une cuillerée a café
du pigment qui vous convient, quelle que
soit la formule, chaude ou froide, choisie.

2 Appliquez a la brosse en chiendent ou au
chiffon selon la granulométrie de l'enduit.
La pénétration de la cire est fonction de
la densité du serrage. Elle comble les aspé-
rités et glisse sur les parties plus lisses, d'ou
l'effet de moirage.
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non pelucheux.

3 Laissez sécher quelques heures puis lustrez avec un chiffon
Tenue a l'identique de plus de 15 ans garantie!
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Glossaire

Adjuvant : Produit naturel ou synthétique ajouté au mortier ou aux laits de
chaux pour en modifier les qualités.

Agrégat : Matériau inerte entrant dans la composition des mortiers, pour former
la charge : sables, graviers, cailloux roulés issus du lit des riviéres, ou concassés
(provenant de carriéres), fibres (chanvre, paille..) et matiéres minérales (billes
d’argile, pouzzolane, liege..).

Badigeon : Lait de chaux composé de 1 volume de chaux aérienne en poudre
pour 2 ou 3 volumes d'eau. Assez couvrant. Pigmenté, il offre des couleurs douces
et pastel.

Béton : Terme générique pour signifier un mortier composé d'un agglomérat de
cailloux, graviers, sable, réunis par un liant. Il se distingue du mortier par la taille
importante des agrégats.

Calcaire : Roche a lorigine de la fabrication de la chaux. Formule chimique :
CaCo,

Carbonatation : Opération de transformation de la chaux qui, pour durcir, récu-
pére le CO, contenu dans lair ou dans l'eau.

Chaulage : Lait de chaux épais composé de 1 volume de chaux aérienne en
poudre pour 1 volume d'eau.

Chaux aérienne éteinte : Dite CL 90 et parfois chaux grasse, fleur de chaux.
Issue des calcaires les plus purs. Chaux faisant sa prise a lair, par carbonatation.
Réservée aux milieux secs.

Chaux en pate : Chaux aérienne obtenue grace a l'extinction de la chaux vive
par excés d'eau. Particuliérement adaptée pour la fabrication des laits de chaux
et les enduits fins.

Chaux hydraulique naturelle : Dite NHL. Chaux ayant la propriété de faire sa
prise a l'eau puis a l'air. Issue de calcaires impurs. Particulierement adaptée aux
milieux humides.

Chaux vive : Matériau obtenu par calcination a 900 °C d'un calcaire. Son extinc-
tion par rajout d'eau permet dobtenir la chaux utilisée dans le batiment.

Ciment : Liant obtenu par mélange et calcination de composants (calcaires,
fillers, clinkers, pouzzolane, laitiers, cendres...).

Corps d’enduit : Aussi nommé «couche de corps», il permet doffrir un enduit
plus ou moins dressé qui protége et renforce la magonnerie du mur. Il sapplique
en seconde couche, sur un gobetis.



Eau-forte : Lait de chaux composé de 1 volume de chaux aérienne en poudre
pour 6 a 7 volumes d'eau. Aussi nommé «détrempe», il est peu couvrant, fagon
aquarelle. Pigmenté, il propose des couleurs fortes.

Efflorescences : Cristaux minéraux formés sur un enduit, dus a 'évaporation de
l'eau que contient l'enduit entrainant les sels minéraux du sol.

Enduit a pierres vues : Couche d'enduit appliquée sur un mur en pierres puis
grattée et brossée de facon a ne laisser apparaitre que les plus saillantes d’entre
elles.

Enduit de finition : Couche fine (entre 0,5 et 0,8 mm) terminant la réalisation
d'un enduit traditionnel ou appliquée sur gobetis dans certains cas.

Faiengage : Microfissuration d’'un mortier, généralement due a un excés de liant,
au séchage trop rapide.

Fines : Particules les plus fines du sable, le plus souvent dorigine argileuse. En
exces, elles requiérent une reformulation des mortiers, puisquelles jouent déja
un role de liant.

Fissuration : Fente supérieure a3 2 mm de largeur apparaissant lors de la prise
ou au séchage, souvent due a un séchage trop rapide.

Gobetis : Couche trés grasse appliquée sur un support nu visant a créer une
accroche pour un enduit.

Granulométrie : Mesure physique de la granularité d’'un agrégat. (Exemple, 0/4 :
sable ayant des grains de taille comprise entre 0 et 4 mm).

Gras : Caractére d'un mortier assez chargé en liant. Soppose a « maigre ».

Hourder : Synonyme de magonner. Evoque le mortier utilisé pour monter un
mur : hourdé a la terre, a la chaux...

Jointoyer ou rejointoyer : Refaire les joints entre les pierres.

Lait de chaux : Terme employé pour toutes les peintures a base de chaux :
chaulage, badigeons, eaux-fortes, patines.

Liant : Matériau qui assure la liaison entre chaque composant d'un mortier
(chaux, ciment...).

Liége : Matériau d'origine végétale considéré comme un minéral. Imputrescible
et isolant.

Maigre : Caractére d'un mortier peu chargé en liant. Soppose a «gras».

Mortier : Mélange d'eau, d'agrégats et de liant, destiné a tous les travaux de
maconnerie.

Glossaire
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Ocre : Pigment minéral naturel souvent réduit aux ocres jaune et rouge.
Ouvrabilité : Délai durant lequel un mortier peut étre utilisé, travaillé.

Oxyde : Pigment minéral issu d'une intervention industrielle sur des métaux. Les
oxydes procurent les bleus et verts.

Patine : Lait de chaux trés dilué composé de 1 volume de chaux pour 20 volumes
d'eau. Sutilise pour unifier une teinte.

Prise (début de) : Moment ou commence le processus de durcissement.

Renformis : Couche de mortier aussi nommé «dégrossi» visant a uniformiser un
support trop irrégulier. Sapplique sur le gobetis avant le corps d'enduit.

Retrait : Diminution du volume d’'un mortier lors de sa prise, essentiellement
due a 'évaporation de l'eau, parfois aux matériaux environnants.

Savon noir : Composé de soude de potasse et d’huile d'olive. Contribue a imper-
méabiliser et a entretenir les terres cuites ainsi que les enduits.

Sel d'alun : Le sel dalun est un sulfate double de potassium et d'aluminium
hydraté, obtenu a partir de schistes grillés et lessivés. Il est aussi nommé « alun
de potasse » Clest un fixateur des pigments dans les laits de chaux et un blo-
queur de fond des matériaux poreux.

Sgraffito : Technique de décoration des enduits consistant a évider ou a mettre
en relief des motifs sur un enduit de finition.

Taloche : Outil utilisé pour porter le mortier, l'appliquer et finir le parement.

Terre argileuse : Terre composée au minimum de 30 % d'argile pouvant rem-
placer ou sassocier a la chaux pour réaliser des magonneries de tous types.

Terre cuite : Carrelage réalisé a partir de terre argileuse cuite a forte tempéra-
ture. Nommeée aussi «tomette» ou «parefeuille» selon les régions.

Terre naturelle : Pigment minéral naturel. Se décline du jaune au noir en passant
par les rouges et les bruns.
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