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Pour faire
« chanter »
les maisons...

... avec des couleurs,
de la chaux, du sable et des fleurs.

Une maison est un univers,
un monde a l'image du monde et des étres qui y vivent,
un microcosme a travers lequel ses habitants peuvent se ressourcer.

Pour que cet univers soit apaisant et bienfaiteur, nous pouvons
intervenir sur les murs avec des matiéres naturelles, vivantes, et de
belles couleurs. '

Mes recherches ont commencé dans les bibliothéques. Recettes
anciennes pour fabriquer couleurs, badigeons et enduits, recettes
grecques et égyptiennes, détrempes et encaustiques, j'ai tout expé-
rimenté, mais c'est la technique de la fresque qui a eu ma préfé-
rence. Elle m'a permis d'unir ainsi ma passion pour la peinture a
celle de l'architecture.

Une porte s'est ouverte alors sur un monde a découvrir. Sur une
technique qui offre les plus belles possibilités a un peintre tant
pour la qualité des couleurs que pour les matiéres.

Les grands principes de la technique de la fresque peuvent étre
appliqués pour la mise en ceuvre d'enduits intérieurs et extérieurs.
Pour les maisons, les chateaux, les églises. Le décor est ainsi réalisé
avec des couleurs naturelles, pigments minéraux et terres, sans
ajouts de résines ou colles pour les fixer.

Les effets deécoratifs sont incomparables. Effets de «soie» ou de
«velours » des couleurs qui peuvent donner toute l'intensité de leurs
vibrations, ce qui est impossible dés que ['on incorpore aux couleurs
des résines acryliques qui plastifient et ternissent leur éclat.

Si les magons et les architectes connaissaient mieux les techniques
dérivées de la fresque, tant pour les enduits que pour les couleurs
des facades, ils transformeraient nos villes, nos villages, nos paysages.

IIs pourraient colorer et enduire les batiments, sans chimie, sans acry-
liques, magnifiquement et pour longtemps, tout en laissant respirer
les murs.

Ils redonneraient aux maisons les enveloppes qu'elles meéritent et
non plus ces carapaces grises de ciment qui étouffent les murs et
leurs habitants.

Ces pages sont destinées a tous ceux qui ont des murs a restaurer ou
a décorer, pour qu'ils puissent ceuvrer dans les meilleures conditions.

Avec des moyens simples et naturels, on peut obtenir de superbes
résultats.

Ici la finition n’est pas un simple maquillage, elle intervient aprés
un travail de préparation qui permet de magnifier les couleurs des
murs.

Un mur enduit a la chaux aérienne en pate est fait pour durer des
siecles. Les monuments romains en sont la preuve, les chateaux
forts du Moyen Age également.

Vous pouvez observer sur ces monuments la solidité des enduits,
qui n'a pas été altérée par le temps, bien au contraire.

Dans les ruines grecques d'Empuriés, en Espagne, on découvre de
merveilleuses mosaiques et des enduits colorés encore intacts
apres 2000 ans. Exposés au soleil et aux vents, ils résistent et nous
offrent encore leur beauté simple et magnifique.




La chaux

Il existe difféerentes qualités de chaux. La chaux
aérienne en pate est celle qui permet d’obtenir
les meilleurs résultats en construction comme en
décor. Elle laisse respirer les murs tout en les pro-
tégeant contre les intempéries.

La chaux aérienne en pate a toujours été utilisée
dans I'Antiquité, par les Grecs, les Egyptiens et
les Romains. Jusqu'au milieu du xx®s., I'usage
de cette chaux était encore trés répandu.

Les enduits et les badigeons réalisés avec de la
chaux en pate sont trés solides grace au proces-
sus de carbonatation, qui donne a la chaux la
solidité de la pierre.




Le cycle de la chaux

Chaux
éteinte
en pdte

La chaux dans tous ses états

Le cycle de la chaux :
de la cuisson a la carbonatation

m La cuisson du calcaire
Pour obtenir de la chaux, on fait cuire des pierres
calcaires a une température de 900 a 1100 °C. Le
calcaire, composé de carbonate de calcium
CaCO;, se transforme alors en chaux vive, c'est-
a-dire en oxyde de calcium CaO. Le gaz carbo-
nique CO, et I'eau contenus dans le calcaire sont
éliminés.

CaCO; —» CaO + CO,
m L'extinction de la chaux vive
Il faut éteindre la chaux vive, en lui ajoutant de
I'eau, pour pouvoir la mettre en ceuvre. Il y a deux
facons d'éteindre la chaux : par immersion, on
obtient de la chaux en pate; avec trés peu d'eau,
on obtient de la chaux en poudre.

Au contact de l'eau, l'oxyde de calcium CaO
devient de lhydroxyde de calcium Ca(OH),
L'extinction par immersion permet d'obtenir une
pate trés riche en hydroxyde de calcium.

Ca0 + H,0 —» Ca (OH),

m La carbonatation

Lorsque 'hydroxyde de calcium Ca (OH), entre en contact avec le
gaz carbonique CO, de lair, il se transforme en carbonate de calcium
CaCO,, c'est-a-dire en calcaire : c'est la carbonatation.

Pour une carbonatation optimale, il est indispensable d'utiliser de la
chaux aérienne en pate, qui contient une grande quantité d'hy-
droxyde de calcium.

Ca (OH), + CO, —» CaCO,

Les qualités de la chaux

Contrairement aux ciments et a la plupart des chaux hydrauliques, les
chaux aériennes sont « respirantes » : lorsqu'il y a des remontées d'eau
du sol par caplllarité, un mur enduit a la chaux laisse s'échapper l'eau

La technique de la fresque

La fresque est une technique de peinture consistant a appliquer les couleurs sur un enduit frais : en italien, on parle
de peinture a fresco . Elle ne doit pas étre confondue avec de simples peintures murales, appliquées sur un enduit
sec (a secco).

Cette technique utilise a merveille le processus de carbonatation. Les pigments sont tout simplement dilués dans
de l'eau : on n'utilise aucun liant ou résine pour fixer les couleurs. On pose trois couches successives d'un enduit
fait de chaux aérienne en pate et de sable de facon a obtenir le plus possible d'hydroxyde de calcium.

Quand l'enduit est posé sur le mur, il commence a sécher. Les gouttelettes d'eau migrent vers la surface, entrai-
nant 'hydroxyde de calcium, qui, au contact du gaz carbonique de l'air, va se transformer en carbonate de calcium,
c'est-a-dire en calcaire. On part du calcaire pour revenir au calcaire. Ce calcin va se former en 8 heures environ :
Cest le temps que l'on a pour peindre a fresco. Les couleurs sont fixées par cette pellicule protectrice qui devien-
dra extrémement solide avec le temps. Plus une fresque est ancienne, plus son enduit est solide. En effet, méme
si un premier calcin se forme en 8 heures, le processus continue dans le temps. On distingue une véritable fresque
d'une peinture murale a la solidité de son enduit. On ne peut faire de fresques avec de la chaux aérienne en poudre.
La carbonatation ne se fait pas ou est insuffisante pour fixer les couleurs.

I. Voir « La peinture a fresco »,
page 48.

et évite ainsi la formation de salpétre ou |a dégradation des pierres a
l'intérieur du mur.

Trés alcalines, les chaux aériennes ont également des propriétés bac-
téricides. Elles étaient ainsi utilisées pour désinfecter les batiments
d’élevage. Passées sur les bois, elles constituent une protection effi-
cace contre les insectes.

Grace au processus de carbonatation,
les enduits ou les badigeons réalisés
avec de la chaux en pate sont d'une
grande solidité.

Enfin la chaux permet d'obtenir une
grande variété de teintes et de tex-
tures.

PJ'r?l essus lljt'

carbonatation :

miﬂr(llmn ([L‘.\ - Pierres @Q Hydroxyde de calcium
gouttelettes d’eau .
POCCNE R (
vers la surface du mur Leltiee Lodui Cakia




Les differentes chaux

De la qualité des pierres choisies dépend la qualité de la chaux. La
composition du calcaire, et surtout le pourcentage d'argile contenu
dans les pierres, fera qu'une chaux sera dite «aérienne» ou
«hydraulique ». Ensuite, suivant le mode d'extinction de la chaux
vive, par immersion ou avec tres peu d'eau, on obtiendra de la chaux
en pate ou de la chaux en poudre.

Chaux aérienne ou chaux hydraulique

m La chaux aérienne contient moins de 8 % d'argile (moins de 12 %
dans certains pays). Elle est dite « grasse » quand elle est issue de
pierres calcaires trés pures (moins de 5 % d'argile), «maigre » quand
elle contient de 5 a 12% d'argile.

On parle de chaux «aérienne » car elle fait sa prise au contact de
I'air, a travers le processus de carbonatation.

m La chaux hydraulique naturelle contient des mélanges de
marnes et d'argiles riches en silice, en alumine et en fer (12 4 20 %
ou 8 a 20% selon les pays). Elle peut étre plus ou moins hydrau-
lique : faiblement hydraulique a 8 % d'argile, fortement hydraulique
a 20% dargile.

Calcaire mélangeé a
divers minéraux

Calcaire trés pur

On parle de chaux « hydraulique » parce qu'elle
Marbre fait sa prise au contact de |'eau contenue dans

NN

Extinction avec
trés peu deau

'enduit.

La plupart des chaux hydrauliques actuellement
sur le marché sont adjuvantées de produits chi-
miques et dites «artificielles ». Elles se rappro-
chent des ciments.

Extinction
Par immersion

Chaux aérlenne
maigre en pate,
de qualité moyenne.

Chau adrienne
@h poudie
La carbonatation
sera aléatolre.

Chaux adrienne
prasse en pate
dexcellente qualité

Type de chaux

Pourcentage dargile

Chaux aérienne

Moins de 5 %
5a12% ou5a8% (selon les pays)

Chaux « grasse »

Chaux « maigre »

Chaux hydraulique

12220 % ou 8 a 20 % (selon les pays)

Chaux aérienne en pate ou en poudre

Au contact de I'eau, la chaux vive se transforme en chaux éteinte.
On obtient, selon la quantité d’eau ajoutée, de la chaux en pate ou
de la chaux en poudre.

m La chaux aérienne en pate L'extinction par immersion permet
d'obtenir de la chaux en pate. Cette opération dégage beaucoup de
chaleur, l'eau et la chaux bouillonnent.

L'extinction de la chaux est un travail qui demande beaucoup d'at-
tention. Il faut prévoir la bonne quantité d'eau a ajouter pour
qu'aprés le bouillonnement il en reste encore 2 a 3 cm au-dessus de
la pate obtenue. Pour 1kg de chaux vive, selon la qualité des pierres,
2,5 a 5 litres d'eau seront nécessaires.

m La chaux aérienne en poudre L'extinction avec trés peu d'eau
permet d’obtenir de la chaux en poudre. On arrose la chaux vive.
Au contact de |'eau, les pierres se réhydratent, elles gonflent et se
transforment en poudre.

// RECONNAITRE UNE VRAIE CHAUX EN PATE
Pour reconnaitre une véritable chaux en pate d'une chaux en poudre dite
«remouillée», 3 laquelle on a rajouté de I'eau, il suffit de modeler une galette
de 2cm d’'épaisseur et de la laisser sécher au soleil. Si elle reste en bloc,
c’est vraiment une pate. Si elle se craquelle et tombe en morceaux,
c’est une chaux en poudre,

Chaux en pdte

Chaux en pondre remouillée
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Un ancien four & chauy,

adossé @ un talus

La meilleure chaux :
la chaux aérienne en pate

Un peu d’histoire...

Avant la guerre de 1939-1945, il y avait encore des fours a chaux
dans presque tous les villages. Chaque magon avait une réserve de
chaux en pate qu'il conservait dans une fosse creusée dans la terre,
a l'abri de l'air.
Dans ces fours a chaux, le chaufournier faisait cuire des pierres cal-
caires entre 900 "C et 1100 °C. La cuisson durait trois jours et deman-
dait une surveillance constante ainsi qu'une disposition méticuleuse
des pierres pour obtenir une

cuisson homogeéne. Tout un
métier |

On laissait ensuite refroidir
lentement les pierres deve-
nues de la chaux vive. Comple-
tement déshydratées, elles
avaient perdu plus du tiers
de leur poids. Les magons
n'avaient plus qu'a les réhydra-
ter avec suffisamment d'eau
pour les éteindre et obtenir
de la pate.

Apreés la guerre, il a fallu recons-
truire villes et villages.

La production de chaux est
devenue industrielle. On a

di choisir, des deux fagons
d'éteindre la chaux, le mode d'extinction qui donne une chaux en
poudre : a ce moment-la, les sacs en plastique n'existaient pas, la
chaux en poudre était plus facile a conditionner et a transporter
que la chaux en pate.

Par contre elle s'avérera beaucoup plus difficile a utiliser. Tout
d'abord elle était trés irritante pour les poumons parce que trés fine
et tres volatile. Une premiére déconvenue pour les magons.

Ensuite, comme il y avait, de par le procédé d'extinction, des morceaux
de chaux vive non touchée par |'eau qui étaient broyés et mélangés a
la chaux éteinte, on s'est trouvé confronté a des problémes de fissu-
rations dans les enduits, dus a un produit trop fougueux ou mal éteint.
Ce produit avait en plus du mal a tenir puisque la carbonatation de la
poudre, en contact avec |'air, était en partie déja faite.

Pour pallier ces inconveénients, les magons ont di ajouter un peu de
ciment 2 leurs enduits, et puis un peu plus et toujours plus. Si bien
qu'on voit a présent la plupart des maisons de nos villages étouffer
sous le ciment.

Les qualités de la chaux en pate

L'avantage d'une chaux en pate sur une chaux en poudre, c'est que 'hy-
droxyde de calcium est protégé de l'air par 'eau qui l'entoure jusqu’a
son utilisation. La chaux en poudre, au contact de l'air dés sa fabrica-
tion, a souvent en partie déja carbonaté avant son emploi. Elle ne per-
met donc pas de réaliser des badigeons, des enduits ou des fresques
dans de bonnes conditions. La carbonatation est insuffisante.

Trés riche en hydroxyde de calcium, la chaux aérienne en pate per-
met de travailler sans fixatifs, sans additifs, sans aucun produit syn-
thétique ou organique. On y ajoute simplement du sable pour faire
des enduits, de 'eau et des pigments pour faire des badigeons. Elles
impermeéabilise les murs tout en les laissant respirer.

Sa trés grande richesse en hydroxyde de calcium va permettre une
trées bonne carbonatation et la réalisation d'enduits extrémement
solides.

La chaux aérienne en pate, onctueuse, est trés agréable a utiliser.
Sa mise en ceuvre est tres facile. Les enduits peuvent étre préparés
a l'avance et étre conservés a l'abri de l'air plusieurs jours et méme
plusieurs semaines.

On trouve aujourd'hui sur le //
marché des chaux en pate
d’'importation grecque, ita-
lienne ou espagnole, d’excel-
lente qualité, conditionnées

dans des sacs en plastique her-
métiques.

La chaux en pate doit
toujours étre conservée
dans son eau, a |'abri
de |'air.
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Le sable et
les pigments

La couleur recele une force peu étudiée,
mais énorme, capable d’influencer

tout (e corps humain,

en tant qu’organisme physique.

(W. Kandinsky)

Pour réaliser des enduits, on ajoute du sable a la
pate de chaux. Il donne du corps a I’enduit tout
en permettant a la chaux de devenir trés solide.
Les qualités du sable, origine, grain, couleur,
permettent toutes les variétés de finitions.

Les pigments utilisés dans les badigeons, les
couleurs a |I'éponge ou a fresco et les enduits
teintés dans la masse apporteront une gamme
infinie de couleurs.

Les matieres et les couleurs donnent ainsi a
chaque réalisation un caractére bien particulier,
qui pourra s'accorder ou étre en correspondance
avec le lieu et les habitants de ce lieu.




// LES TERRES COLOREES

Il y a dans chaque région des
endroits privilégiés ol la terre
a une couleur bien particuliere
et peut servir de pigment. De
trés beaux rouges, des verts,
des gris bleutés ou de beaux
jaunes se trouvent dans la
nature, Pour les utiliser, il
faudra tout simplement les
faire décanter dans un seau
d'eau, pour enlever les débris
vegetaux et les cailloux.

Sable de riviere

Le sable

Le sable doit étre de riviere de préférence, bien sec et propre. Il
doit étre choisi et préparé avec soin.

Du sable de riviere

Le sable de riviére, roulé et fagonné par l'eau, est préférable aux
sables de carriére, concassés mécaniquement. Ils n‘ont pas la méme
histoire. Cela se ressent et cela se voit : les sables de riviére font
des enduits tres doux, agréables au toucher.

D'autre part, grace a leur structure caverneuse (un grain de sable vu
au microscope est traversé de petits tunnels), les sables de riviére
permettent une excellente cohésion des enduits. La pate de chaux
entre dans les cavités et se lie parfaitement au sable.

On peut aussi utiliser du sable de mer, a condition qu'il soit lavé et
dessalé. On en trouve chez les marchands de matériaux.

Du sable sec

Le sable doit étre bien sec pour réaliser des enduits. En effet, quand
il est mouillé, les cavités sont remplies d’eau et la pate de chaux ne
peut y pénétrer. L'enduit sera alors moins résistant.

Pour faire sécher le sable, il suffit, en été, de 'étendre sur une bache
au soleil ; en hiver, un endroit abrité fera l'affaire. L'idéal est de se
constituer des provisions de sable sec quand il fait bien chaud.

La granulométrie

Pour le gobetis et la premiére couche d’enduit, on prendra un sable
assez gros (0-3 mm environ), et on utilisera un sable de plus en plus
fin en allant vers la finition (0-2, puis 0-1mm).

Sable concassé

Les pigments

Le choix des pigments

Pour colorer les enduits et les badigeons de chaux, comme pour peindre
a fresco, on utilise des pigments minéraux ou des terres. Les pigments
végétaux ou organiques ne résistent pas a l'alcalinité de la chaux.

Il est préférable de choisir les meilleurs pigments, dits « véritables »,
méme s'ils sont un peu plus chers que les pigments synthétiques
dits « de substitution ». Enfin, sachez que selon son origine un ocre

1. Les tons « brilés » sont obtenus

par calcination de la terre naturelle.

jaune peut étre terreux ou lumineux.

Pigments qui résistent le mieux a la chaux
(liste fournie par la maison Sennelier)

Pigment Composition Remarques
Rouges de (i ; i s
&e Sulfo-séléniure Pigment minéral trés couvrant.
cadmium i
i de cadmium
véritables
Rouge de Mars Oxyde de fer
Rouges | Rouge de Venise Oxyde de fer Couleur brun treés vif.
Terre de Sienne
e Oxyde de fer naturel | Tons roses.
bralée
Argile contenant | ; . ‘
Ocre rouge g Obtenu en chauffant l'ocre jaune a plus de 180 °C.
de l'oxyde de fer
Terre dombre ~
Terre naturelle
naturelle
Terre dombre
g Terre naturelle
Bruns bralée'
Terre de Sienne
Terre naturelle
naturelle
Brun Van Dyck Manganése
Jaunes de Découverts en Allemagne en 1817. Rapidement utilisés
cadmium Sulfure de cadmium par les artistes en raison de la fraicheur et de la vivacité
/ véritables des tons,
aunes
Oxyde de fe
Jaune de Mars it
concentré
i Argile contenant Le gisement docre de Roussillon, en Provence,
Ocres jaunes ; 3
de l'oxyde de fer est unique au monde.




Bleus

Bleu de cobalt

Aluminate de cobalt

Obtenu au xix® s, par le chimiste francais Thénard
a partir de minerai naturel. Bleu d'une teinte trés pure.

Bleu de céruléum
veritable

Stannate de cobalt

INé vers 1850 sous |appellation de « bleu céleste »
Dérive du bleu de cobalt dans une harmonie bleu-vert.

Verts

Vert de cobalt
clair et fonce

Combinaison de zinc
et de cobalt

Vert pale, froid, d'une belle tonalité tirant
sur le turquoise.

Vert émeraude
véritable

Oxyde de chrome
« hydraté »

Nuance créee au xix® s. par Pannetier, Vert intense fonce,

Violet

Violet de cobalt
fonce véritable

Phosphate de cobalt

Blancs

Blanc de titane

Dioxyde de titane

Dernier venu des pigments blancs, créé en 1915.
Trés couvrant et trés stable a la lumiere.

Blanc de zinc

Oxyde de zinc

Découvert par le chimiste frangais Courtois, au xvi® s,

Noirs

Noir pour fresque

Carbone

Noir de Mars

Oxyde de fer
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La couleur au temps de Cennino Cennini

Les peintres n‘ont pas toujours eu autant de pigments a leur dispo-
sition. Cennino Cennini, artiste de la fin du xv® s., auteur d'un traité
fondamental sur les techniques artistiques (/! libro dell'arte), écrivait
ainsi : «Sache qu'il y a sept couleurs naturelles, ou plutét quatre a pro-
prement parler, vu leur nature terreuse, a savoir, le noir, le rouge, le
jaune et le vert. Les trois autres couleurs sont des couleurs naturelles
mais qu'il faut aider artificiellement, a savoir, le blan, le bleu, (bleu
d'outremer ou azur d'Allemagne) et le giallorino. »

Au temps de Cennini, les couleurs étaient longuement broyées sur de
la pierre. Le porphyre rose, trés compact, était bien adapté a cet usage.
Pour les couleurs issues des pierres les plus dures, on utilisait un mor-
tier en bronze. Les couleurs étaient conservées dans de ['eau.
Cennino Cennini explique dans son livre comment trouver et préparer
ces pigments que les peintres d'aujourd'hui trouvent préts a l'emploi
dans le commerce.

m Le noir Minéral, il était extrait de pierres noires et tendres de cer-
taines montagnes. Végétal, il était obtenu a partir de sarments de vigne
ou de noyaux de péches brlés.

m Le rouge On utilisait la sinopia, terre rouge présente dans la région
de Sinope. Le rouge Cinabrese était fait avec la plus belle et la plus
claire sinopia que l'on pouvait trouver, mélangée et broyée avec du
blanc de Saint-Jean.

m La sanguine Le broyage de la sanguine, pierre trés dure et d'un
violet intense quand elle est pure, permettait d’obtenir la couleur du
méme nom.

m L'ocre jaune Dans une grotte, sur le territoire de Colle di Val d'Elsa,
prés de Casole en Toscane, Cennini trouvait plusieurs sortes de cou-
leurs : de l'ocre, de la sinopia claire et foncée, de |'azur et du blanc. La
terre des montagnes fournissait également de l'ocre.

m Lejaune giallorino Ce jaune était extrait d'une pierre trés dure d'ori-
gine volcanique.

m La terre verte naturelle Plus elle était broyée, meilleure elle était.
m L'azur d’'Allemagne Cette couleur naturelle était extraite a proximité
des filons argentiféres. On en trouvait en Allemagne, dans l'est de la
France, en Hongrie, mais aussi prés de Sienne, Elle était broyée légére-
ment, avec trés peu d'eau.

m Le bleu outremer Il était obtenu a partir du lapis-lazuli, pierre tres
riche en bleu. Le lapis-lazuli était broyé dans un mortier de bronze, puis
sur le porphyre, sans eau. Quand la poudre était préte, on la mélan-
geait & de la résine de pin, a de la résine balsamique produite par le
lentisque et a de la cire neuve. On faisait fondre tous ces ingrédients
ensernble, dans une marmite neuve, pour obtenir une pate bien homo-
géne dont on pouvait extraire le bleu, On le malaxait dans une eau
savonneuse et |'on obtenait toutes les nuances de bleu, du plus pur au
plus dilue.

// LE BLANC DE SAINT-JEAN
La recette du blanc de Saint-Jean, donnée par Cennino
‘Cennini, peut encore étre utilisée aujourd hui. On modele
“en petits pains de la chaux en pate et on la fait sécher au
“soleil, sur les toits. Une fois le blanc bien sec, on le broie
et on le remet dans I'eau. Quelques jours plus tard, on
~faconne a nouveau des petits pains que I'on laisse sécher
au soleil le plus longtemps possible. On les broie nouveau,
on plonge le tout dans I'eau claire quelques jours et
on Jes remet au soleil le plus longtemps possible. On broie
une derniere fois, et on obtient alors le meilleur des blancs.



« Surface » prise

Jn.u' fex conleurs

Harmonie des couleurs

La théorie des couleurs

m La couleur

La lumiére du jour, apparemment incolore, est constituée en fait de
six couleurs principales : rouge, orangé, jaune, vert, bleu et violet. On
s'en apercoit en décomposant un rayon de lumiére a l'aide d'un
prisme.

Les couleurs primaires — le bleu, le jaune, le rouge — ne peuvent étre
obtenues par mélange. Elles permettent de réaliser toutes les couleurs.
Les couleurs binaires — le violet, le vert, 'orangé - sont obtenues
par mélange de deux couleurs primaires : le violet = rouge + bleu;
le vert = jaune + bleu; 'orangé = rouge + jaune.

n Les couleurs complémentaires

Elles ont la propriété d'étre trés contrastées les unes par rapport
aux autres, et surtout de s'équilibrer. Les couleurs complémentaires
les unes des autres forment la somme des trois primaires : le jaune
est complémentaire du violet {rouge + bleu); le rouge est comple-
mentaire du vert (jaune + bleu); le bleu est complémentaire de
l'orangeé (jaune + rouge).

Quand on utilise une couleur primaire et sa complémentaire dans
un ensemble décoratif, on ressent une harmonie, une plénitude, due
a la présence de toutes les couleurs.

u Tons rompus et gris colorés

Si on mélange trois couleurs primaires et si 'une de ces trois cou-
leurs domine dans le mélange, on obtient un gris coloré. On parle
de ton rompu lorsqu'une couleur est mélangée avec du noir.

Un gris coloré est plus beau, plus subtil qu'un ton rompu. Par
exemple, le gris-jaune obtenu par ajout d'une certaine quantité de
sa complémentaire, le violet, sera
plus chaud, plus fin, que le gris-
Hioke: —_I jaune obtenu par mélange avec

[
Bleu L du noir,

m Equilibre des couleurs

Les couleurs ont des valeurs
lumineuses différentes. On peut
créer un équilibre entre les cou-
leurs en les utilisant sur des sur-

Re |IJH':'

—
Vert - '
range [:]
Jaune I:]

faces différentes suivant leurs valeurs lumineuses propres. Goethe
a ainsi donné un classement par ordre de valeurs lumineuses des
couleurs principales correspondant aux surfaces qu'il faut leur don-
ner pour conserver leur équilibre.

De la nature des couleurs

Les couleurs provoquent des effets bien particuliers, des états
d'ame spécifiques. Une couleur peut étre chaude (rouge, jaune,
orange) ou froide (bleu, vert, violet), et en méme temps claire ou
foncée. « Chacun sait que le jaune, l'orange et le rouge donnent et
représentent des idées de joie, de richesse », disait E. Delacroix.

Des expériences ont été faites sur les effets de la couleur. On a par
exemple observé que, dans une piéce peinte en bleu-vert, chauffée
a 15°C, on aura plutét froid, alors que dans une piéce peinte en
rouge orangé, chauffée a 10 °C, on aura plutét chaud. Le bleu ralen-
tit la circulation sanguine, le rouge orangé 'active. Les couleurs
chaudes nous portent vers |'animation, la vivacité, les couleurs
froides vers 'inquiétude, la douceur, la nostalgie.

Quelques interprétations symboliques

m Le jaune La couleur la plus lumineuse, elle rayonne comme |'or et procure un sentiment de bien-
étre et de joie. Mais on peut se lasser de ce caractére trop présent, qui « scnne comme une trom-
pette » (W. Kandinsky). Cette couleur est associée a |'élément terre, en Orient comme en Occident.

m Le bleu Le bleu est la couleur typiquement céleste. Couleur de la paix et de la tranquillité, il a un
effet calmant et rafraichissant. Il ouvre la porte de la compassion et de l'intuition.

® Le rouge La couleur du feu. Le rouge donne une impression de force, d'énergie, de joie et de
triomphe. Il agit intérieurement comme une couleur vivante et agitée.

® L'orange La couleur du soleil. Quand elle est plus jaune que rouge, elle est puissante et magnifique,
réjouissante et trés agréable,

m Le violet Le violet évoque la tristesse, Les Chinois |'emploient comme couleur de deuil. Trés diluée,
cette couleur donne le mauve, qui a quelque chose de vif sans étre gai.

m Le vert «La passivité est la propriété la plus caractéristique du vert absolu», disait Kandinsky.
Couleur trés reposante pour les ames fatiguées, elle peut étre lassante a la longue. On a souvent
déconseillé de s'en vétir et de s'en entourer trop longtemps.

m Le blanc La lumiére se manifeste par le blanc. Le blanc agit sur notre ame comme un grand silence.
Il est le symbole de la joie et de la pureté immaculée.
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Couleurs et correspondances

Chakra coronal
= le violet
Chakra des yeux
= l'indigo

m En Egypte

Dans I'Egypte ancienne, le dieu
Thot était le maitre des couleurs. Il
les utilisait pour guérir et éveiller

les facultés spirituelles. La couleur
. jaune d'lsis stimulait le mental tan-
Chakra de

la gotge dis que la couleur rouge d'Osiris
= le blen augmentait la force vitale.

m En Inde

Chakra du coeur

Dans la tradition indienne, on uti-
lise la couleur pour agir sur les
corps subtils de l'homme. Ces

=le vert

Chakra du Jr.\h.'\u.\
solaire = le jatne

corps invisibles entourent le corps

physique et constituent l'aura. Ils
Chatkra du nombeil

comprennent des centres d'éner-
gie, ou «roues», nommes chakras,
garants de |'équilibre de l'étre.

= l'orange

Chakra du coceys

= le rouge Pour la meédecine traditionnelle
indienne, appelée médecine ayur-
védique, a chaque centre d'énergie correspond une couleur.

Nous pouvons profiter des effets de chaque couleur par le port de
vétements, de pierres précieuses, |'utilisation de lampes colorées,
la visualisation des couleurs par la méditation ou la décoration de
notre maison.

Voici quelques exemples des propriétés de chaque couleur selon
les enseignements traditionnels de la médecine indienne.
e Le rouge : stimule le sang et les nerfs. Combat les effets nocifs
du froid.

e L'orange : stimule le systéme respiratoire et aide a fixer le cal-
cium. Couleur anti-fatigue qui apporte l'optimisme.

e Le jaune : stimule le systéme nerveux central, le tonus et sur-
tout I'énergie digestive.

e Le vert : harmonise les différents corps subtils de 'homme.

e Le bleu : augmente les défenses de 'organisme lors d'infections
ou de fiévres. Effet calmant et rafraichissant.

e Le violet : calme les émotions. Diminue 'angoisse et la peur.

m En Chine

L'art du feng shui permet I'harmonie de 'homme avec son environ-
nement. A chaque élément —feu, métal, eau, bois et terre-
correspondent une couleur et une orientation :

* bois - vert - Est;

* terre - jaune - Centre.

* feu - rouge - Sud;
* meétal - blanc - Quest;
* eau - bleu - Nord ;

Les couleurs seront choisies pour chaque piéce d'une maison en
accord avec le caractére des habitants mais, surtout, de maniére a
ce qu'il n'y ait aucune dissonance entre la nature de chaque piéce,
son orientation et l'élément qui lui correspond.

m Pour les alchimistes

Pour les alchimistes, a chaque métal correspond une couleur :
* alargent, le blanc; * au mercure, le vif-argent;

* au cuivre, le vert; * alor, le jaune;

* au cobalt, le bleu; * au plomb, le marron.

* au fer, le rouge;

m Pour les astrologues
Pour les astrologues, a chaque planéte correspond une couleur :
* au Soleil, 'orange.
* ala Lune, le blanc;
* a Mars, le rouge ;
* a Mercure, le vert;

* aJupiter, le jaune; //
* aVeénus, les couleurs variées; RECETTES

Pour faire le bleu nuit d'un ciel
etoilé, prenez du bleu de cobalt
que vous foncerez avec de la terre
de Sienne brilée et ajoutez a

ce mélange une pointe de rouge,
Pour faire un treés beau rouge,
prenez une part de rouge, a peine
un peu plus d'ocre jaune, deux
parts de Sienne brulée et du blanc.
La terre de Sienne briilée fait de
tres beaux roses.

= 3 Saturne, le noir.

Ces correspondances sont établies par analogie. La nature
de telle planéte est en «résonance » avec telle couleur.
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Les enduits

Composeés de chaux, de sable et d’eau, les
enduits protegent et isolent les murs. Que ces
derniers soient en pierre, en brique, en terre ou
en béton, ils doivent toujours étre préparés avant
d’étre enduits.

Le velouté des enduits a la chaux permet de créer
des environnements et des espaces trés agréables.
Selon le choix des sables, des pigments et de la
technique de finition, on obtiendra des murs
exceptionnellement beaux et harmonieux, bien
loin des enduits industriels, qui font se ressembler
tous les villages...

Solides et respirants, les enduits a la chaux
aérienne en pate défient les siécles. Ils sont
simples a mettre en ceuvre, agréables a manipu-
ler, et peuvent étre utilisés aussi bien en facade
qu’en intérieur.




Composition du béton romam

La restauration
d’'un vieux mur en pierre

La préparation du mur

Sur un vieux mur couvert de platre, il faudra enlever tout le platre
pour revenir aux pierres ou a l'enduit de chaux d'origine. Le platre est
en effet, dans ce cas, incompatible avec la chaux. Il absorbera |'eau
de l'enduit et empéchera la bonne adhérence de la chaux.

Chaux Tuile Sable

On peut conserver les parties saines des vieux enduits de chaux
quand il en reste. Un diagnostic de 'ensemble du mur s'impose. On
commence par sonder le mur pour repérer les surfaces qui « son-

La chaux en pate est retirée de son conditionnement puis malaxée
avec |'eau contenue dans son sac, plus un litre ou deux (pour 20 kg
de pate). On doit obtenir une pate bien lisse (1 et 2).

nent creux», ce qui signifie que l'enduit est décollé. Ces parties
sont a éliminer, ainsi que tout ce qui s'effrite ou a pu étre altéré
par 'humidité.

On trempe ensuite quelques minutes les tuiles pilées dans I'eau, on
les égoutte puis on les ajoute a la pate de chaux. Les tuiles peuvent

étre pilées avec un marteau ou avec un concasseur (3).
Apres ce grand nettoyage, le mur doit étre abondamment arrosé,

au jet, en pluie fine, de facon a dépoussiérer I'ensemble et i finir
d'enlever tout ce qui ne tient pas.

F.‘i‘(l!!t‘.\ du mﬁun(qc

Si on travaille avec un malaxeur a main, qui ressemble a une grosse
perceuse, on commence par verser un seau de tuiles pilées sur la
chaux, on mélange bien, puis on ajoute un autre seau de tuiles et on
mélange encore. Avec une bétonniére, on met d'abord le sable, puis
la chaux et enfin la terre cuite. |l s'agit d'obtenir une pate compacte,
qui ne coule pas et ne s'effrite pas (4 et 5).

Le mur saturé en eau n'absorbera pas ['eau de I'enduit. On permet-
tra ainsi une bonne adhérence de l'enduit et on évitera les fissures.

On arrose le mur la veille et juste avant la pose de |'enduit.

Les gros trous peuvent étre bouchés avec du béton romain, des
pierres ou des bouts de tuiles.

u Le béton romain

Le béton romain est constitué de tuiles pilées en gros gravier, de
sable et de chaux en pate. Ce mélange trés résistant permet de com-
bler des trous rapidement et a moindre cout, mais aussi de faire des
dalles'. On mélange 1 part
de chaux en pate pour 3
ou 4 parts de tuiles pilées (] ]
et 1 part de sable assez

gros (0-3mm),

1. Voir « Les dalles », page 54,

dton romain

UNE MANUPULATION DELICATE
Attention, méme éteinte, [a chaux
est corrosive. Elle brile |a peav,

Pour |a manipuler, on se protépe avec
des pants et des |unettes. Si vous recevez
des €éclaboussures de chaux dans [es yeux,

[avez-les vite a grande eav.
EEE
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Pour appliquer ce mélange trés granuleux dans les gros trous, le
mieux est de travailler a la main. Les morceaux de tuiles rendent
difficile ['utilisation d'outils. Les gants sont indispensables
pour se protéger de la chaux.

Vue en coupe d’un mur
restauré au béton romain

On travaille par applications de 6 a 10 cm d'épaisseur, en
respectant chaque fois un temps de séchage de quelques
heures entre les couches.

Ce qui fait l'originalité du béton romain, concu dans
I'Antiquité, c’est que 'on a su mélanger un produit argi-
leux, la terre cuite, a un produit aérien, la chaux en pate,
sans abatardir ce mélange. La terre cuite ne se confond
pas avec la chaux, la pate enrobe les bouts de tuile. Le
mur continue de respirer tout en étant consolidé. La terre
cuite apporte d'autre part a 'ensemble de l'oxygéne et
du gaz carbonique, qui vont permettre une meilleure car-
bonatation et une prise en grande épaisseur.

De nos jours, on mélange presque systématiquement
une chaux aérienne, qui fait sa prise au contact de lair,
et une chaux hydraulique ou du ciment, qui prennent au
contact de |'eau. Ce sont des matériatx qui se confon-
dent (on ajoute une poudre a une poudre) et qui réagis-
sent a l'inverse |'un de ['autre. On appelle ces mélanges
des mortiers batards.

// CHOIX DES TUILES

La qualité des tuiles a son importance. L'argile des
bords de la Méditerranée est meilleure que celles des
regions plus froides pour faire du béton romain.

Pierres

Enduit ancien
Béton romain

Premiére couche d'enduit

Béton grec et béton romain

Les Grecs mélangeaient de la chaux avec la poudre volcanique de l'ile de Santorin. Vitruve, archi-
tecte romain du 1*' s. avant ).-C., écrivait a ce propos dans son célebre traité De architectura :

«Lorsque l'on mélange cette poudre avec de la chaux et de la pierre broyée, la magonnerie devient
tellement compacte qu'elle durcit non seulement dans les batiments ordinaires mais également

sous l'eau. »

mettent a la chaux de durcir au contact de |'eau.

pour rendre les constructions étanches.

Les Romains faisaient la méme chose avec la pouzzolane, roche volcanique de la région de
Pouzzoles, en Italie. La pouzzolane est composée de silice, d’ alurnlne et d'oxyde de fer, qui per-

Les Romains ont repris également la tradition grecque qui consistait a mélanger des briques broyées
a de la chaux. Ils mélangeaient a une chaux aérienne de largile cuite, dont les propriétés sont
proches de celles de la pouzzolane, pour que le mortier puisse faire sa prise a I'eau et étre utilisé

m Pierres et tuiles pour combler les trous

Des trous importants peuvent aussi étre comblés avec des pierres ou
des morceaux de tuile. Le mélange pour les fixer sera de 1 part de
chaux pour 3 parts de sable assez gros (0-3 mm).

Pour les trous de moyenne importance, on utilisera de préférence
les morceaux de tuiles, plus légers que les pierres et qui adhérent
trés bien a la chaux. Les tuiles comme les pierres doivent toujours
étre trempées dans 'eau avant d'étre utilisées.

m Finitions

On peut en rester a ce stade de la restauration du mur, les trous
rebouchés, les pierres laissées apparentes, soigneusement net-
toyées des traces de chaux avec une éponge, ou bien continuer a
enduire le mur et recouvrir les pierres en deux ou trois couches suc-
cessives (voir pages suivantes).
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LES OUTILS

e un malaxeur & main, une bétonniére
espagnole ou un malaxeur a pales;

= deux grandes poubelles avec couvercles ;
s un tamis;

» une brouette;

» des seaux;

* une gamatte;

= une truelle ou une langue de chat;

= une taloche et un platoir en inox;

= des gants en caoutchouc.

Etapes du mélange
]

; 1 ;.I?."-'-"‘f-;-n_,

La préparation de I’enduit

De la chaux, du sable et de I'eau : c'est tout ce qu'il faut pour pré-
parer un enduit. Simplement, les proportions varient en fonction du

support et de la finition recherchée,

La chaux aérienne en pate ne se prépare pas du
tout comme les ciments ou les chaux hydrau-
liques. Les premiéres couches sont en effet trés
pauvres en liant, on augmente les doses en allant
vers la finition.

Les enduits a la chaux en pate sont plus souples et
plus agréables a manipuler que les ciments ou les
chaux hydrauliques. Les gestes habituels des
magons, tel que le «jeté» a la truelle, ne convien-
nent pas a ces matiéres. L'application au platoir est
plus adaptée, et surtout beaucoup plus facile a
réussir si on manque d'expérience.’

Avec un sac de 20 kg de chaux en pate, on peut
couvrir 5 a 6m? en une seule couche. Ainsi, pour
un enduit passé en trois couches, on prévoit un
sac pour 2m” On doit compter deux a trois fois
plus de sable que de chaux. Attention a l'eau : il
ne faut pas en ajouter beaucoup.

Avec un malaxeur a main, on prépare 'enduit dans
un récipient a bords assez hauts. On commence
par malaxer la chaux avec son eau plus 1 litre ou
2 (pour un sac de 20 kg) de facon a obtenir une
créme bien lisse (1 et 2).

On ajoute ensuite le sable, seau aprés seau, et de I'eau en petite
quantité, jusqu'a obtenir un mélange qui aura la consistance d'une
pate a pain (3, 4 et 5). Il ne doit ni couler ni s'émietter,

Pour préparer de plus grandes quantités d'enduit, on peut utiliser
un malaxeur a pales horizontales ou une bétonniére espagnole, spé-
cialement congus pour malaxer de la chaux en pate,

L'enduit préparé peut étre conservé plusieurs semaines dans des
récipients hermeétiques.

A

,Q’\ L’application de I’enduit

) ) Une fois le mur bien nettoyé, les gros
: trous rebouchés, on le prépare en le

mouillant abondamment la veille et juste
avant la pose de |'enduit. On commence tou-

jours a enduire par le haut du mur et on pro-

gresse par panneaux entiers pour éviter les

raccords.

A

A l'aide d'une truelle ou d'une langue de
chat, on prend l'enduit dans une
gamatte et on le pose sur la taloche
ou le platoir pour l'appliquer sur le
mur.

Pour une fagade, la préparation des
enduits est la méme que pour les murs
intérieurs. Mais un enduit exteérieur est
toujours plus épais qu'un enduit inté-
rieur. On peut aller jusqu'a 3 cm d'épaisseur. Le sable est souvent
plus grossier, surtout pour les deux premiéres couches.

/‘/ CONDITIONS CLIMATIQUES

~ On doit éviter de travailler par des températures

_ inférieures & 5 °C ou supérieures a 40 °C. Une fois

~ Venduit posé, si la plule menace, protégez votre
travail avec des biches,

I enduit est posé sur la

taloche d l'aide d'une
ﬁmguc de chat.

Le platoir en inox sert
d distribuer la chauy sur
fe mur, t!ll'l r'm\' vers le J'mrJ.'
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m La premiére couche d’enduit
La premiére couche est composée de 1 part de chaux en pate pour
3 parts de sable assez gros (0-3 mm). Cette premiére couche, appelée
gobetis, sert a «calmer » la surface, c'est-a-dire a remplir les creux et
les petits trous. On ne cherche pas a faire une surface trés lisse. Sa tex-
ture granuleuse permet une bonne accroche des couches suivantes. Sa
consistance sera un peu plus liquide que celle des autres couches.

Composttion

.Jfl' JI-f {‘I’i'”.‘:'r"?'l' couche

d’enduit

L B BRCN BN N e
. . '.0 PO W e

‘., ., s .
;.-."..'.‘.-..'
é‘ -. b '. v 4 * " %
I& ‘. ¢ L B .
., .8 . v
1 g . .,
1 & W . ol
w ® vy &%
L L S SR T W N s - I~ \ e i B S
haux Sable
L'épaisseur, de 0,3 3 1 cm en moyenne, dépendra a la fois du type
I 7 [ T . " v
_:, / ":, / ":, de support et du sable utilisé. Une épaisseur trop importante pro-
/ voquerait des microfissures.

On étale l'enduit avec une taloche. Cet outil fait ressortir le grain, ce
<

qui permettra une bonne accroche des couches suivantes. Pour ame-
liorer encore |'accroche, on hachure la surface enduite a l'aide d'une
\\ langue de chat. Aprés 24 heures, on peut passer la deuxiéme couche.

aar'/ 4

Pour une bonne accroche

m La deuxiéme couche d’enduit

Cette couche, composée de 1 part de chaux pour 2 parts de sable
moyen (0-2 mm), permet d'aplanir le support. Elle peut servir de
couche de finition si le support est assez lisse au départ, mais le
plus souvent on applique trois couches.

l!(' ﬂ.-__l deuxiéme couche, on i hure

-
Fenduir qui vient d étre pose

On mouille a nouveau le mur au jet, en pluie fine, et on prépare

= I'enduit en quantité suffisante pour la journée.
lrrmlr‘.rnrrun de fa deuxiéme

Les platoirs a stuc, en inox, sont utiles parce qu'ils permettent de
réaliser rapidement des surfaces trés

couche d'enduit

TN

o ®w "

fine 84 o6 " lisses et trés belles.

iL-' g% R L'épaisseur de la couche sera en
:-;.‘-.‘. S moyenne de 0,32 0,8 cm selon le sable
i‘-." b _* & utilisé. On hachure la surface de l'en-
Lo ‘: Wie | & ‘ duit et on laisse sécher 24 heures
L RG] avant de passer la troisieme couche.
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;| Une rue du village d'Uzeste, en Gironde, peinte a I'aquarelle
| pour une exposition destinée a remettre en valeur

 les techniques d'application de la chaux en pate,

| enduits et badigeons, sur les fagades (1991).

Les carrieres d'ocre
a Roussillon, en
Provence. Un site
unique au monde
ot l'on extrait

des ocres rouges
et jaunes.



La couleur trés chaleureuse

Les badlgeons de chaux s'accordent toujours
a la nature et aux paysages.

de ce badigeon a été
obtenue par un simple
mélange, a parts égales,
de terre de Sienne brulée
et d'ocre jaune.

| Une simple couche de badigeon a
| suffit pour colorer cette facade batie
| «asable et a chaux» il y a plus

{ de 200 ans.

Pour cet enduit réalisé en montagne
(a plus de 2000 m d'altitude), on |

a ajouté au sable et a la chaux un l
gravier noir roulé dans le torrent | -
qui coulait prés du chantier. |/

Un bloc de béton romain encore
extremement solide aprés
plus de 2 000 ans.

Un bel exemple d'enduit « a pierre vue »
dans un village catalan des Pyrénées-Orientales,
Les petits bouts de tuile sont décoratifs
tout en servant a consolider 'ensemble.




P el SN E Y

et sall

| Couleur passée a |'éponge
I sur un badigeon de chaux.

Un enduit a la chaux en pate coloré
a l'éponge avec de l'ocre jaune.

Le décor peint a fresco autour
de cette porte lui donne
une dimension plus agréable.
Murs et plafonds sont

Enduit teinté dans la masse badigeonnés a la chaux.

avec de la terre de Sienne

naturelle. Les différentes facons d'appliquer

l'enduit permettent d'obtenir
différents effets de couleurs,

De la terre de Sienne brulée, de l'ocre jaune, un peu de blanc
et du rouge de cadmium pourpre pur ont permis de réaliser
ce trés beau rouge.




Peintures a la cire sur bois.
Les couleurs sont passées
sur la chaux et fixées avec
de la cire blanche.

Une maison entiérement batie

et enduite a la chaux en pate.

La facade est peinte a fresco.
Architecte géobiologue André Gilon,

Affinités entre pierre
et badigeon.




nduits et badigeons de chaux :

des supports merveilleux
~ pour la créativité.

V/4

m La troisieme couche d’enduit

La troisieme couche est la couche de finition. Toujours la
plus fine, elle peut varier entre 03 et 0,6 cm d'épaisseur.
On peut rester dans les mémes proportions que pour la
deuxiéeme couche, mais le sable plus fin donnera un aspect
plus doux. Pour un aspect plus lisse, on prendra 1 part de
chaux pour 1 part de sable.

On mouille le mur au jet et on prépare 'enduit en quantite
suffisante.

Composition
de la troisiéme couche d’enduit

L
{L\\“\: "‘.‘
LSRN, YRR, WS W U
Chaux Sable

L'enduit est appliqué en mouvements souples et harmonieux. Les
platoirs en inox ou les langues de chat permettent d'obtenir des
effets de velours ou des moirés sur I'enduit. Une finition talochée

fera par contre ressortir le grain et sera plus ordinaire.

2. Voir 'encadre
Les terres colorées,
page 16.

3. Voir « Le stuc»,
page 56.

4. Voir « L'enduit
teinté dans la
masse », page 50.

Avec le platoir en inox, L'enduit est lissé au platoir.

on éqalise la surface.

FINITIONS

Pour embellir et personnaliser vos enduits, vous pouvez y
incorporer des graviers roulés dans les riviéres ou les torrents,
ou méme de la terre?. On obtient une finition tres lisse en rem-
placant le sable par de la poudre de marbre : c’est le stuc®.
L'enduit peut également étre teinté dans la masse avec des

pigments®.
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Les supports autres que la pierre

Les murs en briques

Les briques absorbent beaucoup d'eau, il faudra donc les arroser
abondamment avant de les enduire. On préparera ensuite un gobe-
tis d'accrochage assez liquide pour qu'il adhére bien a la surface
lisse des briques. Preparé avec 3 parts de sable grossier (0-3 mm) et
1 part de chauy, il permettra une bonne accroche des deux couches
suivantes.

Les proportions des différentes couches sont les mémes que pour
les murs en pierre mais elles peuvent étre plus fines. En fagade, un
enduit a la chaux protege les briques de I'humiditeé.

Les murs en béton

Comme pour les briques, on arrose bien le support.avant d'enduire
et on passe un gobetis fluide préparé avec un sable assez gros (0-
3mm) pour donner de |'accroche aux couches suivantes. Les pro-
portions seront les mémes que pour les murs en pierre.

Sur un mur en béton I'enduit servira surtout a améliorer l'esthétique
du mur.

Les murs en terre

Les murs en terre se restaurent trés bien avec de la chaux en pate.
La souplesse de ces enduits s'accorde bien a ces matiéres tendres.

Les murs sont parfaitement consolidés et protégés des intempéries.
A l'opposé, ciments et chaux hydrauliques forment des carapaces
sur ces murs fragiles.

Rappel des proportions

m 1" couche : 1 part de chaux, 3 parts de sable
m 2° couche : 1 part de chaux, 2 parts de sable

m 3° couche : 1 part de chaux, 1 part de sable

Avant d'enduire, il faudra commencer par
dépoussiérer et humidifier les murs. On peut
passer ensuite un badigeon léger sur toute la
surface pour fixer le support.

Les enduits doivent étre préparés avec du
sable fin (0-1 mm). Les proportions restent les
mémes que pour les murs en pierre.
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En résume...

Les grandes regles a observer

m Les grandes chaleurs de |'été sont déconseillées pour appliquer
un enduit, de méme que les périodes de gel.

m Pour permettre une bonne accroche de I'enduit, le support doit
toujours étre bien mouillé,

m L'épaisseur de chaque couche dépend de la granulométrie du
sable utilisé. Plus le sable est gros, plus la couche peut étre
épaisse. Un enduit de qualité peut avoir une épaisseur de 2 a3 cm
en exterieur.

m On laisse toujours 24 heures entre chaque couche d'enduit.

m Les outils et les récipients utilisés doivent toujours étre nettoyés
en fin de journée car la chaux, une fois seche, est difficile a enlever.

Les difficultés que I’'on peut rencontrer

m Faiencage ou micro-fissures Couche trop épaisse ou trop
riche en liant, température trop élevée, support qui n'a pas été
assez humidifié.

m Décollement Support mal nettoyé, trop lisse ou détrempe
en surface.

m Effritement Température trop élevée, dosage en liant trop

faible.

m Efflorescences Support mal lavé ou malsain, eau de gachage
impure, sable sale ou contenant des sels, etc.

m La prise ne se fait pas Couches trop épaisses, temps de
séchage entre deux couches non observeé.



Les enduits a pierre vue

Certains murs en pierre, tellement beaux, ne demandent pas a
étre enduits. Les pierres y sont harmonieusement disposées, il y
a trés peu d'espace entre elles. Ils ont été batis pour résister aux
intempéries.

En revanche, il faut se garder de céder a la désastreuse mode rus-
tique qui a «déshabillé» un nombre incalculable de fagades qui
n'étaient pas faites pour cela, et oblige maintenant des maisons a
supporter d'énormes joints en ciment autour de leurs pierres — sans
compter les désagréments provoqués par I'humidité retenue dans
leurs murs...

Si vous avez des murs qui peuvent rester a pierre vue, voici comment
les protéger, les consolider et les restaurer. Il faut beaucoup datten-
tion et de sensibilité pour que 'ensemble reste harmonieux.

La préparation du mur

Si le mur a été rejointoyé au ciment, ponctuellement ou dans son
ensemble, il faut 'enlever a l'aide d’un burin et d'un marteau pour
revenir au liant d'origine. On lave ensuite le mur au jet pour le
dépoussiérer et faire tomber ce qui ne tient pas. Les trés gros trous
sont comblés avec du béton romain.

La restauration du mur

L'enduit est ensuite préparé, avec 1 part de chaux pour 3 parts de sable
(on garde ces proportions, méme s'il faut faire deux ou trois passages).
Pour obtenir une couleur en accord avec l'enduit d'origine, on peut
utiliser un sable local ou teinter le mélange avec des pigments.

m Joints a fleur
On laisse affleurer les pierres de I'enduit, qui remplira tous les
espaces entre les pierres.

Comme pour un enduit, on commence par le haut du mur. Plusieurs
passages sont en général nécessaires pour arriver au niveau des
pierres. Ne dépassez pas 2 cm d'épaisseur par couche et laissez sécher
chaque couche quelques heures avant d'appliquer la suivante.

Apreés chaque passage, les pierres seront nettoyées avec une éponge
et de |'eau. Plusieurs ringages seront nécessaires pour enlever toute
trace de chaux. Ce travail doit étre fait délicatement pour ne pas
abimer la surface des joints.

Une fois séche, la chaux forme sur les pierres un voile blanc tres
difficile a enlever. Sur des carreaux de terre cuite, c'est la méme
chose. L'acide chlorhydrique dilué dans de l'eau est le seul produit
efficace pour enlever les traces de chaux, mais il vaut mieux éviter
son usage et nettoyer les pierres ou les carreaux avant que les
taches de chaux soient complétement séches.

m Joints creusés
On peut aussi restaurer un mur en laissant les joints creusés. L'enduit
n'affleure pas a la surface du mur. L'effet obtenu est plus rustique.

Réaliser des joints creuseés permet de consolider 'ensemble du mur
en fixant les pierres qui bougent et en restaurant 'enduit entre les
pierres. Comme pour les joints a fleur, on nettoie la surface des
pierres a I'éponge apres la pose de I'enduit.

Vue de Jrsh'(.' lrlln mur ('ﬂil’!f” d Ipn'lr«' vue

EEE
FINITIONS
Les principes de
finition sont
décrits ici pour
|a restavration d'un
mur, mais fout est
possible. Un mur

pevt par exemple

étre enduit a
sa pase et |aisser
apparaitre |es
plerres Sur sa
partie supérievre.
A chacun de laisser
parler son
Imuginofion...
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Badigeons
et autres
initions colorées

La maison n’appartient pas a celui qui l'habite
mais a celui qui la regarde.
(Lao Tseu)

Mélangée a des pigments, la chaux embellit et
donne vie aux maisons. Elle va changer I'am-
biance d’une piece ou le caractére d'une facade
tout en apportant aux murs le veloute, la matite
et le naturel du calcaire pur.

Quatre finitions colorées sont présentées ici : le
badigeon, la couleur a I’éponge, la couleur a
fresco et I'enduit teinté dans la masse. Les cou-
leurs mélangées ou passées en surface seront a
chaque fois exaltées par le blanc lumineux de la
chaux.



/4

LES OUTILS

 deux grandes poubelles de 8o litres

avec couvercles;

= une grille plastifiée (trous de 1mm
de diametre environ);

s un malaxeur a main;
® une brosse a badigeon en soies

synthétiques;
s des gants;

» des funettes de protection.
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Le badigeon

Pour préparer un badigeon de chaux, on ajoute tout simplement de
l'eau et des pigments a la pate de chaux. La chaux aérienne en péte
permet de préparer des badigeons sans aucun additif ou fixatif. Le
calcaire va former une pellicule protectrice sur les murs grace a la
carbonatation.

En fagade, un badigeon peut tenir 20 a 25 ans, parfois plus. Le blanc
de la chaux éclaircit les couleurs mais elles restent toujours trés
lumineuses. Elles changent avec le temps, la pluie les mouille, les
rend plus intenses, le soleil remet tout en place. La teinte se patine,
finit par s'user, mais ne s'altére pas.

Le badigeon est trés simple a préparer et a passer.

La préparation du support

m Sur un enduit a la chaux

Les enduits a la chaux sont des supports parfaits pour
le badigeon, qui leur apporte a la fois couleur et pro-
tection. Pour pouvoir étre badigeonnés, les enduits
doivent étre bruts, sans peinture.

Sur une maison ancienne, enduite a la chaux comme
on le faisait encore au début du siécle dernier, on
commence par enlever les morceaux d'enduit qui
s'effritent ou qui sonnent creux. S'il y a des fissures,
elles seront ouvertes,

La fagade sera nettoyée au jet pour la dépoussiérer et faire tomber
tout ce qui ne tient pas. On insistera sur les endroits a restaurer.

Toutes les lacunes et fissures seront comblées avec un mélange de

chaux en pate et de sable (1 part de chaux pour 3 parts de sable gros-

sier). Pour les gros trous, on utilisera du béton romain, des pierres ou

des morceaux de tuiles'. Ces « pansements» doivent sécher 24 h  |1. Voir «Le béton romain »,
avant de recevoir une deuxiéme couche ou du badigeon. On pro- | pages 26-29.

céde de la méme fagon sur les murs intérieurs. Un aspirateur a eau

permet de bien mouiller les murs sans provoquer de dégats.

m Sur du platre

Les vieux platres peuvent étre badigeonnés, mais il faut s'assurer de
leur solidité. Le platre a une durée de vie assez courte. Au bout
d’une centaine d'années, quelquefois bien avant, il peut devenir pul-
vérulent. On le dit « mort». Ce platre-la est irrécupérable, a moins
d'utiliser la chimie et des résines pour le consolider.

Pour restaurer du vieux platre, on commencera par enlever tout ce
qui ne tient pas et toute trace de colle ou de peinture a l'aide de
spatules et de papier de verre. Toute la surface sera parfaitement
poncée et dépoussiérée. Les lacunes et les fissures seront comblées
avec |'enduit de rebouchage a la poudre de marbre.

Si vous travaillez sur des platres neufs, vérifiez que le platrier n'a
pas fini son travail avec une fine pellicule de platre, comme cela se
fait parfois. Elle pourrait se décoller avec I'eau du badigeon.

Sur du placoplatre, il faudra isoler le support avec une résine spé-
ciale, appelée interface, pour permettre |'accroche.

Enduit de rebouchage a la poudre de marbre

Simplement fait de poudre de marbre, de chaux aérienne en pate et d'un peu d'eau, cet enduit de
rebouchage est idéal pour restaurer les vieux platres. Il présente |'avantage de ne contenir aucune
résine synthétique, de bien accrocher au support en platre et de permettre une bonne adhérence
du badigeon.

Pour préparer cet enduit, on mélange a parts égales de la poudre de marbre et de la chaux. On
ajoute de 'eau petit a petit, jusqu'a obtenir une pate bien lisse. Conservée a l'abri de l'air, cette
pate peut se garder plusieurs jours ou plusieurs semaines.

La poudre de marbre est vendue chez certains marchands de matériaux {voir liste en annexe).
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2. Voir « Les qualites
de la chaux », page 9.

mposition du badigeon

®m Sur un enduit a la chaux hydraulique ou au ciment

Si votre fagade est enduite de chaux hydraulique ou de ciment, le
badigeon vous permettra de l'égayer. Par la suite vous pourrez envi-
sager de la « décroliter », surtout si les murs sont en pierre.

Le badigeon adhére bien sur le ciment ou le béton brut. Mais il faut
savoir que ces matériaux, lorsqu'ils couvrent de vieux murs, étouf-
fent et font tomber en poussiéres les pierres qui sont a l'intérieur.
Elles se désagrégent sous l'action de I'humidité qui ne peut s'échap-
per’. Sur de tels supports, le badigeon sera la plupart du temps
altére par du salpétre ou des sels.

La préparation du badigeon

Autrefois les badigeons, faits avec des chaux artisanales issues de
pierres plus ou moins pures et pas toujours bien cuites, ne tenaient pas
trés bien et poudraient. Quand on utilise une chaux en pate de bonne
qualité, les badigeons ne poudrent pas et on n'ajoute aucun adjuvant.

Actuellement, les badigeons faits avec de la chaux aérienne en poudre
doivent étre adjuvantés avec des résines acryliques ou vinyliques, des
colles animales ou vegétales, du sel d'alun ou de la caséine... pour les
empécher de poudrer. Ces préparations peuvent-elles encore étre
appelées badigeons de chaux ? Elles ne sont plus respirantes pour la
plupart et n'ont plus les qualités de la chaux. Les sels peuvent provo-
quer la formation d'efflorescences ou de crypto-efflorescences.
Quant a la caséine, elle favorise la formation de moisissures...

m De la chaux et de l'eau

De la chaux et de l'eau, c'est tout ce
qu'il faut pour faire un badigeon. A
condition de choisir une chaux en pate
d'excellente qualité, provenant de cal-
caires trés purs.

Pour 20 kg de pate, on ajoute au moins
40 litres d’eau. On obtient alors une
soixantaine de litres de badigeon.

Avec cette quantité, il est possible de couvrir une surface de 80 a
100 m? en trois couches.

Le sac de chaux est d'abord vidé dans une poubelle, avec son eau
(1 et 2). On ajoute un peu plus d’eau, de fagon a recouvrir la pate.
On malaxe pour rendre la pate homogeéne et bien lisse. Petit a petit
on ajoute les 40 litres d'eau, tout en mélangeant, jusqu'a obtenir un
lait épais (3, 4 et 5).

Pour savoir si la dilution est bonne, on fait des essais sur une
planche ou un mur. Il ne doit pas y avoir d’épaisseurs quand on
étale le badigeon a la brosse. La couche doit étre transparente, elle
blanchira en séchant.

Une fois le badigeon préparé, on le tamise avec une grille plastifiée
(@ 1 mm) pour enlever les derniers petits grains. On trouve ces
grilles dans les magasins de jardinage. Le plus simple est de trans-
vaser le badigeon d'une poubelle a l'autre.

Ce badigeon peut étre conservé plusieurs mois a condition de bien
fermer le couvercle.

m Des pigments

Les premiéres couches de badigeon
peuvent rester blanches, la derniére
seulement sera teintée avec des pig-
ments minéraux ou des terres.

La teinte que l'on obtient va s’éclaircir
considérablement en séchant : au bout
de 24 heures, elle a perdu plus de la
moitié de son intensité.

// LES QUALITES DU BADIGEON

Les badigeons, comme les enduits a la chaux, permettent aux
murs de respirer et d'éliminer I'eau en exces. s permettent
aussi a I'air contenu a I'intérieur du batiment de se renouve-
ler. La fine pellicule de carbonate de calcium qu'ils apportent
favorise la protection et la conservation des murs en brique ou
en pierre. Enfin le badigeon de chaux a des propriétés désin-
fectantes et stérilisantes.

Teinte avant et aprés séchage

&3



Pour 20 litres de badigeon, on ajoute jusqu'a 1kg de pigments.
Au-dela, les pigments risquent de ne pas étre absorbés par la chaux
et de poudrer.

Dans une petite bassine, on couvre les pigments d'eau et on laisse
reposer. On rajoute ensuite de l'eau jusqu'a saturation et on malaxe
a la main pour obtenir une créme lisse qui se melangera bien a la
chaux. Enfin on tamise cette pate de pigments en la versant dans le
badigeon a travers une grille plastifiée.

Pour choisir la couleur, le plus simple est de faire des échantillons.
On pose pour cela un peu de badigeon sur un carreau de terre cuite
ou sur un mur. Un séche-cheveux permet de découvrir en quelques
minutes le résultat final.

m Le choix des couleurs

On peut comparer la diversité des couleurs a l'infinie variété
des notes de musique. En peinture, comme en musique, il
y a les dissonances et les accords parfaits. Comme on
cherche la note juste, on doit chercher la couleur
juste.

Pour chaque maison, il faudra tenir compte du caractére du bati-
ment, de sa forme et de son environnement pour le choix de sa cou-
leur. Des échantillons de couleur seront nécessaires pour vous
décider. Ils peuvent se faire directement sur la facade, et seront
recouverts ensuite par la premiére couche de badigeon.

Les terres naturelles sont trés indiquées pour ces travaux.
Ensuite, les boiseries seront peintes en harmonie avec I'ensemble.

Trés peu de couleur fait quelquefois merveille. D'autres fois, une cou-
leur forte s'impose. La ville de Sienne, en Italie, offre de merveilleux
exemples des roses subtils obtenus grace aux terres toscanes.

EEE
UN CHANTIER PROPRE
Les outils doivent toujouts €tre parfaitement
nettoyés en fin de journée, le chantier
épalement. On pevt ainsi travaifler
dans de bonhes conditions.
CT T

L’application du badigeon

Pour obtenir un aspect uni sur toute la surface a couvrir, il est pré-
férable de passer le badigeon toujours dans le méme sens, vertica-
lement. En croisant les coups de brosse, on obtient des effets plus
tourmenteés.

On commence par peindre le haut du mur, en descendant pour rat-
traper les coulures. Il faut bien étirer le badigeon et étre métho-
dique pour ne pas laisser de lacunes.

* Sur des enduits intérieurs, on passe au moins deux couches pour
faire disparaitre les traces de brosse (trois couches sont le plus
souvent nécessaires). Seule la derniére couche sera colorée.

* Sur du platre, pour la premiére couche, on ajoutera de l'eau au
badigeon pour le rendre plus fluide. Le platre, avide d’eau, sera
ainsi bien préparé pour recevoir les couches suivantes.

* Sur des fagades enduites a la chaux, une seule couche peut suf-
fire. Le grain plus épais des enduits extérieurs permet de les tein-
ter en une seule fois de fagon homogéne.

L'application se fait avec des brosses synthétiques assez larges
et épaisses. N'oubliez pas de protéger les sols, les portes et les
fenétres : la chaux une fois seche est difficile a enlever.

LES TERRES NATURELLES
Ocres, terres de Sienne
naturelles et brijées se

vendent en sacs de 25 kg. Pour
faire un frés beav ton «rosé »,
pat exemple, vous pouvez
me’j.anger d patts épales de [a
terre de Sienne brulée ef de
PPecre }aune. Vous obtiendrez
vne teinte ni frop jauvne,
ni trop rose, une belle covleur

chalevreuse.
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La couleur a I'éponge

La couleur passée a |'éponge permet d'obtenir des teintes vives,
intenses, de faire de trés beaux rouges, des bleus profonds. Avec le
badigeon, il faudrait utiliser énormément de pigments pour avoir
des teintes aussi soutenues.

Les pigments sont tout simplement mélangés a de l'eau ou a de l'eau
de chaux (voir encadré ci-contre). La transparence de ces prépara-
tions préserve la pureté des tons.

La couleur a I'éponge ne peut étre mise en ceuvre qu'en intérieur.
Elle ne résiste pas aux intempéries.

La préparation du support

On peut passer la couleur a I'éponge sur un enduit de chaux. La cou-
leur fera ressortir les mouvements de l'enduit. Si on préfére un
résultat plus uni, mais toujours transparent, on appliquera une ou
deux couches de badigeon blanc avant de passer la couleur.

Sur du platre, on passera plutét trois couches de badigeon pour
bien unifier le fond.

La préparation du mélange

Les pigments sont mélangés a de |'eau ou a de 'eau de chaux, qui
sert de fixatif, jusqu'a obtenir la teinte voulue. Il faut beaucoup
d’eau par rapport aux pigments.

On verifie la couleur

Composition de la couleur a J’fpon(qe sur du papier aqua-

A A rellé. La teinte doit
ter transparente
res p :
A I tres dilue. Si elle
A Al poudre, c'est qu'elle
A est saturée de pig-
Ao 'M ments. Il faut ajouter

_ de l'eau.

Fau Pigment

' On doit remuer le

mélange dés quon veut l'appliquer parce que les pigments se
déposent au fond du récipient. Avec 1litre de ce mélange, on peut
colorer a peu prés 5m?.

——— =

L’application de la couleur a I'éponge

Sur un enduit a la chaux qui vient d'étre posé, il faut attendre le len-
demain ou, mieux, le surlendemain, pour poser la couleur a
I'éponge. Sinon, on risque d'abimer I'enduit. Si on passe la couleur
sur du badigeon, on attend 24 heures aprés la pose de la derniére
couche.

On applique la couleur par mouvements circulaires et réguliers, en
repassant plusieurs fois au méme endroit si cela est nécessaire pour
unifier la couleur. Il s'agit d’obtenir un effet nuancé sans que la cou-
leur soit trop «agitée », comme on le voit souvent.

L’eau de chaux

poser des voiles sur les couleurs passées a I'éponge.

Composition de la préparation

Chaux

Fau de chaux

Bacﬁgmn reposé Quelques jours ou
quelques semaines

plus tard

L'eau de chaux, trés riche en hydroxyde de calcium, est précieuse en restauration. Elle permet de
refixer les couleurs des fresques sans utiliser de résine, de consolider et de restaurer les vieilles
pierres en leur redonnant un calcin protecteur. Elle est également utilisée comme fixatif et pour

Pour faire de l'eau de chaux, on
commence par préparer un badi-
geon avec 20 kg de pate de chaux
et une quarantaine de litres d’eau.
Ce badigeon doit reposer plu-
sieurs jours et si on peut plusieurs
semaines.

La chaux se dépose, quelques cen-
timétres d’eau claire la recouvrent
et une fine pellicule se forme a la
surface. On recueille cette pelli-
cule et l'eau qui l'entoure ; c'est
l'eau de chaux:

On récolte I'eau de chaux régulie-
rement, tous les mois, et on la
conserve dans des bouteilles bien
fermées. Plus le temps passe, plus
l'eau est riche en hydroxyde de
calcium.

L7



3. Voir I'encadré ta technique
de la fresque, page 9.

Les pigments se
déposent trés vite
av fond dv récipient,
on doit donc remuer
la préparation
a chaque fois que
Pon veut Putiliser.

La peinture a fresco

La peinture a fresco est principalement utilisée pour les fagades.
Elle permet d’obtenir les mémes couleurs intenses et aquarellées
quavec la couleur a I'éponge tout en offrant une trés bonne résis-
tance aux intempéries.

On dit d'une peinture qu'elle est passée a fresco lorsqu'elle est appli-
quée sur un enduit frais. Comme pour une fresque’, on va se servir du
processus de carbonatation de I'enduit pour la fixer. Les teintes obte-
nues, vives et transparentes, sont plus fortes qu'avec le badigeon.

Pour les intérieurs on préférera la couleur passée a |'éponge, dont
la mise en ceuvre est beaucoup plus simple.

La préparation de la peinture a fresco

La couleur est préparée tout simplement avec de 'eau et des pig-
ments. Dans un récipient pouvant contenir un litre ou deux, on
effectue le mélange en ajoutant I'eau petit a petit sur les pigments
et en remuant avec un pinceau.

On teste sur du papier aquarellé si l'intensité et la couleur sont
bonnes. Si les pigments poudrent, c'est qu'il y en a trop. La prépa-
ration doit étre suffisamment colorée sans étre saturée de pig-
ments. La couleur ne s'atténuera pas en séchant.

On note bien le nom des pigments et les quantités utilisées pour
pouvoir refaire cette couleur en grande quantite.

Il faudra préparer la couleur en quantité suffisante en une fois pour
ne pas avoir a en refaire. Avec 1 litre de couleur (eau + pigments),
on couvre environ 5m?, Pour une facade de 100 m?, on prévoit donc
environ 20 litres de couleur.

Composition de la peinture a Iresco
.A. 1&
A .
.A.. A
A
i — Pigments Ao w

Fau Figment

L'application de la peinture a fresco

m L'organisation du chantier

L'enduit et la couleur doivent étre posés dans les 8 heures durant
lesquelles la carbonatation va pouvoir se faire. Tout le chantier va
s'organiser en fonction de cet impératif.

L'idéal est de pouvoir enduire le panneau prévu pour la journée en
3 heures. Il faut ainsi 3 heures pour enduire, 3 heures pour laisser
sécher, 2 heures pour passer la couleur.

8h
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Enduire Laisser sécher
Pour éviter les raccords d'enduit et de couleur, la facade sera trai-
tée par panneaux. On prévoit plusieurs magons pour enduire les
grandes surfaces. Sinon, on fera des coupures en harmonie avec l'ar-
chitecture, par exemple au niveau d'un étage.

m L'application de la peinture
On laisse passer au moins 3 heures apreés la pose de l'enduit. Sinon
les brosses, méme douces, abimeraient sa surface.

Avec des brosses larges, plates et trés souples, on applique la cou-
leur en commengant par le haut du mur. On travaille trés réguliére-
ment, en unifiant le plus possible pour éviter un effet « tourmenté »,
avec des parties claires et des parties foncées. Les coulures doivent
étre rattrapées d'un coup de brosse et étalées pour ne pas laisser de
traces.

La couleur a fresco est plus difficile a passer qu'un badigeon. Elle
doit rester a la fois transparente et unie. Le résultat obtenu se rap-
proche de l'aquarelle, méme si l'on arrive a faire des couleurs trés
intenses. Les pigments sont exaltés par le support : la chaux trés
blanche et trés lumineuse fait vivre les couleurs.

Poser fa couleur




4. Voir l'encadré
Les terres colorées,
page 16.
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L'enduit teinté dans la masse

En incorporant des terres ou des pigments au sable et a la chaux,
on obtient un enduit teinté dans la masse. Quand on doit refaire les
enduits, c'est souvent la meilleure fagon de procéder puisqu'on
applique en méme temps la matiére et la couleur. On évite ainsi
d'avoir a passer du badigeon ou une couleur a I'éponge pour la fini-
tion, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les couts,

Travaillés au platoir a stuc, ces enduits font de trés beaux effets de
velours. La teinte est solide, une éraflure ne I'abime pas. Cette tech-
nique convient d’ailleurs aussi bien aux intérieurs qu'aux facades.

La préparation de I’enduit

m Le choix des pigments
L'enduit teinté dans la masse nécessite |'utilisation d'une grande
quantité de pigments, plusieurs kilos pour une piéce ou une fagade®.
Si on reste dans une gamme de terres ou d'ocres, qui sont des pig-
ments trés abordables, les couts restent raisonnables. Les bleus et
les rouges, beaucoup plus chers, seront plutét passés a 'éponge ou
a fresco.

L L1}

Les ocres de Provence et |es ferres
de Sienne natutelles ov brijées permettent
de réaliser de frés beavx enduits
tfeintés dans Ja masse.
aEe

L'idéal pour les facades est de pouvoir teinter les enduits avec des
sables locaux, qui permettent d'obtenir des couleurs subtiles, tou-
jours en accord avec les paysages. D'autre part la couleur est déja
présente dans la charge de ['enduit, ce qui facilite la préparation.

m Le mélange

Les pigments sont mélangés a |'eau (1). Ils en absorbent une grande
quantité, deux fois leur volume a peu prés. On les mélange a la main,
avec des gants, jusqu’a obtenir une creme bien lisse. On verse alors
cette préparation sur l'enduit a travers une grille en plastique pour
enlever les derniers petits grumeaux (2). On ajoute ensuite le sable
(3,4 et 5).

On choisit la couleur et son intensité en faisant des échantillons sur
des carreaux en terre cuite. Comme pour les badigeons, la teinte va
s'éclaircir en séchant, et il faudra attendre un, deux ou trois jours
selon la saison pour avoir la teinte définitive.

Pour retrouver les proportions en pigments de chaque échantillon,
on note la quantité utilisée par rapport a la chaux. On peut aussi
garder, dans un petit pot en verre bien fermeé, un peu d'enduit de
l'intensité choisie qui servira de modele.

Teinte avanit ¢t df"rt-'n \15[‘;‘!(1‘1;(

L'application de I’enduit

L'enduit teinté dans la masse est posé sur un mur prét a recevoir la
couche de finition. Il est inutile de teinter les couches précédentes. La
technique d'application est la méme que pour un enduit non colore.

Les couleurs et les différents outils d'application vont permettre
une grande variété d'effets.




applications
de la chaux

Si la chaux est idéale pour restaurer, enduire ou
colorer les murs, elle sert aussi, avec le béton
romain, a constituer des sols trés sains, a la fois
respirants et isolants. Elle colore les bois et les
préserve des insectes. Appliquée en stuc, elle
permet de créer des ambiances raffinées.

La simplicité des matiéres utilisées, la modestie
des outils a employer permet a chacun de réa-
liser ce qui est resté longtemps du domaine des
professionnels.




1. Voir «Le béton romain »,
page 26.

Les dalles

Les dalles faites a la chaux aérienne en pate permettent la pose de
carrelages ou de tout autre revétement de sol. Saines, laissant le sol
respirer, elles apportent un incomparable confort de vie. Elles sont
faites pour étre posées a méme le sol. Treés lourdes, elles ne peu-
vent étre réalisées dans les étages.

Les dalles au béton romain

Ces dalles, constituées de béton romain', ont toutes les qualités de
ce matériau : solidité, capacité a laisser respirer le sol, faible cout.

Pour les réaliser, on commence par préparer un « hérisson », fait de
pierres, de galets ou de billes d'argile expansée, qui fera transition
entre le sol et la dalle. S'il faut un volant thermique important, le
hérisson sera de 30 cm d'épaisseur. S'il s'agit simplement d'isoler du
sol, 10 cm suffiront. :

Le volant thermique est constitué par la masse des murs et des sols
qui vont pouvoir emmagasiner la chaleur (ou la fraicheur) et la
restituer.

On délimite ensuite les surfaces a créer avec des planches, et le
béton romain est coulé sur une épaisseur de 10 a 15 cm.

Avant de pouvoir étre foulées, ces dalles doivent sécher au moins
10 jours sur un chantier bien aéré. Un mois sera nécessaire pour
qu'elles soient bien solides. Elles sont un peu plus longues a sécher
que les dalles au ciment mais, avec le temps, elles deviennent aussi
dures que de la pierre.

Une fois la dalle de béton romain bien séche, on prépare une chape
maigre (1 part de chaux pour 3 parts de sable) de 4 a 5 cm d'épais-
seur, sur laquelle on posera, par exemple, des carreaux de terre
cuite. Ils seront posés en méme temps que sera faite la dalle. On
travaille par zones de 1a 2 m? a chaque fois, en collant les carreaux
sur un lait de chaux trés épais, comme une creme liquide.

On attend une semaine avant de pouvoir y marcher. Les joints entre
les carreaux seront alors comblés avec un enduit fait de 1 part de
chaux pour 2 parts de sable fin.

Les dalles a la pouzzolane
ou aux billes d’argile expansée

Tuiles de terre cuite Jr'if.f(.‘.\' Bifles cf':}r(qijrd {:.\punxéc

Il n’est pas toujours facile de se procurer de la terre cuite pilée en
grande quantité ou de concasser manuellement les morceaux de
tuiles. Une solution consiste a les remplacer par de la pouzzolane
ou des billes d'argile expansée. La pose se fait de la méme facon
que pour les dalles au béton romain.

La pouzzolane est bien adaptée aux mélanges a la chaux. Cette
roche volcanique a structure alvéolaire a de trés bonnes qualités
d'isolation thermique et phonique. Le terme « pouzzolane » vient de
Pouzzoles, village situé prés de Naples, au pied du Vésuve, ou l'on
exploite ce matériau. En Auvergne, autre région volcanique, on
trouve une roche semblable a la pouzzolane.

Les billes d'argile expansée, habituellement utilisées comme sub-
strat dans les jardins, ont les mémes qualités que la terre cuite pilée,
avec en plus l'avantage de rendre le mélange trés isolant.

10 ¢m

I‘ ; cm

Pouzzolane

Carrelage
('h.alrn: maigre

Béton romain

Hérisson de
billes d'argile

expansée

Sol
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Le stuc

Le stuc est un enduit de finition extrémement fin et lisse. Sa sur-
face trés douce ressemble a du marbre, d'ou le nom de marmorino
en italien. Les Romains ont privilégié cette technique pour la déco-
ration des murs et des colonnes de leurs somptueuses villas.

Un stuc est composé tout simplement de chaux en pate et d'une
charge trés fine, la poudre de marbre?. Il peut étre teinté dans la
masse, avec des pigments ou des poudres de marbres colorées.

2. Voir 'encadré Enduit
de rebouchage a la poudre

de marbre, page 4. . " s LR
PAge &l 1 Aujourdhui, on ajoute souvent au stuc des colles ou des résines, ce

qui est inutile si on travaille avec de la chaux en pate.

Le stuc se prépare comme un enduit, au malaxeur ou a la main. On
n'ajoute jamais plus de 4 a 5% de pigments pour colorer un stuc,
sinon la préparation est saturée en pigments et la couleur poudre.
Il faut compter 1 part de chaux en pate, 1 part de poudre de marbre,
des pigments et un peu d'eau.

La préparation du stuc

Mettez un sac de chaux en pate dans une poubelleen plastique puis
couvrez d'eau et malaxez jusqu'a obtention d'une créeme lisse (1 et
2). Vous ajouterez ensuite autant de poudre de marbre que de chaux,
les pigments, et un peu d'eau pour obtenir une pate consistante, qui
ne coule pas et qui ne s'émiette pas (3 et 4).

Composition du stuc

Chaux Poudre de marbre Pigment

Erapes du mélange

DAY LR

WA
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L’application du stuc

On applique le stuc sur un mur parfaitement lisse, enduit a la chaux
de préférence car I'adhérence est alors trés bonne. Une ou deux
couches de 1ou 2 mm d'épaisseur seront nécessaires selon 'état du
support et |'effet recherché. Les deux couches peuvent avoir des
couleurs différentes pour obtenir des nuances.

Le stuc est appliqué avec un platoir par passes verticales, de bas en
haut. On «serre » ensuite en tournant, avec un platoir a stuc, pour
obtenir une surface trés lisse, «Serrer » signifie lisser en appuyant
fortement sur |'enduit avec le platoir. Plus on serre, plus on obtient
un rendu brillant, proche de celui du marbre.

Pour faciliter le lissage, une technique consiste a passer de l'eau
savonneuse sur les outils a 'aide d'une éponge. Il faut alors prendre
soin de travailler de haut en bas pour éviter les coulures.

Une fois le stuc bien sec, on peut le protéger avec une cire blanche,
ce qui permet de ne pas modifier les couleurs.

// LE TADELAKT

La technigue présentée ici remplace avantageusement le tade-
lakt, technique marocaine dont la mise en ceuvre est beau-
~ coup plus astreignante. En effet cet enduit, trés lisse, est rendu.
~ imperméable avec du savon noir, que I'on fait pénétrer dans
~ I'enduit a I'aide d’un galet. Le rendu est doux et satiné, mais
il faut travailler longuement pour y parvenir.
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La couleur sur le bois

L'alcalinité et les propriétés bactéricides de la chaux sont particu-
lierement utiles pour protéger le bois des charpentes ou des pla-
fonds. Dailleurs, dans les vergers, les troncs des arbres sont blanchis
a la chaux pour empécher les insectes de monter vers les fruits ou
les fleurs. La chaux permet d'autre part de poser sur le bois des
voiles blancs ou colorés qui le magnifient.

Le badigeon de chaux

Le badigeon de chaux est trés intéressant pour blanchir ou colorer
les bois de charpente et les plafonds. Le bois doit étre brut, non
traité et non verni. Selon l'effet recherché, on passera une ou plu-
sieurs couches de badigeon. Avec une seule couche, on obtient un
effet cérusé, le badigeon reste transparent et laisse apparaitre le
veinage du bois. Avec deux ou trois couches, le blanc devient com-
plétement opaque.

La couleur sera posée apreés le badigeon. Elle sera passée au pinceau
souple et préparée comme pour la couleur a I'éponge, avec des pig-
ments et de l'eau.

La peinture a la cire

Sur les portes et les fenétres qu'on manipule souvent, on doit fixer
les badigeons et les couleurs avec de la cire blanche.

On commence par passer du badigeon blanc. On laisse sécher
24 heures. On passe ensuite la couleur faite de pigment et d'eau et
on attend a nouveau 24 heures.

On fait fondre alors de la cire blanche au bain-marie et on y ajoute
du blanc de zinc ou du titane en poudre dilué dans un peu d'essence
de térébenthine. Le pigment blanc empéchera la cire de trop fon-
cer les couleurs. L'application se fait a chaud, a la brosse, en passes
rapides pour éviter les surépaisseurs. Vous obtiendrez ainsi de mer-
veilleuses couleurs.

Les bateaux grecs de I'Antiquité étaient peints de cette maniere.
Mais il fallait en plus ferrer a chaud ces couleurs, c'est-a-dire poser
dessus des fers tres chauds, pour faire pénétrer les couleurs et la
cire dans le bois et les rendre résistants a l'eau et au sel.

Correspondances...

Les murs de nos maisons sont comme
la chair de nos corps.

lls ont besoin d'étre proteégés par
un épiderme et aussi d'étre beaux et
de pouvoir respirer comme notre peau.

La charpente et les bois soutiennent
les édifices comme notre squelette
soutient notre corps.

Sur les sols, entre les carreaux ou
les tesselles de mosaique, se dessinent
des réseaux aussi complexes que notre

systéme neuro-sensoriel.

Les portes et les fenétres sont comme
nos chakras, ouverts ou fermes.

Et nos jardins remplis de fleurs sont
a l'image de nos ames.
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Stages et formations

Iris Primersky ViaGardini

Terre-lumiére

65150 Bize

Tel.: 05 62 39 75 62

E-mail : iris.primersky@orange.fr

Sites Internet : www.chaux-en-pate.fr ; www.chaux-grecque.com
Stages fresques, enduits et badigeons de chaux

La marchande de couleurs

ZA La Pimpie

26120 Montelier

Tel.: 04 7559 70 70

Stages enduits et badigeons de chaux

Les Trois Matons

337, RN 97 - Route de la Farlede
83130 La Garde

Tél.: 04 94 14 93 95

Stages enduits et badigeons de chaux

Revendeurs de chaux en pate

Chaux Batical
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06300 Nice

Tel.: 04 93 89 77 60

Chaux grecque

65150 Bizg *

Tél.: 05 62 39 75 62

E-mail : iris.primersky@orange.fr

Sites Internet : www.chaux-en-pate.fr ; www.chaux-grecque.com

Laverdure

58, rue Traversiére
75012 Paris

Tel.: 0143 43 38 85

La marchande de couleurs
ZA La Pimpie

26120 Montelier

Tél.: 04 7559 70 70

Sennelier

3, quai Voltaire

7 7 Paris

Tel.: 0142607215

4 bis, rue de la Grande-Chaumiére

75006 Paris

Tél.: 014633 72 39

Site Internet : www.magasinsennelier.com

Revendeurs de poudre de marbre

Les chaux Michel Boehm
Usine a chaux

67310 Dalhenheim

Tel.: 03 88 38 11 60

Societe OMG

31440 Saint-Beat
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De la chaux
pour une maison saine et belle...

Utilisés depuis I'Antiquité, les
enduits et finitions a la chaux
sont aujourd’hui remis a I’hon-
neur en raison de leur capacité a
laisser « respirer » le mur, de leur
solidité et de la richesse de leurs
rendus.

Vous trouverez dans cet ouvrage
le savoir-faire d'une profession-
nelle de la chaux riche de 20 ans
de pratique. Iris ViaGardini explique de facon simple, concréte,
comment réaliser enduits et badigeons, mais aussi couleurs a
I'éponge ou a fresco, enduits teintés dans la masse, stucs ou dalles.
De techniques en recettes, elle fait partager son expérience et sa
sensibilité aux harmonies de couleurs et de matieres, insistant en
particulier sur la nécessité d'utiliser de la chaux aérienne en pate.
Vous pourrez ainsi, comme le disent les macons, faire «chanter»
VOS murs...
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